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CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich,
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Vorwort

Diese Europäische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 99 �Wandbekleidungen� erarbeitet,
dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffent-
lichung eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis 2001-07, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen müssen bis 2001-07 zurückgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgen-
den Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finn-
land, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich,
Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Königreich.

1 Anwendungsbereich

Diese Europäische Norm legt die Anforderungen an Wandbekleidungen aus Korkplatten, die in Gebäu-
den verwendet werden, fest. Die Norm enthält die Empfehlungen für die Vorgaben der Konformität des
Produktes. Sie enthält auch die Anforderungen an die Kennzeichnung, Etikettierung und Verpackung.

Entsprechend ihrer Zusammensetzung können Korkplatten in drei Gruppen eingeteilt werden, wie in
Tabelle 1 ausgeführt.

Korkplatten können mit weiteren ergänzenden Schichten, z. B. dekorativem Korkfurnier mit oder ohne
Einfärbungen, versehen werden.
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Tabelle 1 � Zusammensetzung

Typ
Zusammensetzung

der Platten

I Expandierter Kork

II Presskork

III

Zwei oder mehrschichtige
Korkplatten gemäß den
vorher genannten Typen
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