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Prufverfahren fur Tdren DIN
Priifung der Steifigkeit von Tirbléttern durch wiederholtes Verwinden —_—
Deutsche Fassung EN 130 : 1988 EN 130

Methods of testing doors; Test for the change in stiffness of the door leaves by repeated torsion
Méthodes d’essais des portes; Essai de rigidité des vantaux de portes par torsion répétée

Die Europaische Norm EN 130 : 1988 hat den Status einer Deutschen
Norm.

Nationales Vorwort

Diese Norm entstand im Technischen Komitee 33 des CEN (Europdisches Komitee fiir
Normung). Grundlage fiir die Mitarbeit deutscher Experten war RAL-RG 426 ,Innentiiren
aus Holz und Holzwerkstoffen; Gutesicherung“ (Ausgabe 09.82).

Weil diese Norm lediglich ein Prafverfahren beschreibt, muB die Klassifizierung bis zur
Herausgabe entsprechender Europdischer Normen nach der oben genannten RAL-
Giiterichtlinie vorgenommen werden.

Zu Abschnitt 4:

EN 24 ist erschienen als DIN EN 24

Zitierte Normen
DINEN 24  Tiiren; Priifung von Fehlern in der allgemeinen Ebenheit von Tiirblattern

Internationale Patentklassifikation

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V, Berlin, gestattet.
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EUROPAISCHE NORM EN 130
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE August 1988

DK 69281 : 620.175.6

Deskriptoren: Tdr, Turblatt, Priifung, Mechanische Priifung, Verwindungspriifung, Steifigkeitsprifung, Prifgerét

Deutsche Fassung

Priafverfahren flr Tlren
Prifung der Steifigkeit von Turbléttern durch wiederholtes Verwinden

Methods of testing doors; Test for the Méthodes d'essais des portes; Essai de
change in stiffness of the door leaves by  rigidité des vantaux de portes par torsion
repeated torsion répétée

Diese Européische Norm wurde von CEN am 1982-03-23 angenommen. Die CEN-Mit-
glieder sind gehalten, die Forderungen der Gemeinsamen CEN/CENELEC-Regein zu
erfullen, in denen die Bedingungen festgeiegt sind, unter denen dieser Europaischen
Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim CEN-Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied
auf Anfrage erhéltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzédsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in die Landessprache gemacht und dem
CEN-Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normenorganisationen von Belgien, Danemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Iltalien, Luxemburg, Nieder-
lande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Kénigreich.
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