DEUTSCHE NORM Mirz 1999
Mortel und Klebstoffe fur Fliesen und Platten m

Bestimmung des Abrutschens

(enth&lt Anderung A1 : 1998)
Deutsche Fassung EN 1308 : 1996 + A1 : 1998 EN 1308

ICS 83.180; 91.100.10 Ersatz fur
Ausgabe 1997-03

Adhesives for tiles — Determination of slip
(includes amendment A1 :1998);
German version EN 1308 : 1996 + A1: 1998

Colles a carrelage — Détermination du glissement
(I'amendement A1 :1998 inclus);
Version allemande EN 1308 : 1996 + A1: 1998

Die Europdische Norm EN 1308 : 1996 hat den Status einer Deutschen
Norm; einschlieBlich der eingearbeiteten Anderung A1 : 1998, die von
CEN getrennt verteilt wurde.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 67 ,,Keramische Fliesen
und Platten” erarbeitet. Deutschland war durch den gleichnamigen NABau-Arbeitsausschuf3
an der Bearbeitung beteiligt.

Diese Norm ist Teil einer Reihe von Europaischen Normen fir Prifungen an den Mérteln und
Klebstoffen fiir keramische Fliesen und Platten.

Es ist beabsichtigt, EN 1322 Uber Begriffe in die noch zu veréffentlichende Produktnorm
»,Mortel und Klebstoffe fiir keramische Fliesen und Platten — Mindestanforderungen® (siehe
E DIN EN 12004) zu ibernehmen und danach DIN EN 1322 zurlickzuziehen.

Ferner sollen bei Erscheinen dieser Produktnorm alle noch bestehenden Teile von
DIN 18156 ,Stoffe fur keramische Bekleidungen im Dinnbettverfahren* zuriickgezogen
werden.

Anderungen
Gegenliiber der Ausgabe Marz 1997 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
- Redaktionell durch Einarbeitung der Anderung A1 (berarbeitet.

Friihere Ausgaben

DIN 18156-2: 1978-03
DIN 18156-3: 1980-07
DIN 18156-4: 1984-12
DIN EN 1308: 1997-03

Fortsetzung 4 Seiten EN

NormenausschuB Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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