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Rund- und Schnittholz
Zulassige Abweichungen und VorzugsmafBe DIN
Teil 2: Laubschnittholz
Deutsche Fassung EN 1313-2 : 1998 EN 1 31 3'2
ICS 79.040 Ersatz fur

DIN 68372 : 1975-10
Deskriptoren: Schnittholz, Laubschnittholz, Toleranz, Vorzugsmaf3

Round and sawn timber —

Permitted deviations and preferred sizes —

Part 2;: Hardwood sawn timber;

German version EN 1313-2 : 1998

Bois ronds et bois sciés

Ecarts admissibles et dimensions préférentielles —

Partie 2: Bois sciés feuillus;
Version allemande EN 1313-2 : 1998

Die Europaische Norm EN 1313-2 : 1998 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europdische Norm wurde von der Arbeitsgruppe 2 "Schnittholz" des Tech-
nischen Komitees 175 "Rund- und Schnittholz" (Sekretariat: Frankreich) erarbeitet.
Die Sekretariatsfihrung der Arbeitsgruppe 2 liegt bei Frankreich und Deutschland.
Der zustandige Arbeitsausschu3 im DIN ist der NHM-Spiegelausschu3 CEN/TC 175
und I1SO/TC 218 (NHM-1.14).

Anderungen

Gegenliber DIN 68372 : 1975-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

— EN 1313-2 : 1998 Uibernommen.

Friihere Ausgaben

DIN 68372: 1975-10

Fortsetzung 5 Seiten EN

Normenausschuf3 Holzwirtschaft und Mébel (NHM) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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EUROPAISCHE NORM EN 1313-2
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPEENNE November 1998
ICS 79.040
Deskriptoren: Holz, Sé&geblock, Schnittholz, Laubschnittholz, MaBabweichung, Formbesténdigkeit, Feuchtigkeit,
Abmessung
Deutsche Fassung
Rund- und Schnittholz
Zulassige Abweichungen und VorzugsmaBe
Teil 2: Laubschnittholz

Round and sawn timber Bois ronds et bois sciés
Permitted deviations and preferred sizes Ecarts admissibles et dimensions préférentielles
Part 2. Hardwood sawn timber Partie 2: Bois sciés feuills

Diese Européische Norm wurde von CEN am 8. November 1998 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erflllen, in der
die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographi-
schen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Européaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzé-
sisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekre-
tariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Iltalien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik
und dem Vereinigten Kdnigreich.
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