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Deskriptoren: Holz, Rundholz, Laubholz, Sortierung, Eigenschaften, Güteklasse

Deutsche Fassung

Laub-Rundholz
Qualitäts-Sortierung

Teil 3: Esche und Ahorn

Hardwood round timber
Qualitative classification
Part 3: Ash and maples and sycamore

Bois ronds feuilles
Classement qualitatif
Partie 3: Frêne et érables

Diese Europäische Norm wurde von CEN am 11. September 1997 angenommen. 

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der
die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede
Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographi-
schen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzö-
sisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekre-
tariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dänemark, Deutschland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechische Republik und
dem Vereinigten Königreich.
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Vorwort

Diese Europäische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 175 "Rund- und Schnittholz" erarbeitet, dessen
Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Norm gehört zu einer Normenreihe über Rundholz (Laub- und Nadelhölzer).

Die anderen Teile dieser Norm sind:

EN 1316-1
Laub-Rundholz; Qualitäts-Sortierung – Teil 1: Eiche und Buche

EN 1316-2
Laub-Rundholz; Qualitäts-Sortierung – Teil 2: Pappel

Diese Europäische Norm muß den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 1998, und etwaige entgegenstehende nationale Normen
müssen bis April 1998 zurückgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Länder
gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen:

Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg,
Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das
Vereinigte Königreich.

Full document details: DIN EN 1316-3:1997-12

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1316-3-1997-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1316-3-1997-12

