DEUTSCHE NORM August 2004

DIN EN 13171/A1 DIN

ICS 91.100.60 Anderung von
DIN EN 13171:2001-10

Warmedammstoffe fiir Gebaude —

WerkmaRig hergestellte Produkte aus Holzfasern (WF) —
Spezifikation;
Deutsche Fassung EN 13171:2001/A1:2004

Thermal insulation products for buildings —
Factory made wood fibre (WF) products —
Specification;

German version EN 13171:2001/A1:2004
Produits isolants thermiques pour le batiment —
Produits manufacturés en fibres de bois (WF) —
Spécification;

Version allemande EN 13171:2001/A1:2004

Gesamtumfang 6 Seiten

Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN
Normenausschuss Holzwirtschaft und Mobel (NHM) im DIN
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DIN EN 13171/A1:2004-08

Die Europdische Norm EN 13171:2001/A1:2004 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Anderung EN 13171:2001/A1:2004 zur EN 13171:2001 wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 88
~Warmedammstoffe und warmedammende Produkte” (Sekretariat: DIN) erarbeitet. Fiir die deutsche Mitarbeit
ist der als Spiegelausschuss eingesetzte Arbeitsausschuss 00.88.00 ,Wé&rmedammstoffe* des NABau

zustandig.
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