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Zerstorende Prafung von SchweiBverbindungen an DIN
metallischen Werkstoffen N
Bruchpriifung
Deutsche Fassung EN 1320 : 1996 EN 1320
ICS 25.160.40 Ersatz fur

DIN 50127 : 1976-08

Deskriptoren: Zerstdrende Prifung, Schweifverbindung, Bruchprifung,
Prifung, metallischer Werkstoff

Destructive tests on welds in metallic materials — Fracture test;
German version EN 1320 : 1996

Essais déstructifs des soudures sur matériaux métalliques — Essai de texture;
Version allemande EN 1320 : 1996

Die Europaische Norm EN 1320 : 1996 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Europaische Norm EN 1320 ist im Technischen Komitee CEN/TC 121 “SchweiBen”
vom Unterkomitee SC 5A “Zerstérende Prifung von SchweiBverbindungen” erarbeitet
worden. Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der ArbeitsausschuB3 AA 5.1/
NMP/AG Q 4 “Zerstdrende Prufung von SchweiBverbindungen” im Normenausschuf3
SchweiBtechnik (NAS).

Anderungen
Gegeniber DIN 50127 : 1976-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Inhalt der Européischen Norm vollstandig tbernommen.
b) Probenformen und -mafBe geandert.
c) Keilprobe ist entfallen.
d) Zur Einteilung des Bruches sind unterschiedliche Kerbformen aufgenommen.

Friilhere Ausgaben
DIN 50127: 1976-08

Fortsetzung 8 Seiten EN

NormenausschuBB SchweiBtechnik (NAS) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
Normenausschu3 Materialprifung (NMP) im DIN
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EUROPAISCHE NORM EN 1320
EUROPEAN STANDAF?D
NORME EUROPEENNE Oktober 1996

ICS 25.160.40

Deskriptoren:  SchweiBverbindung, Metall, SchmelzschweiBen, StumpfschweiBung, KehinahtschweiBen, Prifung,
Struktur, Fehler, Sichtprifung, Probekérper, Bezeichnung

Deutsche Fassung

Zerstorende Prufung von SchweiBverbindungen an
metallischen Werkstoffen
Bruchprifung

Destructive tests on welds in metallic Essais déstructifs des soudures sur maté-
materials — Fracture test riaux métalliques — Essai de texture

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 1996-09-27 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflllen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhéltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Ddnemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Kdnigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel
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