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Ersatz für
Ausgabe 1997-03

Die Europäische Norm EN 1324 : 1996 hat den Status einer Deutschen
Norm; einschließlich der eingearbeiteten Änderung A1 : 1998, die von
CEN getrennt verteilt wurde.

Nationales Vorwort

Diese Europäische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 67 „Keramische Fliesen
und Platten“ erarbeitet. Deutschland war durch den gleichnamigen NABau-Arbeitsausschuß
an der Bearbeitung beteiligt.

Diese Norm ist Teil einer Reihe von Europäischen Normen für Prüfungen an den Mörteln und
Klebstoffen für keramische Fliesen und Platten.

Es ist beabsichtigt, EN 1322 über Begriffe in die noch zu veröffentlichende Produktnorm
„Mörtel und Klebstoffe für keramische Fliesen und Platten – Mindestanforderungen“ (siehe
E DIN EN 12004) zu übernehmen und danach DIN EN 1322 zurückzuziehen.

Ferner sollen bei Erscheinen dieser Produktnorm alle noch bestehenden Teile von
DIN 18156 „Stoffe für keramische Bekleidungen im Dünnbettverfahren“ zurückgezogen
werden.

Änderungen

Gegenüber der Ausgabe März 1997 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

– Redaktionell durch Einarbeitung der Änderung A1 überarbeitet.

Frühere Ausgaben
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Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten
Bestimmung der Haftfestigkeit von Dispersionsklebstoffen für innen

(enthält Änderung A1 : 1998)

Adhesives for tiles – Determination of shear adhesion
strength of dispersion adhesives
(includes amendment A1 : 1998)

Colles à carrelage – Détermination du l’adhérence par
cisaillement d’un adhésif  en dispersion
(l'amendement A1 : 1998 inclus)

Diese Europäische Norm wurde von CEN am 25. November 1996 und die Änderung A1 am
4. September 1998 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die
Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der
Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen
Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch).
Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung
durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt
worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dänemark, Deutschland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen,
Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik und dem
Vereinigten Königreich.
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