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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN 13245-1:2010) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 249 „Kunststoffe“ (Sekre-
tariat: NBN, Belgien) erstellt. Die Mitarbeit des DIN beim Europäischen Komitee für Normung (CEN) wird über 
das nationale Spiegelgremium, den Arbeitsausschuss NA 054-04-07 AA „Kunststoff-Fensterprofile“ des Nor-
menausschusses Kunststoffe (FNK) wahrgenommen.  

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 13245-1:2004-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Anwendungsbereich geändert (Norm ist anwendbar für hellfarbige und farbige PVC-U-Profile); 

b) normative Verweisungen erweitert und aktualisiert; 

c) Erweiterung der Begriffe (z. B. Aufnahme verschiedener Profiltypen); 

d) Aufnahme der Tabelle 2 in 5.1 hinsichtlich „Vorbereitung von Probekörper“; 

e) die ausführliche Beschreibung des „Nennwertes der längenbezogenen Masse“ (5.3) wurde als neuer 
Anhang A aufgenommen; 

f) Änderung der Überschrift des Unterabschnittes 5.6 in „Alterungsbeständigkeit“; 

g) Unterabschnitt 5.6.3 „Prüfverfahren zur Beurteilung des Alterungsverhaltens“ untergliedert und erweitert; 

h) Tabelle in 5.6.4 „Klassifizierung der Eigenschaften nach der Alterung“ vor allem hinsichtlich Typ-Anforde-
rungen geändert und erweitert; 

i) Abschnitt 6 „Erforderliche Eigenschaften für Typ 3- und Typ 4-Profile“ neu aufgenommen; 

j) Abschnitt 7 „Optionale Eigenschaften“ neu aufgenommen; 

k) Anhang C „Bestimmung der Schälfestigkeit“ neu aufgenommen; 

l) Norm redaktionell den derzeit gültigen Gestaltungsregeln angepasst. 

Frühere Ausgaben 
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Vorwort 

Dieses Dokument (EN 13245-1:2010) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 249 „Kunststoffe“ erarbeitet, 
dessen Sekretariat vom NBN gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Dezember 2010, und etwaige entgegenstehende 
nationale Normen müssen bis Dezember 2010 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berühren können. 
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu 
identifizieren. 

Dieses Dokument ersetzt EN 13245-1:2004. 

EN 13245 Kunststoffe — Profile aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) für die Anwendung im 
Bauwesen, besteht aus den folgenden Teilen: 

  Teil 1: Bezeichnung von Profilen aus PVC-U  

  Teil 2: Profile aus PVC-U und Profile aus PVC-UE für Wand- und Deckenbekleidungen für Innen- und 
Außenanwendungen 

  Teil 3: Bezeichnung von Profilen aus PVC-UE 

Es handelt sich um eine Überarbeitung von EN 13245-1:2004, deren Anwendungsbereich erweitert wurde auf: 

  hellfarbige Profile aus PVC-U mit oder ohne einer beschichteten Folie oder einer Lackschicht; 

  durch ein Monoextrusions- oder Koextrusionsverfahren erhaltene farbige Profile aus PVC-U, mit oder 
ohne einer beschichteten Folie oder einer Lackschicht. 

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, 
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, 
Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, 
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern. 
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1 Anwendungsbereich 

Diese europäische Norm legt ein Bezeichnungssystem zur Bezeichnung von Profilen aus weichmacherfreiem 
Polyvinylchlorid (PVC-U) für die Anwendung im Bauwesen fest. 

Dieser Teil gilt für hellfarbige und farbige, durch ein Monoextrusions- oder ein Koextrusionsverfahren erhal-
tene PVC-U-Profile mit einer beschichtetem Folie oder einer Lackschicht. 

Es werden Prüfverfahren und Prüfparameter festgelegt. 

Dieses Bezeichnungsverfahren ist für die Verwendung bei der Produktspezifikation vorgesehen, sobald die 
Anwendung festgelegt ist. 

ANMERKUNG Es wird empfohlen, dieses Verfahren zur Bezeichnung von PVC-U-Profilen für Informationen in Bezug 
auf die technische Literatur des Herstellers und nicht für die Kennzeichnung der Produkte zu verwenden. 

Profile für die Führung elektrischer Stromkabel, Datenkabel und Stromschienen für die Verteilung von elek-
trischem Strom, Fenster- oder Türprofile und Profile für Dachrinnen werden durch diese Europäische Norm 
nicht abgedeckt.1) 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

EN 438-2:2005, Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) — Platten auf Basis härtbarer Harze 
(Schichtpressstoffe) — Teil 2: Bestimmung der Eigenschaften 

EN 477:1995, Profile aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) zur Herstellung von Fenstern und 
Türen — Bestimmung der Stoßfestigkeit von Hauptprofilen mittels Fallbolzen 

EN 478, Profile aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) zur Herstellung von Fenstern und Türen — 
Bestimmung des Verhaltens nach Lagerung bei 150 °C — Prüfverfahren 

EN 479, Profile aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) zur Herstellung von Fenstern und Türen — 
Bestimmung des Wärmeschrumpfes 

EN 513:1999, Profile aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) zur Herstellung von Fenstern und 
Türen — Bestimmung der Wetterechtheit und Wetterbeständigkeit durch künstliche Bewitterung 

EN 20105-A02, Textilien — Farbechtheitsprüfungen — Teil A02: Graumaßstab zur Bewertung der Änderung 
der Farbe (ISO 105-A02:1993) 

EN ISO 105-A01:2010, Textilien — Farbechtheitsprüfungen — Teil A01: Allgemeine Prüfgrundlagen 
(ISO 105-A01:2010) 

EN ISO 178, Kunststoffe — Bestimmung der Biegeeigenschaften (ISO 178:2001) 

EN ISO 306:2004, Kunststoffe — Thermoplaste — Bestimmung der Vicat-Erweichungstemperatur (VST) 
(ISO 306:1994) 

EN ISO 472:2001, Kunststoffe — Fachwörterverzeichnis (ISO 472:1999) 

 

1) Profile, die ausgenommen sind, werden durch die Anwendungsbereiche von Normen, die von CEN/TC 33, 
CENELEC/TC 213 oder CEN/TC 128 erarbeitet wurden, abgedeckt. 
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EN ISO 1043-1:2001, Kunststoffe — Kennbuchstaben und Kurzbezeichnungen — Teil 1: Basis-Polymere und 
ihre besonderen Eigenschaften (ISO 1043-1:2001) 

EN ISO 1163-2, Kunststoffe — Weichmacherfreie Polyvinylchlorid (PVC-U)-Formmassen — Teil 2: Herstel-
lung von Probekörpern und Bestimmung von Eigenschaften (ISO 1163-2:1995) 

EN ISO 2409, Beschichtungsstoffe — Gitterschnittprüfung (ISO 2409:2007) 

EN ISO 2813, Beschichtungsstoffe — Bestimmung des Reflektometerwertes von Beschichtungen (außer 
Metallic-Beschichtungen) unter 20°, 60° und 85° (ISO 2813:1994, einschließlich Technische Korrektur 1:1997) 

EN ISO 4624, Beschichtungsstoffe — Abreißversuch zur Beurteilung der Haftfestigkeit (ISO 4624:2002) 

EN ISO 4892-2:2006, Kunststoffe — Künstliches Bestrahlen oder Bewittern in Geräten — Teil 2: Xenon-
bogenlampen (ISO 4892-2:2006) 

EN ISO 8256:2004, Kunststoffe — Bestimmung der Schlagzugzähigkeit (ISO 8256:2004) 

ISO 7724-1, Paints and varnishes — Colorimetry — Part 1: Principles 

ISO 7724-2, Paints and varnishes — Colorimetry — Part 2: Colour measurement 

ISO 7724-3, Paints and varnishes — Colorimetry — Part 3: Calculation of colour differences 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN ISO 472:2001 und EN ISO 1043-1:2001 
und die folgenden Begriffe. 

3.1 
Profil aus PVC-U 
Profil aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) 

ANMERKUNG Gilt im Gegensatz zu geschäumtem Material für Profile aus ungeschäumtem Material. 

3.2 
Profiltypen 

3.2.1 
Profil Typ 1 
Profil aus PVC-U, das durch ein Monoextrusionsverfahren entstanden ist (in der Masse gefärbt) 

3.2.2 
Profil Typ 2 
Profil aus PVC-U, das durch ein Koextrusionsverfahren entstanden ist 

3.2.3 
Profil Typ 3 
Profil aus PVC-U, wie die Profile Typ 1 und Typ 2, mit beschichteter Folie 

3.2.4 
Profil Typ 4 
Profil aus PVC-U, wie die Profile Typ 1 und Typ 2, mit einer Lackschicht 

3.3 
sichtbare Oberfläche 
Oberfläche eines Profils, die nach dem Einbau des Profils aus PVC-U sichtbar ist 
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