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Ersatz für
DIN 53979:1977-02

Die Europäische Norm EN 13267:2001 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Europäische Norm EN 13267 wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 276 �Grenzflächenaktive
Stoffe� (Sekretariat: AFNOR, Frankreich) unter intensiver deutscher Mitarbeit erarbeitet.

Für die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NMP 562 �Analytik von Tensiden� des
Normenausschusses Materialprüfung (NMP) verantwortlich.

Für die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

EN ISO 3696 siehe DIN ISO 3696

ISO 607 siehe DIN ISO 607

Änderungen

Gegenüber DIN 53979:1977-02 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

a) Zusätzliche und z. T. abweichende Festlegungen zu Reagenzien und Geräten getroffen.

b) Inhalt vollständig redaktionell überarbeitet.

Frühere Ausgaben

DIN 53979: 1977-02

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 607, Tenside und Waschmittel � Verfahren zur Probenteilung; Identisch mit ISO 607, Ausgabe
1980.

DIN ISO 3696, Wasser für analytische Zwecke � Anforderungen und Prüfungen; Identisch mit
ISO 3696:1987.

Fortsetzung 10 Seiten EN

Full document details: DIN EN 13267:2001-06

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13267-2001-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13267-2001-06


Seite 2
DIN EN 13267:2001-xx

� Leerseite �

Full document details: DIN EN 13267:2001-06

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13267-2001-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13267-2001-06


EUROPÄISCHE NORM

EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE

EN 13267

März 2001

ICS 71.100.40

Deutsche Fassung

Grenzflächenaktive Stoffe

Bestimmung des Wassergehaltes
Verfahren nach Karl Fischer

Surface active agents � Determination of water content �
Karl Fischer method

Agents de surface � Détermination de la teneur en eau �
Méthode de Karl Fischer

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 4. Februar 2001 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik und
dem Vereinigten Königreich.
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Vorwort

Dieses Europäische Dokument wurde vom Technischen Komitee CEN /TC 276 �Grenzflächenaktive Stoffe�,
dessen Sekretariat von AFNOR gehalten wird, erarbeitet.

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis September 2001, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen müssen bis September 2001 zurückgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Länder
gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden,
Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Königreich.

Die Anhänge A und B sind informativ.

1 Anwendungsbereich

Diese Europäische Norm legt das Verfahren nach Karl Fischer, bei dem der elektrometrische Endpunktnachweis
angewendet wird, zur Bestimmung des Wassergehaltes von grenzflächenaktiven Stoffen fest.

Das Verfahren ist anwendbar für Produkte in Form von Pulvern, Pasten und Lösungen.

Die folgenden Substanzen reagieren mit dem Karl-Fischer-Reagenz: Alkalimetall von Silicaten, Carbonaten,
Hydroxiden und Boraten; Oxidationsmittel, Ketone, Aldehyde, starke mineralische Säuren und starke Basen.
Proben, die eine dieser Substanzen enthalten, können nicht direkt mit diesem Verfahren gemessen werden; in
solchen Fällen muss das Lösemittel-System und/oder das Karl-Fischer-Reagenz angepasst werden, diese
Anpassung liegt jedoch außerhalb des Anwendungsbereiches dieser Europäischen Norm.
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