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Nationales  Vorwort  

Dieses Dokument  (EN13329:2023) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC134 �Elastische,  textile,  

Laminat-  und modulare mechanisch verriegelnde Bodenbelage�  erarbeitet,  dessen Sekretariat von NBN 

(Belgien)  gehalten wird. 

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA042-04-30AA �Laminatboden� im 

DIN-Normenausschuss Holzwirtschaft und  Mobel  (NHM). 

Fur die in diesem Dokument  zitierten Dokumente wird im Folgenden auf  die entsprechenden deutschen Doku-
mente hingewiesen: 

ISO 24334 siehe DIN ISO24334 

Aktuelle  Informationen zu diesem Dokument  konnen  uber die Internetseiten von DIN (www.din.de)  durch eine 

Suche nach  der Dokumentennummer aufgerufen werden. 

Änderungen 

Gegenuber DINEN13329:2021-11, DINEN14978:2021-11 und  DINEN15468:2021-11 wurden folgende 

Anderungen vorgenommen: 

a)  DINEN13329, DINEN14978 und  DINEN15468 zusammengefasst; 

b)  AnhangA  und  AnhangB  zur Bestimmung  der geometrischen Eigenschaften durch Verweisung auf  

EN17539 in Tabelle 1  ersetzt; 

c) Anhang E,  Anhang F  und  AnhangG  zur Bestimmung  der Bestandigkeit gegen Abrieb durch Verweisung auf  

ISO 24338 in Tabelle 2  ersetzt; 

d) Anforderungen an  Verlegeunterlagen in 4.2 modifiziert; 

e) in Tabelle 2  Anforderungen an  die Bestandigkeit gegen  Stoßbeanspruchung  mit  großer Kugel  auf  Grund 

der modifizierten Verlegeunterlagen  verringert; 

f) in Tabelle 2  Stuhlrollenprufung  nach EN425 durch Prufung  nach EN ISO4918 mit  angepassten Anforde-
rungen ersetzt; 

g) in Tabelle 3  Bestandigkeit gegen  Wasser nach ISO 4760  als  zusatzliche technische Eigenschaft aufgenom-
men; 

h) Informationen zu Recycling als  4.4 und  AnhangD  erganzt.  

Frühere  Ausgaben 

DINEN13329: 2000-09, 2006-07, 2009-01, 2016-08, 2017-12, 2021-11 

DINEN14978: 2006-09, 2016-08, 2021-11 

DINEN15468: 2008-01, 2016-08, 2021-11 
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Nationaler  Anhang NA  

(informativ) 

Literaturhinweise  

DIN ISO24334, Laminatböden�  Bestimmung  der  Verbindungsfestigkeit  bei mechanisch zusammengefügten  

Elementen 
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�  Leerseite � 
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E ROP ISCHENORM

E ROPEANSTANDARD

NORMEE ROP ENNE

EN13329

Dezemb 23

IC 97.150 Erse EN 13329:2 2:2021,
EN 14978: 1:2021, EN 15468:2016 1:2021

Deutsch assung

Lam den
Spezifikationen Anforderungen un fverfahren

Laminate floor coverings
Specifications, re uirements and test methods

Rev tements de sol stratif s
Sp cifications, exigences et m thodes d essai

Diese Europ ische Norm wurde vom CE am 27. November 2023 angenommen.

Die CEN-Mitgliede sind gehalten, die CEN/CENELEC-Gesch ftsordnu zu erf llen, in de die Bedingungen festgelegt sind, unte
denen dieser Europ ische Norm ohne jede nderu de Status einer nationale Norm zu gebe ist. Auf dem letzte Stand
befindliche Liste dieser nationale Normen mit ihre bibliographische Angabe sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum ode bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erh ltlich.

Diese Europ ische Norm besteht in dre offizielle Fassunge (Deutsch, Englisch, Fra sisch). Eine Fassu in einer andere
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigene Verantwortu durch bersetzu in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrummitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offizielle Fassungen.

CEN-Mitgliede sind die nationale Normungsinstitute vo Belgien, Bulgarien, D nemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
terreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Rum nien, Schweden, der Schweiz, Serbien, de Slowakei, Slowenien,

Spanien, der Tschechische Republik, de T rkei, ngarn, dem Vereinigte greich und Zypern.
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Europäisches  Vorwort  

Dieses Dokument  (EN13329:2023) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC134 �Elastische,  textile,  

Laminat-  und  modulare mechanisch verriegelnde Bodenbelage�  erarbeitet,  dessen Sekretariat von NBN 

gehalten wird. 

Diese Europaische Norm muss den Status  einer nationalen  Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung  

eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2024, und etwaige  entgegenstehende nationale  Nor-
men mussen bis Juni 2024 zuruckgezogen werden. 

Es wird auf  die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beruhren kon-
nen.  CEN ist nicht dafur verantwortlich, einige oder alle  diesbezuglichen Patentrechte  zu identifizieren. 

Dieses Dokument  ersetzt EN13329:2016+A2:2021, EN14978:2016+A1:2021 und  EN15468:2016+A1:2021. 

Die wesentlichen Anderungen gegenuber EN13329:2016+A2:2021, EN14978:2016+A1:2021 und  

EN15468:2016+A1:2021 sind folgende: 

 EN13329, EN14978 und  EN15468 zusammengefasst; 

 AnhangA  und  AnhangB  zur Bestimmung  der geometrischen Eigenschaften durch Verweisung auf  

EN17539 in Tabelle 1  ersetzt; 

 Anhang E,  Anhang F  und  AnhangG  zur Bestimmung  der Bestandigkeit gegen Abrieb durch Verweisung auf  

ISO 24338 in Tabelle 2  ersetzt; 

 Anforderungen an  Verlegeunterlagen in 4.2 modifiziert; 

 in Tabelle 2  Anforderungen an  die Bestandigkeit gegen  Stoßbeanspruchung  mit  großer Kugel  auf  Grund 

der modifizierten Verlegeunterlagen  verringert; 

 in Tabelle 2  Stuhlrollenprufung  nach EN425 durch Prufung  nach EN ISO4918 mit  angepassten Anforde-
rungen ersetzt; 

 in Tabelle 3  Bestandigkeit gegen  Wasser nach ISO 4760  als  zusatzliche technische Eigenschaft aufgenom-
men; 

 Informationen zu Recycling als  4.4 und  AnhangD  erganzt.  

Ruckmeldungen  oder Fragen zu diesem Dokument  sollten an  das jeweilige nationale  Normungsinstitut  des 

Anwenders gerichtet werden. Eine vollstandige  Liste dieser Institute  ist auf  den Internetseiten von CEN abruf-
bar. 

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen  Normungsinstitute der folgenden 

Lander gehalten,  diese Europaische Norm zu ubernehmen: Belgien,  Bulgarien,  Danemark, Deutschland,  die 

Republik  Nordmazedonien, Estland,  Finnland,  Frankreich, Griechenland, Irland, Island,  Italien,  Kroatien, 

Lettland,  Litauen,  Luxemburg, Malta,  Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien,  Schwe-
den, Schweiz, Serbien, Slowakei,  Slowenien, Spanien,  Tschechische Republik,  Turkei, Ungarn, Vereinigtes 

Konigreich und  Zypern. 
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