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DIN EN 13353:2011-07 

Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN 13353:2008+A1:2011) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 112 „Holzwerkstoffe“ 
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 042-02-15 AA „Holzwerkstoffe — 
Spiegelausschuss zu CEN/TC 112 und ISO/TC 89“ im Normenausschuss Holzwirtschaft und Möbel (NHM). 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 13353:2009-02 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Anwendungsbereich auf Platten mit einer Dicke von höchstens 80 mm beschränkt; 

b) in 4.3.4 Bestimmung der Delaminierung mit dünner Klebfuge (0,1 mm) nach EN 15416-3:2007 festgelegt. 

Frühere Ausgaben 

DIN EN 13353: 2003-09, 2009-02 
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Vorwort 

Dieses Dokument (EN 13353:2008+A1:2011) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 112 „Holzwerkstoffe“ 
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2011, und etwaige entgegenstehende nati-
onale Normen müssen bis November 2011 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berühren können. 
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu 
identifizieren. 

Diese Dokument enthält die Änderung 1, und wurde vom CEN am 9. März 2011 angenommen. 

Dieses Dokument ersetzt !EN 13353:2008".  

Anfang und Ende der durch die Änderung eingefügten oder geänderten Texte sind jeweils durch Änderungs-
marken !" angegeben. 

Im Vergleich zu EN 13353:2003 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Klassifizierung nach nicht tragender Verwendung, tragender Verwendung und deklarierten Werten aufge-
nommen; 

b) Angaben zum Feuchtegehalt von chemisch oder thermisch behandeltem Holz in 4.2 ergänzt; 

c) Verhältnis zwischen Scherfestigkeit und Holzbruchanteil in 4.3.3 ergänzt; 

d) Festlegungen für andere Klebstoffe als wärmehärtende Duroplasten für tragende Zwecke in 4.3.4 aufge-
nommen; 

e) unterschiedliche Anforderungen an einlagige und mehrlagige Massivholzplatten in 4.5.2 festgelegt; 

f) Fußnote bezüglich abweichender Prüfverfahren zur Bestimmung der Qualität der Verklebung in Tabelle 5 
ergänzt. 

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Est-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, 
Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, 
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern. 
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