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Nationales Vorwort

Diese Norm beschreibt ein Prüfverfahren zur Bestimmung der Beständigkeit von Obermaterialien, Futter
und Decksohlen unabhängig vom Werkstoff gegenüber nassem und trockenem Abrieb, um die
Gebrauchseigenschaften im fertigen Zustand zu bestimmen.

Sie wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 309 �Schuhe� erarbeitet.

Die Veröffentlichung der Norm erfolgte über den Normenausschuss Gebrauchstauglichkeit und Dienst-
leistungen (NAGD) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V. Ein deutsches Spiegelgremium besteht
nicht.

Änderungen

Gegenüber DIN EN 13520:2002-04 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

a) Änderung EN 13520:2001/A1:2004 eingearbeitet;

b) in 4.1.4 wurde eine Anmerkung eingefügt;

c) in 4.2 wurden einzelne Kenngrößen in der Tabelle geändert;

d) die Abschnitte 6.1 und 7 a) wurden sprachlich verändert und zum Teil ergänzt.

Frühere Ausgaben

DIN EN 13520: 2002-04
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ICS 61.060

Deutsche Fassung

Schuhe �
Prüfverfahren für Obermaterialien, Futter und Decksohlen �

Abriebfestigkeit
Footwear �

Test methods for uppers, linings and insocks �
Abrasion resistance

Chaussures �
Méthodes d�essai des tiges, de la doublure et des

premières de propreté �
Résistance à l�abrasion

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 16. November 2001 angenommen.

Die Änderung A1 wurde vom CEN am 28. Oktober 2004 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Diese Europäische Norm wurde vom CEN in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch) erstellt. Eine Fassung in einer
anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz,
Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern.
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