
Oktober	2017DEUTSCHE	NORM 			

Preisgruppe	9DIN	Deutsches	Institut	für	Normung	e.	V.	·	Jede	Art	der	Vervielfältigung,	auch	auszugsweise,	
nur	mit	Genehmigung	des	DIN	Deutsches	Institut	für	Normung	e.	V.,	Berlin,	gestattet.

ICS	25.220.60

!%`*}"
2610790

www.din.de

DIN	EN	13523-8

Bandbeschichtete	Metalle	–
Prüfverfahren	–
Teil	8:	Beständigkeit	gegen	Salzsprühnebel;
Deutsche	Fassung	EN	13523-8:2017
Coil	coated	metals	–
Test	methods	–
Part	8:	Resistance	to	salt	spray	(fog);
German	version	EN	13523-8:2017
Tôles	prélaquées	–
Méthodes	d’essais	–
Partie	8:	Résistance	au	brouillard	salin;
Version	allemande	EN	13523-8:2017

©

Alleinverkauf	der	Normen	durch	Beuth	Verlag	GmbH,	10772	Berlin

Ersatz	für
DIN	EN	13523-8:2010-07

www.beuth.de

			

Gesamtumfang	14	Seiten

D

DIN-Normenausschuss	Beschichtungsstoffe	und	Beschichtungen	(NAB)

Full document details: DIN EN 13523-8:2017-10

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13523-8-2017-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13523-8-2017-10


DIN EN 13523-8:2017-10 

2 

Nationales Vorwort 

Die Norm EN 13523-8:2017 fällt in den Zuständigkeitsbereich des Technischen Komitees CEN/TC 139 
„Lacke und Anstrichstoffe“ (Sekretariat: DIN, Deutschland). Sie wurde von der Arbeitsgruppe 
CEN/TC 139/WG 9 „Prüfung von bandbeschichteten Metallen“ (Sekretariat: DIN, Deutschland) 
ausgearbeitet. 

Das zuständige nationale Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 002-00-07 AA „Allgemeine Prüfverfahren für 
Beschichtungsstoffe und Beschichtungen“ im DIN-Normenausschuss Beschichtungsstoffe und 
Beschichtungen (NAB). 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 13523-8:2010-07 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Definitionen für folgende Benennungen wurden aus EN ISO 4628-8 übernommen: Fehlstelle, künstliche 
Verletzung, runde Verletzung, Ritz, Kante, korrodierte Fläche, enthaftete Fläche; 

b) die Benennung „Unterwanderung“ wurde in „Korrosion“ geändert; 

c) die Verwendung einer Lochstanze zum Anbringen des Loches wurde aufgenommen; 

d) EN ISO 4628-8 wurde für die Beurteilung der vom Ritz ausgehenden Korrosion eingeführt; 

e) der Text wurde redaktionell überarbeitet und die normativen Verweisungen wurden aktualisiert. 

Frühere Ausgaben 

DIN EN 13523-8: 2002-10, 2010-07 
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Europäisches Vorwort 

Dieses Dokument (EN 13523-8:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 139 „Lacke und 
Anstrichstoffe“ erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Januar 2018, und etwaige entgegenstehende nationale 
Normen müssen bis Januar 2018 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. CEN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Dieses Dokument ersetzt EN 13523-8:2010. 

Die wichtigsten Änderungen im Vergleich zur Vorgängerausgabe sind: 

a) Definitionen für folgende Benennungen wurden aus EN ISO 4628-8 übernommen: Fehlstelle, künstliche 
Verletzung, runde Verletzung, Ritz, korrodierte Fläche, enthaftete Fläche; 

b) Definitionen für Kante und durchgehende Oberfläche wurden aufgenommen; 

c) die Benennung „Unterwanderung“ wurde in „Korrosion“ geändert; 

d) die Verwendung einer Lochstanze zum Anbringen des Loches wurde aufgenommen; 

e) EN ISO 4628-8 wurde für die Beurteilung der vom Ritz ausgehenden Korrosion eingeführt; 

f) der Text wurde redaktionell überarbeitet und die normativen Verweisungen wurden aktualisiert. 

Die Normenreihe EN 13523, Bandbeschichtete Metalle — Prüfverfahren, besteht aus folgenden Teilen: 

 Teil 0: Allgemeine Einleitung 

 Teil 1: Schichtdicke 

 Teil 2: Glanz 

 Teil 3: Farbabstand — Farbmetrischer Vergleich 

 Teil 4: Bleistifthärte 

 Teil 5: Widerstandsfähigkeit gegen schnelle Verformung (Schlagprüfung) 

 Teil 6: Haftfestigkeit nach Eindrücken (Tiefungsprüfung) 

 Teil 7: Widerstandsfähigkeit gegen Rissbildung beim Biegen (T-Biegeprüfung) 

 Teil 8: Beständigkeit gegen Salzsprühnebel 

 Teil 9: Beständigkeit gegen Eintauchen in Wasser 

 Teil 10: Beständigkeit gegen UV-Strahlung mit Leuchtstofflampen und Kondensation von Wasser 
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