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DIN EN 13523-8:2024-06  

Nationales  Vorwort  

Das Dokument  EN13523-8:2024 wurde vom Technischen Komitee CEN/TC139 �Lacke  und  Anstrichstoffe� 

erarbeitet,  dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird. 

Das zustandige nationale  Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA002-00-07AA �Allgemeine  Pruf-
verfahren fur Beschichtungsstoffe und  Beschichtungen� im DIN-Normenausschuss Beschichtungsstoffe und  

Beschichtungen (NAB). 

Die in den verschiedenen Teilen von EN13523 beschriebenen Prufverfahren basieren auf  den Ergebnissen der 

Arbeiten der European Coil Coating Association (ECCA), Brussel. 

Aktuelle  Informationen zu diesem Dokument  konnen  uber die Internetseiten von DIN (www.din.de)  durch eine 

Suche nach  der Dokumentennummer aufgerufen werden. 

Änderungen 

Gegenuber DINEN13523-8:2017-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen: 

a)  der Abstand  zwischen den beiden Ritzen wurde von 10mm  auf  20mm  geandert,  um  mit  anderen Normen 

fur Salzspruhnebelprufungen  ubereinzustimmen; 

b)  die Breite des Ritzes wurde von mindestens �0,2mm� auf  �0,2mm  bis 1,0mm� geandert; 

c) der Text wurde redaktionell uberarbeitet und  die normativen Verweisungen wurden aktualisiert.  

Frühere  Ausgaben 

DINEN13523-8: 2002-10, 2010-07, 2017-10 
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Diese Europ ische Norm wurde vom C am 1. Janua 2024 angenommen.

Die CE itgliede sind gehalten, die CEN/CENELEC-Gesch ftsordnu zu erf llen, in de die Bedingungen festgelegt sind, unte

denen dieser Europ ische Norm ohne jede nderu de Status eine nationale Norm zu gebe ist. Auf dem letzte Stand

befindliche Liste dieser nationale Normen mit ihre bibliographische Angabe sind beim CEN-CENELEC nagement-

Zentrum ode bei jedem CEN itglied auf Anfrage erh ltlich.

Diese Europ ische Norm besteht i dre offizielle assunge (Deutsch, Englisch, ra sisch). Eine assu in einer andere

Sprache, die von einem CEN tglied in eigene Verantwortu durch bersetzu in seine Landessprache gemacht und dem

nagement-Zentrummitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offizielle assungen.

C itgliede sind die nationale Normungsinstitute vo Belgien, Bulgarien, D nemark, Deutschland, Estland, innland,

rankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, lta, den Niederlanden, Norwegen,

terreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Rum nien, Schweden, der Schweiz, Serbien, de Slowakei, Slowenien,

Spanien, der Tschechische Republik, de T rkei, ngarn, dem Vereinigte K und Z pern.
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DIN EN 13523-8:2024-06  

EN 13523-8:2024  (D)  

Europäisches  Vorwort  

Dieses Dokument  (EN13523-8:2024) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC139 �Lacke  und  Anstrich-
stoffe� erarbeitet,  dessen Sekretariat von DIN gehalten wird. 

Diese Europaische Norm muss den Status  einer nationalen  Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung  

eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 2024,  und  etwaige entgegenstehende nationale  

Normen mussen bis  Oktober 2024  zuruckgezogen werden. 

Es wird auf  die glichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beruhren kon-
nen.  CEN ist nicht dafur verantwortlich, einige oder alle  diesbezuglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Dieses Dokument  ersetzt EN13523-8:2017. 

EN13523-8:2024 beinhaltet  die folgenden wesentlichen technischen Anderungen im Vergleich zu 

EN13523-8:2017: 

a)  der Abstand  zwischen den zwei Ritzen wurde von 10mm  auf  20mm  geandert,  sodass es mit  anderen Nor-
men zu Salzspruhnebelprufungen  ubereinstimmt; 

b)  die Breite des Ritzes wurde von �0,2mm� auf  �0,2mm  bis 1,0mm� geandert; 

c) der Text wurde redaktionell uberarbeitet und  die normativen Verweisungen wurden aktualisiert.  

Die Normenreihe EN13523, Bandbeschichtete  Metalle� Prüfverfahren, besteht aus  folgenden Teilen: 

 Teil 0:  Allgemeine Einleitung  

 Teil 1:  Schichtdicke  

 Teil 2:  Glanz 

 Teil 3:  Farbabstand und  Metamerie�  Farbmetrischer  Vergleich  

 Teil 4:  Bleistifthärte  

 Teil 5:  Widerstandsfähigkeit  gegen  schnelle Verformung  (Schlagprüfung)  

 Teil 6:  Haftfestigkeit  nach Eindrücken  (Tiefungsprüfung)  

 Teil 7:  Widerstandsfähigkeit  gegen  Rissbildung  beim Biegen  (T-Biegeprüfung)  

 Teil 8:  Beständigkeit  gegen  Salzsprühnebel 

 Teil 9:  Beständigkeit  gegen  Eintauchen  in  Wasser 

 Teil 10:  Beständigkeit  gegen  UV-Strahlung  mit  Leuchtstofflampen  und  Kondensation von  Wasser 

 Teil 11:  Beständigkeit  gegen  Lösemittel (Reibtest) 

 Teil 12:  Widerstand gegen  Ritzen  

 Teil 13:  Beständigkeit  gegen  beschleunigte  Alterung  durch  Wärmeeinwirkung  
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