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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN 13565:2003+A1:2007) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 191 „Ortsfeste 
Brandbekämpfungsanlagen" (Sekretariat: BSI, Vereinigtes Königreich) erarbeitet und wird auf nationaler 
Ebene vom Arbeitsausschuss „Schaum- und Pulverlöschanlagen“ (NA 031-03-02 AA) des FNFW betreut. 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 13565-1:2004-04 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Aktualisierung der normativen Verweisungen in Abschnitt 2 und in 4.8.1; 

b) die Beziehung zum Mandat M/109 zur EG-Bauproduktenrichtlinie 89/106/EWG wurde gestrichen (siehe 
auch c) und d)); 

c) Verweise im gesamten Text auf Anhang ZA wurden gestrichen (betrifft das Vorwort, Abschnitt 11, 12.1, 
12.2.3, 12.2.6, 12.2.8, 12.3.2 bis 12.3.6); 

d) Anhang ZA wurde gestrichen. 

Für die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutschen 
Normen hingewiesen: 

ISO 272 siehe DIN ISO 272 
ISO 885 siehe DIN ISO 885 
ISO 9227 siehe DIN EN ISO 9227 

 

Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN ISO 272, Mechanische Verbindungselemente — Schlüsselweiten für Sechskantschrauben und -muttern 

DIN ISO 885, Metrische Schrauben allgemeiner Anwendung — Übergangsradius unter dem Kopf 

DIN EN ISO 9227, Korrosionsprüfungen in künstlichen Atmosphären — Salzsprühnebelprüfungen 
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EN 13565-1:2003+A1:2007 (D) 

Vorwort 

Dieses Dokument (EN 13565-1:2003+A1:2007) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 191 „Ortsfeste 
Brandbekämpfungsanlagen“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird. 

Dieses Dokument muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung eines 
identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2008, und etwaige entgegenstehende nationale Normen 
müssen bis April 2008 zurückgezogen werden. 

Dieses Dokument enthält die von CEN am 2007-09-13 angenommene Änderung 1. 

Dieses Dokument ersetzt EN 13565-1:2003. 

Anfang und Ende der durch die Änderung eingefügten oder geänderten Texte sind jeweils durch 
Änderungsmarken ! und " angegeben. 

!gestrichener Text" 

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, 
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, 
Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, 
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern. 
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Einleitung 

Diese Europäische Norm behandelt Bauteile, die für die Verwendung in ortsfesten Schaumlöschanlagen 
bestimmt sind. 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Europäische Norm legt Anforderungen für die Werkstoffe, die Konstruktion und die Leistungsmerkmale 
von Bauteilen fest, die in ortsfesten Schaumlöschanlagen bei Verwendung von Schaummitteln nach 
EN 1568-1 bis EN 1568-4 eingesetzt werden. Die behandelten Bauteile sind: Zumischeinrichtungen, 
Schaumdüsen, Semi-Subsurface-Schlaucheinheiten, Schaumrohre, Schwer- und Mittelschaumerzeuger, 
Leichtschaumerzeuger, Schaumtöpfe, Behälter und Druckbehälter. Die Prüfverfahren sind in den Anhängen A 
bis K aufgeführt. 

Es werden auch Anforderungen für die Bestimmung der charakteristischen Angaben beschrieben, die für die 
korrekte Anwendung der Bauteile erforderlich sind. 

ANMERKUNG 1 Wenn nicht anders angegeben, sind die Drücke Überdrücke in bar. 

Die Anforderungen dieser Norm behandeln nicht die Verwendung kombinierter Bauteile, die zur Bildung von 
Teilen einer Löschanlage oder einer gesamten Löschanlage benötigt werden, es sei denn, es ist ausdrücklich 
angegeben. 

ANMERKUNG 2 Es sollte nicht angenommen werden, dass Bauteile, die diesen Festlegungen entsprechen, 
zwangsläufig miteinander kompatibel sind. 

Die Anforderungen an Pumpen, Motoren und die Funktion der mechanischen Bauteile (d. h. ferngesteuerte 
Drehgestelle) sind nicht in dieser Norm festgelegt. 

2 Normative Verweisungen 

Diese Europäische Norm enthält durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen 
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die 
Publikationen sind nachstehend aufgeführt. Bei datierten Verweisungen gehören spätere Änderungen oder 
Überarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Europäischen Norm, falls sie durch Änderung oder 
Überarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug 
genommenen Publikation (einschließlich Änderungen). 

EN 671-1:2001, Ortsfeste Löschanlagen — Wandhydranten — Teil 1: Schlauchhaspeln mit formstabilem 
Schlauch 

EN 1568-1:2000, Feuerlöschmittel — Schaummittel — Teil 1: Anforderungen an Schaummittel zur Erzeugung 
von Mittelschaum zum Aufgeben auf nicht-polare Flüssigkeiten 

EN 1568-2:2000, Feuerlöschmittel — Schaummittel — Teil 2: Anforderungen an Schaummittel zur Erzeugung 
von Leichtschaum zum Aufgeben auf nicht-polare Flüssigkeiten 

EN 1568-3:2000, Feuerlöschmittel — Schaummittel — Teil 3: Anforderungen an Schaummittel zur Erzeugung 
von Schwerschaum zum Aufgeben auf nicht-polare Flüssigkeiten 

EN 1568-4, Feuerlöschmittel — Schaummittel — Teil 4: Anforderungen an Schaummittel zur Erzeugung von 
Schwerschaum zum Aufgeben auf polare Flüssigkeiten 

!EN 12259-1:1999+A1:2001", Ortsfeste Löschanlagen — Bauteile für Sprinkler- und Sprühwasser-
anlagen — Teil 1: Sprinkler 

EN 12416-1:2001, Ortsfeste Brandbekämpfungsanlagen — Pulverlöschanlagen — Teil 1: Anforderungen und 
Prüfverfahren für Bauteile 

EN 12542, Ortsfeste, geschweißte zylindrische Behälter aus Stahl, die serienmäßig für die Lagerung von 
Flüssiggas (LPG) hergestellt werden, mit einem Fassungsvermögen bis 13 m³ für oberirdische Aufstellung — 
Gestaltung und Herstellung 

EN 20225, Mechanische Verbindungselemente — Schrauben und Muttern — Bemaßung (ISO 225:1983) 
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EN ISO 175, Kunststoffe — Prüfverfahren zur Bestimmung des Verhaltens gegen flüssige Chemikalien 
(ISO 175:1999) 

EN ISO 179-1, Kunststoffe - Bestimmung der Charpy-Schlageigenschaften — Teil 1: Nicht instrumentierte 
Schlagzähigkeitsprüfung (ISO 179-1:2000). 

EN ISO 180, Kunststoffe — Bestimmung der Izod-Schlagzähigkeit (ISO 180:2000) 

EN ISO 228-1, Rohrgewinde für nicht im Gewinde dichtende Verbindungen — Teil 1: Maße, Toleranzen und 
Bezeichnung (ISO 228-1:2000) 

EN ISO 527-1, Kunststoffe — Bestimmung der Zugeigenschaften — Teil 1: Allgemeine Grundsätze 
(ISO 527 1:1993 einschließlich Corr 1:1994) 

EN ISO 898-1, Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus Kohlenstoffstahl und legiertem 
Stahl — Teil 1: Schrauben (ISO 898-1:1999) 

EN ISO 4759-1, Toleranzen für Verbindungselemente — Teil 1: Schrauben und Muttern — Produktklassen A, 
B und C (ISO 4759- 1:2000) 

EN ISO 9001:2000, Qualitätsmanagementsysteme — Anforderungen (ISO 9001:2000) 

ISO 7-1, Rohrgewinde für im Gewinde dichtende Verbindungen — Teil 1: Maße, Toleranzen und 
Bezeichnungen 

ISO 272, Mechanische Verbindungselemente — Schlüsselweiten für Sechskantschrauben und -muttern 

ISO 885, Metrische Schrauben allgemeiner Anwendung — Übergangsradius unter dem Kopf 

ISO 888, Schrauben — Schraubennenn- und -gewindelängen für allgemeine Zwecke 

ISO 1179-1, Leitungsanschlüsse für allgemeine Anwendung und Fluidtechnik — Einschraubloch und -zapfen 
mit Gewinde nach ISO 228-1 und Elastomerdichtring oder metallischer Abdichtung — Teil 1: Einschraubloch 

ISO 4633, Gummidichtungen — Verbindungsringe für Rohrleitungssysteme für die Wasserversorgung, 
Entwässerung und Kanalisation — Material-Spezifikationen 

ISO 6447, Gummidichtungen — Dichtungsringe für Verbindungen von Gasversorgungsrohren und -fittings — 
Materialspezifikation 

ISO 6448, Gummidichtungen — Dichtungsringe für Verbindungen in Versorgungsrohren und -fittings für 
Erdölerzeugnisse — Spezifikation der Werkstoffe 

ISO 7005-1, Flansche aus Metall — Teil 1: Stahlflansche 

ISO 7005-2, Flansche aus Metall — Teil 2: Gusseisenflansche 

ISO 9227, Korrosionsprüfungen in künstlichen Atmosphären — Salzsprühnebelprüfungen 

Nordtest method NT Fire 042N1)

 

N1) Nationale Fußnote: Das Dokument ist kostenlos zu beziehen bei: Nordtest Tekniikantie 12, FIN-02150 ESPOO 
 Finnland, Tel. +358 9 4554600; FAX +358 9 4554272. 
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3 Begriffe 

Für die Anwendung dieser Europäischen Norm gelten die folgenden Begriffe. 

3.1 
schaumerzeugendes Bauteil 
Bauteil, in dem Luft und Schaummittellösung zur Erzeugung von Schaum zusammengeführt werden 

3.2 
Schaumrohr 
Bauteil, der Schaum in Form eines Strahls oder Sprühstrahls auswirft 

3.3 
Bauteil 
Ganzheit oder Teil einer Einrichtung bestimmt zur Verwendung in ortsfesten Schaumlöschanlagen 

3.4 
Durchflusskoeffizient (K-Wert) 

Kenngröße für die Gleichung Q = K pd , wobei Q die Durchflussrate in Litern je Minute und dp die 

Druckdifferenz in bar ist 

3.5 
Hochdruckschaumerzeuger 
Bauteil, das Luft in den Schaummittellösungsstrom für die Förderung gegen einen hohen Gegendruck 
einbringt, z. B. wie es bei der Einleitung des Subsurface-Verfahrens in Tanks vorkommt 

3.6 
Leichtschaum 
Schaum mit einer Verschäumungszahl größer als 200 

3.7 
Schaumerzeuger 
Bauteil, dass Luft in den Schaummittellösungsstrom für die Förderung gegen niedrigen Gegendruck einbringt, 
z. B. bei einem Durchfluss gegen atmosphärischen Druck 

3.8 
Schwerschaum 
Schaum mit einer Verschäumungszahl nicht größer als 20 

3.9 
Schaumtopf 
Bauteil, welches aus einer Dampfsperre, dem Schaumtopf und einem Zufluss für den Schaum in Tanks für 
feuergefährliche oder leicht entzündliche Flüssigkeiten besteht. Ein Schaumerzeuger kann am Eingang des 
Schaumtopfes angeschlossen werden 

3.10 
Mittelschaum 
Schaum mit einer Verschäumungszahl von mehr als 20 und nicht größer als 200 

3.11 
Monitor 
Bauteil bestehend aus Schaumrohr und Drehgestell 

3.12 
Schaummittellösung verteilende Bauteile 
Bauteile, aus denen ein Sprühstrahl einer Schaummittellösung ausströmt, so dass die Vermischung mit Luft 
und die Bildung von Schaum außerhalb des Bauteils stattfindet 
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