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Vorwort

Dieses Dokument EN 13604:2002 wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 133 �Kupfer und Kupferlegierungen�
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis Januar 2003 und etwaige entgegenstehende nationale Normen
müssen bis Januar 2002 zurückgezogen werden.

Im Rahmen seines Arbeitsprogramms hat das Technische Komitee CEN/TC 133 in Zusammenarbeit mit
CEN/TC 133/WG 5 �Kupfer für die Anwendung in der Elektrotechnik� die folgende Norm ausgearbeitet:

EN 13604, Kupfer und Kupferlegierungen � Produkte aus hochleitfähigem Kupfer für Elektronenröhren,
Halbleiterbauelemente und für die Anwendung in der Vakuumtechnik.

Die zwei Kupfersorten Cu-OFE (CW009A) und Cu-PHCE (CW023A), die in dieser Europäischen Norm festgelegt
sind, sind besonders für die Anwendung in der Elektronik und Halbleiter- und Vakuumtechnik geeignet.

Anhang A (normativ) gibt Vergleichsbilder für mikroskopische Untersuchungen.

Anhang B (informativ) gibt einen Anhalt über Eigenschaften von Kupfersorten für die Elektrotechnik.

Dies ist eine aus einer Reihe von Europäischen Normen für Produkte aus Kupfer für die Elektrotechnik. Andere
Produkte aus Kupfer sind wie folgt genormt:

EN 13599, Kupfer und Kupferlegierungen � Platten, Bleche und Bänder aus Kupfer für die Anwendung in der
Elektrotechnik.

EN 13600, Kupfer und Kupferlegierungen � Nahtlose Rohre aus Kupfer für die Anwendung in der Elektrotechnik.

EN 13601, Kupfer und Kupferlegierungen � Stangen und Drähte aus Kupfer für die allgemeine Anwendung in der
Elektrotechnik.

EN 13602, Kupfer und Kupferlegierungen � Gezogener Runddraht aus Kupfer zur Herstellung elektrischer Leiter.

EN 13605, Kupfer und Kupferlegierungen � Profile und profilierte Drähte aus Kupfer für die Anwendung in der
Elektrotechnik.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Länder
gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden,
Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Königreich.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europäische Norm legt die Zusammensetzung, die Anforderungen an die Eigenschaften, einschließlich
elektrische Eigenschaften, Grenzabmaße und Formtoleranzen der zwei Kupfersorten Cu-OFE (CW009A) und
Cu-PHCE (CW022A), für die Anwendung in der Elektronik, als Halbleiterbauelemente und für die Vakuumtechnik
fest, und zwar als Produkte, die durch plastisches Umformen hergestellt wurden, z. B. Platten, Bleche, Bänder,
nahtlose Rohre, Stangen, Drähte und Profile.

Der Ablauf der Probenentnahme, die Prüfverfahren zur Feststellung der Übereinstimmung mit den Anforderungen
dieser Norm und die Lieferbedingungen sind ebenfalls festgelegt.

Diese Europäische Norm gilt für Produkte aus Kupfer, die durch plastisches Umformen hergestellt wurden, so wie
sie an die Hersteller von Bauteilen geliefert werden, d. h. zur weiteren Bearbeitung.

2 Normative Verweisungen

Diese Europäische Norm enthält durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen
sind nachstehend aufgeführt. Bei datierten Verweisungen gehören spätere Änderungen oder Überarbeitungen
dieser Publikationen nur zu dieser Europäischen Norm, falls sie durch Änderung oder Überarbeitung eingearbeitet
sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschließlich
Änderungen).

EN 1655, Kupfer und Kupferlegierungen � Konformitätserklärungen.

EN 1976, Kupfer und Kupferlegierungen � Gegossene Rohformen aus Kupfer.

EN 10002-1, Metallische Werkstoffe � Zugversuch � Teil 1: Prüfverfahren (bei Raumtemperatur).

EN 10204, Metallische Erzeugnisse � Arten von Prüfbescheinigungen.

EN 13599, Kupfer und Kupferlegierungen � Platten, Bleche und Bänder aus Kupfer für die Anwendung in der
Elektrotechnik.

EN 13600, Kupfer und Kupferlegierungen � Nahtlose Kupferrohre für die Anwendung in der Elektrotechnik.

EN 13601, Kupfer und Kupferlegierungen � Stangen und Drähte aus Kupfer für die Anwendung in der
Elektrotechnik.

EN 13602, Kupfer und Kupferlegierungen � Gezogener Runddraht aus Kupfer zur Herstellung elektrischer Leiter.

EN 13605, Kupfer und Kupferlegierungen � Profile und profilierte Drähte aus Kupfer für die Anwendung in der
Elektrotechnik.

EN ISO 2624, Kupfer und Kupferlegierungen � Bestimmen der mittleren Korngröße (ISO 2624:1990).

EN ISO 2626, Kupfer � WasserstoffVersprödungsversuch (ISO 2626:1973).

EN ISO 6506-1, Metallische Werkstoffe � Härteprüfung nach Brinell � Teil 1: Prüfverfahren (ISO 6506-1:1999).

EN ISO 6507-1, Metallische Werkstoffe � Härteprüfung nach Vickers � Teil 1: Prüfverfahren (ISO 6507-1:1997).

EN ISO 7438, Metallische Werkstoffe � Biegeprüfung (ISO 7438:1985).

IEC 60468, Method of measurement of resistivity of metallic materials.

ISO 1811-2, Copper and copper alloys � Selection and preparation of samples for chemical analysis � Part 2:
Sampling of wrought products and castings.

ISO 4746, Oxygen-free copper � Scale adhesion test.

ISO 7801, Metallic materials � Wire � Reverse bend test.

ANMERKUNG Informative Verweisungen auf Dokumente, die bei der Erstellung dieser Norm herangezogen und an den
entsprechenden Stellen im Text angeführt wurden, sind unter �Literaturhinweise� aufgeführt.
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