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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN 13634:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 161 „Fuß- und 
Beinschutzausrüstung“ erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI (Vereinigtes Königreich) gehalten wird. 

Das zuständige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 075-04-01 AA „Fuß- und 
Beinschutz“ im DIN-Normenausschuss Persönliche Schutzausrüstung (NPS). 

Für die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die 
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen: 

ISO 5725-2 siehe DIN ISO 5725-2 
ISO 7000 siehe DIN ISO 7000 
 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 13634:2016-03 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) die Anforderung einer Gesamtleistungsstufe wurde gestrichen, und die dazugehörige Anforderung an 
die Benutzerinformation entsprechend abgeändert; 

b) die Anforderung an die Kennzeichnung wurde geändert und weist jetzt eine zusätzliche obligatorische 
Kennzeichnungsnummer für die Höhe des Schuhoberteils auf; 

c) Tabelle 3 wurde überarbeitet und enthält jetzt eine zusätzliche Spalte für H1-Anforderungen; 

d) die Anforderungen an Stichprobenahmen wurden in 4.4.4 und 4.4.5 geklärt; 

e) Anhang B (informativ) wurde durch eine Anmerkung in 4.1 ersetzt; 

f) eine Klarstellung von „Prüfperson“ wurde in Anhang A aufgenommen. 

Frühere Ausgaben 

DIN EN 13634: 2002-09, 2011-03, 2016-03 

Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN ISO 5725-2, Genauigkeit (Richtigkeit und Präzision) von Messverfahren und Messergebnissen — Teil 2: 
Grundlegende Methode für die Ermittlung der Wiederhol- und Vergleichpräzision eines vereinheitlichten 
Messverfahrens 

DIN ISO 7000, Graphische Symbole auf Einrichtungen — Index und Übersicht 
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Europäisches Vorwort 

Dieses Dokument (EN 13634:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 161 „Fuß- und 
Beinschutzausrüstung“ erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2018, und etwaige entgegenstehende nationale 
Normen müssen bis Juni 2018 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. CEN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Dieses Dokument ersetzt EN 13634:2015. 

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Normungsauftrages erarbeitet, den die Europäische Kommission 
und die Europäische Freihandelszone CEN erteilt haben, und unterstützt grundlegende Anforderungen der 
EU-Richtlinien. 

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments 
ist. 

Im Vergleich zur vorherigen Ausgabe EN 13634:2015 wurden die folgenden wesentlichen technischen 
Änderungen aufgenommen: 

a) die Anforderung einer Gesamtleistungsstufe wurde gestrichen, und die dazugehörige Anforderung an 
die Benutzerinformation entsprechend abgeändert; 

b) die Anforderung an die Kennzeichnung wurde geändert und weist jetzt eine zusätzliche obligatorische 
Kennzeichnungsnummer für die Höhe des Schuhoberteils auf; 

c) Tabelle 3 wurde überarbeitet und enthält jetzt eine zusätzliche Spalte für H1-Anforderungen; 

d) die Anforderungen an Stichprobenahmen wurden in 4.4.4 und 4.4.5 geklärt; 

e) Anhang B (informativ) wurde durch eine Anmerkung in 4.1 ersetzt; 

f) eine Klarstellung von „Prüfperson“ wurde in Anhang A aufgenommen. 

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die 
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, 
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, 
Rumänien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, 
Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern. 
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Einleitung 

Motorradfahrerschuhe sind dazu vorgesehen, im Falle eines Unfalls die Füße, optional Knöchel und/oder 
einen Teil vom Schienbein des Trägers, bis zu einem gewissen Grad mechanisch zu schützen, ohne die für die 
Kontrolle des Motorrads und die Bedienung der Fußhebel erforderliche Beweglichkeit des Trägers 
übermäßig zu beeinträchtigen. Die besonderen Gefährdungen bei Motorradunfällen sind Hautabschürfungen 
durch die Fahrbahnoberfläche sowie Zusammenstöße mit dem Motorrad, anderen Fahrzeugen, 
Straßenausrüstung und dem Straßenbelag. Die Verletzungen beim Aufprall auf den Straßenbelag fallen umso 
schwerer aus, wenn der Fuß durch das Motorrad eingeklemmt wird. Diese Norm legt eine Reihe von 
grundlegenden Anforderungen fest, deren Erfüllung für diese Art von Schuhen als unerlässlich angesehen 
wird, einschließlich einer Reihe von Anforderungen an die Ergonomie. 

Diese Europäische Norm umfasst mehrere Eigenschaften, die zwei Leistungsstufen hinsichtlich des 
gebotenen Schutzes aufweisen. Diese behandeln den Grad der Risiken oder Gefährdungen, denen ein 
Motorradfahrer ausgesetzt ist, hinsichtlich des Einsatzgebiets des Motorrads und der Art des Unfalls. Für 
Motorradfahrer, die der Ansicht sind, dass sie durch das Einsatzgebiet des Motorrades oder den 
Motorradsport einem erhöhten Unfallrisiko ausgesetzt sind, umfasst die Stufe 2 jeder dieser 
Leistungsfunktionen höhere Leistungsanforderungen. Voraussichtlich ist diese höhere Leistungsstufe jedoch 
mit dem Nachteil eines höheren Gewichts und geringeren Komforts der Schuhe verbunden, so dass sie 
möglicherweise nicht für alle Motorradfahrer akzeptabel sind. 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Europäische Norm findet Anwendung auf Schutzschuhe für Motorradfahrer beim Fahren von 
Motorrädern auf Straßen oder im Gelände. Sie legt die Anforderungen an den Schutz, die ergonomischen 
Merkmale, die Unschädlichkeit, die mechanischen Eigenschaften, die Kennzeichnung und die Information für 
Anwender fest. Sie legt darüber hinaus die entsprechenden Prüfverfahren fest. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen). 

EN 1621-1, Motorradfahrer-Schutzkleidung gegen mechanische Belastung — Teil 1: Gelenkprotektoren für 
Motorradfahrer — Anforderungen und Prüfverfahren 

EN 13595-2:2002, Schutzkleidung für professionelle Motorradfahrer — Jacken, Hosen und ein- oder 
mehrteilige Anzüge — Teil 2: Prüfverfahren zur Bestimmung der Stoßabriebfestigkeit 

EN 13595-4:2002, Schutzkleidung für professionelle Motorradfahrer — Jacken, Hosen und ein- oder 
mehrteilige Anzüge — Teil 4: Prüfverfahren zur Bestimmung der Fallschnittfestigkeit 

EN ISO 4045, Leder — Chemische Prüfungen — Bestimmung des pH (ISO 4045) 

EN ISO 11642, Leder — Farbechtheitsprüfungen — Farbechtheit gegenüber Wasser (ISO 11642) 

EN ISO 17075-1, Leder — Bestimmung des Chrom(VI)-Gehalts in Leder — Teil 1: Kolorimetrisches Verfahren 
(ISO 17075-1) 

EN ISO 17075-2, Leder — Bestimmung des Chrom(VI)-Gehalts in Leder — Teil 2: Chromatographie 
(ISO 17075-2) 

EN ISO 20344:2011, Persönliche Schutzausrüstung — Prüfverfahren für Schuhe (ISO 20344:2011) 

EN ISO 20345:2011, Persönliche Schutzausrüstung — Sicherheitsschuhe (ISO 20345:2011) 

ISO 4649:2017, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of abrasion resistance using a rotating 
cylindrical drum device 

ISO 5423:1992, Moulded plastics footwear — Lined or unlined polyurethane boots for general industrial use — 
Specification 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe. 

3.1 
optionale Anforderung 
zusätzliche Anforderung(en), deren Einhaltung der Hersteller des Schuhwerks angibt und die mit einer 
besonderen Kennzeichnung verbunden sind 
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4 Grundlegende Anforderungen an Schuhe für Motorradfahrer 

4.1 Allgemeines 

Die Mindestanzahl der Muster, die geprüft werden, um die Übereinstimmung mit den in dieser Norm 
festgelegten Anforderungen zu überprüfen, ist in Tabelle 1 im Einzelnen aufgeführt. Sofern nicht anders 
festgelegt, müssen alle Muster in einer Umgebungstemperatur von (23 ± 2) °C und einer relativen 
Luftfeuchte von (50 ± 5) % konditioniert und geprüft werden. 

Diese Norm legt 4 bestimmte Eigenschaften von Schuhen für Motorradfahrer  (Höhe des Schuhoberteils, 
Stoßabriebfestigkeit, Fallschnittfestigkeit, Quersteifigkeit) mit 2 möglichen Leistungsstufen fest. Um dieser 
Europäischen Norm zu entsprechen, müssen die Schuhe für Motorradfahrer mindestens die Leistungsstufe 1 
in allen vier Eigenschaften erreichen. 

Für jede der geforderten Messungen, die entsprechend dieser Norm durchgeführt wird, sollte eine 
entsprechende Schätzung der Messunsicherheit bewertet werden. Dazu sollte einer der folgenden Ansätze 
verwendet werden: 

— ein statistisches Verfahren, z. B. nach ISO 5725-2 [2]; 

— ein mathematisches Verfahren, z. B. nach ISO/IEC Guide 98-3 [3]; 

— Unsicherheit und Konformitätsbewertung nach ISO/IEC Guide 98-4 [4]; 

— JCGM 100:2008[1]. 

4.2 Ausführung 

4.2.1 Höhe des Schuhoberteils 

Alle Schuhe müssen als Leistungsstufe 1 oder Leistungsstufe 2 klassifiziert werden: 

Leistungsstufe 1:  

Die Schuhe müssen der Anforderung an die Mindesthöhe des Schuhoberteils in Übereinstimmung mit 
Tabelle 2 entsprechen. 

Leistungsstufe 2:  

Die Schuhe müssen der Anforderung an die Mindesthöhe des Schuhoberteils in Übereinstimmung mit 
Tabelle 3 entsprechen. 
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