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Feuerwiderstandsprifungen fur tragende Bauteile DIN
Teil 3: Balken —
Deutsche Fassung EN 1365-3 : 1999 EN 1365-3
ICS 13.220.50 Teilweise Ersatz fiir

DIN 4102-2 : 1977-09

Fire resistance tests for loadbearing elements —
Part 3: Beams;
German version EN 1365-3 : 1999

Essais de résistance au feu des éléments porteurs —
Partie 3: Poutres;
Version allemande EN 1365-3 : 1999

Die Europidische Norm EN 1365-3 : 1999 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm wurde im Technischen Komitee CEN/TC 127 ,Baulicher Brandschutz” unter deutscher Mitar-
beit erarbeitet.

Im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V. war hierflir der ArbeitsausschuB3 00.34.02 ,Brandverhalten von Baustoffen
und Bauteilen; Bauteile” des Normenausschusses Bauwesen (NABau) zusténdig.

Zu dieser Norm wurde der Entwurf DIN EN 1365-5 : 1994-04 verdffentlicht.

Anderungen

Gegeniiber DIN 4102-2 : 1977-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Teile der Priifung nach DIN 4102-2 : 1977-09, Abschnitte 6 und 7 ibernommen, und
b) allgemeine Festlegungen Uberarbeitet.

Friihere Ausgaben
DIN 4102-2: 1977-09

Fortsetzung 8 Seiten EN

NormenausschuB3 Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fur Normung e. V.
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EUROPAISCHE NORM EN 1365-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 1999

ICS 13.220.50

Deutsche Fassung

Feuerwiderstandsprifungen fur tragende Bauteile

Teil 3: Balken
Fire resistance tests for loadbearing elements — Essais de résistance au feu des éléments porteurs —
Part 3: Beams Partie 3: Poutres

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 18. Februar 1999 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographi-
schen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzé-
sisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentral-
sekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Repu-
blik und dem Vereinigten Kénigreich.
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