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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN 13755:2008) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 246 „Naturwerksteine“ 
erarbeitet, dessen Sekretariat von UNI (Italien) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Gremium ist der Gemeinschaftsausschuss NA 062-03-11 GA „Naturwerkstein; 
Anforderungen, Prüfverfahren und Terminologie“ in den Normenausschüssen Materialprüfung (NMP) und 
Bauwesen (NABau). 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 13755:2002-03 und DIN EN 13755 Berichtigung 1:2004-03 wurden folgende Änderungen 
vorgenommen: 

a) Erreichen der Massenkonstanz dahingehend präzisiert, dass diese erreicht ist, wenn die Differenz 
zwischen zwei aufeinander folgenden Wägungen um nicht mehr als 0,1 % der Masse der ersten der 
beiden Massen differiert; 

b) Forderung der Abwesenheit von gelöster Luft bei der Durchführung der Prüfung entfernt; 

c) Norm redaktionell überarbeitet. 

Frühere Ausgaben 

DIN DVM 2103: 1928-04, 1931-04 
DIN DVM 2104: 1928-04 
DIN DVM 2204 = DIN 52204: 1933-08 
DIN 52104: 1942x-11 
DIN 52113: 1965-03 
DIN 52103: 1942-11, 1972-11, 1988-10 
DIN EN 13755: 2002-03 
DIN EN 13755 Berichtigung 1: 2004-03 

Full document details: DIN EN 13755:2008-08

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13755-2008-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13755-2008-08


 
 

 
EUROPÄISCHE NORM 

EUROPEAN STANDARD 

NORME EUROPÉENNE 

 
 EN 13755 
  

 
 April 2008 

ICS 73.020; 91.100.15 Ersatz für EN 13755:2001 

Deutsche Fassung 

Prüfverfahren für Naturstein — 
Bestimmung der Wasseraufnahme unter atmosphärischem Druck 

Natural stone test methods — 
Determination of water absorption at atmospheric pressure

 Méthodes d’essai pour pierres naturelles — 
Détermination de l’absorption d’eau à la pression 

atmosphérique 

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 28. März 2008 angenommen.  
 
Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen 
dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen 
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf 
Anfrage erhältlich. 
 
Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, 
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum 
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen. 
 
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, 
Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, 
Rumänien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Königreich 
und Zypern. 
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