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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN 13845:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 134 „Elastische, textile und 
Laminat-Bodenbeläge“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom NBN (Belgien) gehalten wird.  

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 054-04-05 AA „Elastische 
Bodenbeläge“ im DIN-Normenausschuss Kunststoffe (FNK). 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 13845:2005-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Normative Verweisungen aktualisiert; 

b) Anforderungen an die Gleitwiderstand-Klassifizierung in Tabelle 1 überarbeitet; 

c) Norm redaktionell überarbeitet. 

Frühere Ausgaben 
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Deutsche Fassung  Elastische Bodenbeläge —Polyvinylchlorid-Bodenbeläge mit partikelbasiertem  erhöhten Gleitwiderstand — Spezifikation 

 
Resilient floor coverings — Polyvinyl chloride floor coverings with particle  based enhanced slip resistance — Specification 

 Revêtements de sol résilients — Revêtements de sol en chlorure de polyvinyle à résistance accrue au glissement — Spécification 
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Europäisches Vorwort 

Dieses Dokument (EN 13845:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 134 „Elastische, textile 
Bodenbeläge und Laminatböden“ erarbeitet, dessen Sekretariat von NBN gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Februar 2018, und etwaige entgegenstehende 
nationale Normen müssen bis Februar 2018 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. CEN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Dieses Dokument ersetzt EN 13845:2005. 

Die wesentlichen technischen Änderungen gegenüber EN 13845:2005 sind: 

a) wenn Europäische Normen durch äquivalente ISO-Normen ersetzt wurden, wurden diese auch in das 
Dokument übernommen; 

b) die Pendelprüfung zur Bestimmung der Reibung wurde den allgemeinen Anforderungen in Tabelle 1 
hinzugefügt. 

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die 
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, 
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, 
Rumänien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, 
Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern. 
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Einleitung 

Die schiefe Ebene ist eine Möglichkeit zur Abschätzung der Rutschgefahr durch nasse Böden. Es gibt 
verschiedene Ausführungen der schiefen Ebene, aus diesem Grund hat CEN/TC 134 beschlossen, die 
Ausführung der schiefen Ebene nicht zu normen. Das Ziel dieser Europäischen Norm besteht darin, das 
Prinzip der Prüfung zu bestimmen und zu normen sowie die Parameter festzulegen, die bei der Konstruktion 
einer Vorrichtung mit schiefer Ebene und beim Prüfen mit dieser Vorrichtung anzuwenden sind. 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Europäische Norm legt die Eigenschaften von Bodenbelägen mit dauerhaft erhöhten Gleitwiderstands-
eigenschaften unter festgelegten Bedingungen auf der Basis von Polyvinylchlorid und dessen Modifikationen 
fest, die sowohl in Form von Platten als auch als Rollen geliefert werden. 

Um den Verbraucher bei seiner Auswahl zu unterstützen, enthält diese Europäische Norm ein 
Klassifizierungssystem (siehe EN ISO 10874) auf Basis der Nutzungsintensität, das zeigt, wo elastische 
Bodenbeläge einen zufriedenstellenden Nutzen bieten sollten. 

Diese Europäische Norm legt zusätzlich die Anforderungen an die Informationen auf den Verpackungs-
etiketten fest. 

Die Gleitmessungen werden in einem Laboratorium nur auf Bodenbelagsoberflächen im Anlieferungs-
zustand durchgeführt. Das beschriebene Verfahren ist für die Prüfung auf nassen Oberflächen geeignet. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen). 

EN 425, Elastische Bodenbeläge und Laminatböden — Stuhlrollenversuch 

EN 660-2, Elastische Bodenbeläge — Ermittlung des Verschleißverhaltens — Teil 2: Frick-Taber-Prüfung 

EN 684, Elastische Bodenbeläge — Bestimmung der Nahtfestigkeit 

EN 12466:1998, Elastische Bodenbeläge — Begriffe 

CEN/TS 16165:2016, Bestimmung des Gleitwiderstandes von Fußgängerbereichen — Ermittlungsverfahren 

EN ISO 105-B02, Textilien — Farbechtheitsprüfungen — Teil B02: Farbechtheit gegen künstliches Licht: 
Xenonbogenlicht (ISO 105-B02) 

EN ISO 10874, Elastische, textile und Laminat- Bodenbeläge — Klassifizierung (ISO 10874) 

EN ISO 23997, Elastische Bodenbeläge — Bestimmung der flächenbezogenen Masse (ISO 23997) 

EN ISO 23999, Elastische Bodenbeläge — Bestimmung der Maßänderung und Schüsselung nach Wärme-
einwirkung (ISO 23999) 

EN ISO 24341, Elastische und textile Bodenbeläge — Bestimmung der Länge, Breite und Geradheit einer Bahn 
(ISO 24341) 

EN ISO 24342, Elastische und textile Bodenbeläge — Bestimmung der Kantenlänge, Rechtwinkligkeit und 
Geradheit von Platten (ISO 24342) 

EN ISO 24343-1, Elastische und Laminat-Bodenbeläge — Bestimmung des Eindrucks und des Resteindrucks — 
Teil 1: Resteindruck (ISO 24343-1) 

EN ISO 24344, Elastische Bodenbeläge — Bestimmung der Flexibilität und Durchbiegung (ISO 24344) 

EN ISO 24346, Elastische Bodenbeläge — Bestimmung der Gesamtdicke (ISO 24346) 
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