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Nationales Vorwort 

Die Mitarbeit des DIN im CEN/TC 254 �Abdichtungsbahnen� wird unter anderem über den Normenausschuss 
Kunststoffe (FNK) wahrgenommen. 

An der Erstellung dieser Europäischen Norm war seitens des DIN der folgende Arbeitsausschuss beteiligt: 

NA 054-04-03 AA  �Baubahnen� 
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Vorwort 

Dieses Dokument (EN 13956:2005) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 254 „Abdichtungsbahnen“ er-
arbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis März 2006, und etwaige entgegenstehende nationale 
Normen müssen bis Juni 2008 zurückgezogen werden. 

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europäische Kommission und die Europäi-
sche Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstützt grundlegende Anforderungen der EG-
Richtlinien. 

Zum Zusammenhang mit EG-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokumentes 
ist. 

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finn-
land, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Nor-
wegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Re-
publik, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern. 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Europäische Norm legt die Definitionen und Eigenschaften von Kunststoff- und Elastomerbahnen ein-
schließlich der aus deren Gemischen und Mischungen (thermoplastische Elastomere) hergestellten Bahnen 
fest, die hauptsächlich für Dächer verwendet werden. Sie legt die Anforderungen und Prüfverfahren fest und 
schafft die Voraussetzungen für die Bewertung der Konformität der Produkte mit den Anforderungen dieser 
Europäischen Norm. 

ANMERKUNG Siehe Anhang E hinsichtlich üblicher Werkstoffe und Anwendungen. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Ver-
weisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe 
des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).  

EN 495-5, Abdichtungsbahnen — Bestimmung des Verhaltens beim Falzen bei tiefen Temperaturen — Teil 5: 
Kunststoff- und Elastormerbahnen für Dachabdichtungen. 

EN 1107-2, Abdichtungsbahnen — Bestimmung der Maßhaltigkeit — Teil 2: Kunststoff- und Elastomerbahnen 
für Dachabdichtungen. 

prEN 1297:2004, Abdichtungsbahnen — Bitumen-, Kunststoff- und Elastomerbahnen für Dachabdichtun-
gen — Verfahren zur künstlichen Alterung bei kombinierter Dauerbeanspruchung durch UV-Strahlung, erhöh-
te Temperatur und Wasser. 

prEN 1548, Abdichtungsbahnen — Kunststoff- und Elastomerbahnen für Dachabdichtungen — Verhalten 
nach Lagerung auf Bitumen. 

EN 1844, Abdichtungsbahnen — Verhalten bei Ozonbeanspruchung — Kunststoff- und Elastomerbahnen für 
Dachabdichtungen. 

EN 1847, Abdichtungsbahnen — Kunststoff- und Elastormerbahnen für Dachabdichtungen — Bestimmung 
der Einwirkung von Flüssigchemikalien, einschließlich Wasser. 

EN 1848-2, Abdichtungsbahnen — Bestimmung von Länge, Breite und Geradheit — Teil 2: Kunststoff- und 
Elastomerbahnen für Dachabdichtungen. 

EN 1849-2, Abdichtungsbahnen — Bestimmung von Dicke und flächenbezogener Masse — Teil 2: Kunststoff- 
und Elastomerbahnen für Dachabdichtungen. 

EN 1850-2, Abdichtungsbahnen — Bestimmung sichtbarer Mängel — Teil 2: Kunststoff- und Elastomerbah-
nen für Dachabdichtungen. 

EN 1928, Abdichtungsbahnen — Bitumen-, Kunststoff- und Elastomerbahnen für Dachabdichtungen — Be-
stimmung der Wasserdichtigkeit. 

EN 1931, Abdichtungsbahnen — Bitumen-, Kunststoff- und Elastomerbahnen für Dachabdichtungen — Be-
stimmung des Widerstandes der Wasserdampfdiffusion. 

EN 12310-2, Abdichtungsbahnen — Bestimmung des Widerstandes gegen Weiterreißen (Nagelschaft) — 
Teil 2: Kunststoff- und Elastomerbahnen für Dachabdichtungen. 

EN 12311-2, Abdichtungsbahnen — Bestimmung des Zug-Dehnungsverhaltens — Teil 2: Kunststoff- und E-
lastomerbahnen für Dachabdichtungen. 
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EN 12316-2, Abdichtungsbahnen — Bestimmung des Schälwiderstandes der Fügenähte — Teil 2: Kunststoff- 
und Elastomerbahnen für Dachabdichtungen. 

EN 12317-2, Abdichtungsbahnen — Bestimmung des Scherwiderstandes der Fügenähte — Teil 2: Kunststoff- 
und Elastomerbahnen für Dachabdichtungen. 

EN 12691, Abdichtungsbahnen — Bitumen-, Kunststoff- und Elastomerbahnen für Dachabdichtungen — Be-
stimmung des Widerstandes gegen stoßartige Belastung. 

EN 12730, Abdichtungsbahnen — Bitumen-, Kunststoff- und Elastomerbahnen für Dachabdichtungen — Be-
stimmung des Widerstandes gegen statische Belastung. 

EN 13416, Abdichtungsbahnen — Bitumen-, Kunststoff- und Elastomerbahnen für Dachabdichtungen — Re-
geln für die Probenahme. 

EN 13501-1:2002, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 1: Klassi-
fizierung mit den Ergebnissen aus den Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten. 

prEN 13501-5, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 5: Klassifizie-
rung mit den Ergebnissen aus den Dachprüfungen bei Feuer von außen. 

EN 13583, Abdichtungsbahnen — Bitumen-, Kunststoff- und Elastomerbahnen für Dachabdichtungen — Be-
stimmung des Widerstandes gegen Hagelschlag. 

prEN 13948, Abdichtungsbahnen — Bitumen-, Kunststoff- und Elastomerbahnen für Dachabdichtungen — 
Bestimmung des Widerstandes gegen Wurzeldurchwuchs. 

EN ISO 11925-2, Prüfung zum Brandverhalten von Bauprodukten — Teil 2: Endzündbarkeit bei direkter 
Flammeneinwirkung (ISO 11925-2:2002). 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe. 

3.1 
Abdichtung 
Maßnahme, mit der das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit von einer Ebene in die andere verhindert 
oder bekämpft wird. Flächiges Bauteil zur Verhinderung von Wassereintritt in das Gebäude 

3.2 
Dachsystem 
Anordnung des Schichtenaufbaus unter der Berücksichtigung der Verlegetechniken für typische Dachsyste-
me, die ein einheitliches Bauteil darstellt 

3.3 
Dachabdichtung 
Abdichtung, verwendet auf Dächern einschließlich Parkdecks und begrünten Dächern 

3.4 
flexible Dachbahn 
industriell gefertigte flexible Dachbahn, die zum Erleichtern des Transports auf die Baustelle aufgerollt oder 
gefaltet werden kann 

3.5 
Probenahme 
Verfahren zur Auswahl oder Zusammenstellung einer Probe 
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3.6 
Probe  
Bahn, von der ein Prüfstück entnommen wird 

3.7 
Prüfstück 
Teil der Probe, von dem Probekörper geschnitten werden 

3.8 
Probekörper 
Stück mit genauen Maßen, das vom Prüfstück geschnitten wurde 

3.9 
Oberflächentextur 
texturierte Struktur auf einer oder auf beiden Seiten der Dachbahn, deren Unterschied zwischen der effektiven 
Dicke und Gesamtdicke kleiner oder gleich 0,1 mm ist  

3.10 
Oberflächenprofil  
profilierte Struktur auf der Oberfläche der Dachbahn, die einen Unterschied zwischen der effektiven Dicke und 
der Gesamtdicke mehr als 0,1 mm ergibt oder die Oberfläche einer Dachbahn mit einer Kaschierung von 
mehr als 80 g/m²  

3.11 
Einlage 
in die Bahn eingearbeitete Vlieseinlage oder Gewebeeinlage oder Textilverbundstoffe aus synthetischen Fa-
sern oder Mineralfasern. Diese Einlage darf auch als Verstärkung wirksam sein.  

3.12 
Kaschierung 
Schicht aus einem Gewebe oder Textilverbundstoff aus synthetischen Fasern oder Mineralfasern oder einem 
anderen Material, die auf der Unterseite der Dachbahn aufgebracht ist. Diese darf auch als Verstärkung wirk-
sam sein. 

3.13 
Gesamtdicke (e) 
Dicke der Dachbahn ohne möglicherweise vorhandenes Oberflächenprofil 

3.14 
effektive Dicke (eeff) 
für die Abdichtung wirksame Dicke der Dachbahn, einschließlich Oberflächentextur oder Kaschierung von 
kleiner oder gleich 80 g/m², jedoch ohne Oberflächenprofil und Kaschierung von mehr als 80 g/m²  

3.15 
Schweißen 
Fügevorgang durch Erweichen der zu verbindenden Oberflächen, entweder durch Wärme oder mit einem Lö-
semittel (Quellschweißen, Lösemittelschweißen), und Zusammenpressen der erweichten Oberflächen 

3.16 
Kleben 
Klebevorgang, bei dem auf die zu verbindenden Oberflächen Klebstoff oder ein Klebeband aufgebracht wird 
und die anschließend angedrückt werden 

3.17 
Hotbonding 
Klebevorgang durch Vulkanisieren eines nicht vulkanisierten Kautschukbandes zwischen den beiden zu ver-
bindenden Dachbahnen mittels Wärme und Druck 
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3.18  
Hersteller-Grenzwert (MLV) 
vom Hersteller angegebener Wert, der bei der Prüfung erreicht werden muss. Der Hersteller-Grenzwert kann 
sowohl ein Mindestwert als auch ein Höchstwert sein, je nachdem, was in der jeweiligen Produkteigenschaft 
in dieser Europäischen Norm angegeben ist. 

3.19 
Hersteller-Nennwert (MDV) 
vom Hersteller angegebener Wert einschließlich einer angegebenen Toleranz 

4 Eigenschaften des Bedachungssystems 

Die Prüfungen müssen nach Tabelle A.1 durchgeführt werden. 

5 Eigenschaften des Produktes 

5.1 Allgemeines 

5.1.1 Wird eine zulässige Abweichung durch diese Europäische Norm eingeschränkt, muss sie nicht vom 
Hersteller angegeben werden. 

5.1.2 Wenn Prüfungen zu einem anderen Zweck als der Erstprüfung oder der werkseigenen Produktions-
kontrolle durchgeführt werden, muss mit den Prüfungen zur Bestimmung der in dieser Europäischen Norm 
angegebenen Produktmerkmale innerhalb eines Monats nach Auslieferung durch den Hersteller begonnen 
werden. 

5.2 Allgemeine Eigenschaften 

5.2.1 Sichtbare Mängel 

Das Produkt muss frei von sichtbaren Mängeln nach EN 1850-2 sein. 

5.2.2 Maße, Grenzabweichungen und flächenbezogene Masse 

Länge, Breite, Geradheit und Ebenheit werden nach EN 1848-2 bestimmt und müssen den in Tabelle 1 ange-
gebenen Anforderungen entsprechen. Die Werte für Geradheit und Ebenheit gelten nur für Bahnen, die in 
Rollenform geliefert werden. Die Werte für Geradheit und Ebenheit gelten nicht für vorgefertigte Planen . 

Tabelle 1 — Anforderungen an Länge, Breite, Geradheit und Ebenheit 

Länge: Die gemessene Länge muss innerhalb der Grenzabweichungen des MDV liegen. Die 
Grenzabweichungen des MDV müssen zwischen 0 % und + 5 % liegen. 

Breite: Die gemessene mittlere Breite muss innerhalb der Grenzabweichungen des MDV liegen. Die 
des MDV müssen zwischen – 0,5 % und + 1 % liegen. 

Geradheit: Die Abweichung von der Geradheit g darf 50 mm nicht überschreiten. 

Ebenheit: Die Abweichung von der Ebenheit p darf 10 mm nicht überschreiten. 

 

Dicke und flächenbezogene Masse werden nach EN 1849-2 bestimmt. Erzeugt die Einlage die Oberflächen-
struktur, kann die Methode der mechanischen Dickenmessung angewendet werden. Das Ergebnis muss den 
Anforderungen aus Tabelle 2 entsprechen. Die Festlegungen dieser Europäischen Norm haben Priorität ge-
genüber den Festlegungen der EN 1849-2. 
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Tabelle 2 — Anforderungen an Dicke und flächenbezogene Masse 

Effektive Di-
cke: 

Die gemessene effektive Dicke muss innerhalb der Grenzabweichungen des MDV liegen. 
Die Grenzabweichungen des MDV müssen zwischen – 5 % und + 10 % liegen. 

Einzel-
messung: 

Jeder einzelne Messwert muss innerhalb der Grenzabweichungen des MDV liegen. Die 
Grenzabweichungen des MDV müssen unter ± 10 % liegen. 

Masse: Die flächenbezogene Masse muss innerhalb der Grenzabweichungen des MDV liegen. Die 
Grenzabweichungen des MDV muss zwischen – 5 % und + 10 % liegen. 

 

5.2.3 Wasserdichtheit 

Die Wasserdichtigkeit muss nach EN 1928 mittels Verfahren B bei einem Wasserdruck von 10 kPa (0,1 bar) 
geprüft werden und bestanden werden . 

5.2.4 Einwirkung von flüssigen Chemikalien einschließlich Wasser 

Anhang C enthält Angaben zur Einwirkung von flüssigen Chemikalien auf Kunststoffe und Elastomere. Sind 
weitere Angaben zur Beständigkeit gegen flüssigen Chemikalien erforderlich, müssen bei einer Temperatur 
von 23 °C für eine Dauer von 28 Tagen Prüfungen nach EN 1847 durchgeführt werden  

5.2.5 Brandverhalten 

5.2.5.1 Verhalten bei äußerer Brandeinwirkung 

Will der Hersteller das Verhalten bei äußerer Brandeinwirkung angeben (z. B. wenn dies Gegenstand gesetz-
licher Anforderungen ist), muss das Produkt nach prEN 13501-5 geprüft und klassifiziert werden. Erfüllt das 
System die als ausreichend erachteten Kriterien1), ist keine Prüfung erforderlich. 

5.2.5.2 Reaktion bei Brandeinwirkung 

Wenn erforderlich, muss das Produkt nach EN 13501-1:2002, Tabelle 1, geprüft und klassifiziert werden. Wird 
nach EN ISO 11925-2 geprüft, muss das Produkt unter Flammenangriff auf die Oberfläche geprüft werden. 

ANMERKUNG Der gegenwärtige Standpunkt ist, dass das Euroklassen-Klassifizierungssystem für die Klassen D und 
darüber überprüft werden muss, um die Eignung für die in dieser Europäischen Norm abgedeckten Produkte zu bestim-
men (die SBI-Prüfung ist möglicherweise ungeeignet für die von dieser Europäischen Norm abgedeckten Produkte). Ab-
hängig von dieser Überprüfung und von den Diskussionen in der Fire Regulators Group werden die von dieser Europäi-
schen Norm abgedeckten Produkte nach EN ISO 11925-2 geprüft. 

Falls neue Szenarien und Prüfverfahren für das Verhalten bei Brandeinwirkung für diese Produkte entwickelt werden, wird 
diese Europäischen Norm entsprechend ergänzt.  

5.2.6 Widerstand gegen Hagelschlag 

Wenn erforderlich, muss der Widerstand gegen Hagelschlag nach EN 13583 bestimmt werden und größer 
oder gleich dem vom Hersteller angegebenen Grenzwert (MLV) sein. 

                                                      

1) Siehe Entscheidung 2000/553/EG der Kommission [5] 

Full document details: DIN EN 13956:2006-02

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13956-2006-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13956-2006-02

