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Textile Bodenbeläge

Einstufung von maschinengefertigten abgepassten
Polteppichen und Läufern
Deutsche Fassung EN 14215:2003 EN 14215

ICS 59.080.60

Textile floor coverings � Classification of machine-made pile rugs and
runners; German version EN 14215:2003

Revêtements de sol textiles � Classification des carpettes et passages
en velours manufacturés; Version allemande EN 14215:2003

Die Europäische Norm EN 14215:2003 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Europäische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 134 �Elastische, textile und Laminat-
Bodenbeläge� (Sekretariat: BSI) erstellt. Für die Deutsche Fassung ist der Arbeitsausschuss NMP 534
�Prüfung und Verwendungsbereichseinstufung textiler Bodenbeläge� zuständig.

Für die im Abschnitt 2 angegebene Internationale Norm wird im Folgenden auf die entsprechende
Deutsche Norm hingewiesen:

ISO 2424 siehe DIN ISO 2424

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweis

DIN ISO 2424, Textile Bodenbeläge � Begriffe (ISO 2424:1992).

Fortsetzung 12 Seiten EN

Normenausschuss Materialprüfung (NMP) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V.
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Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 11. März 2003 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, der Slowakischen Republik, Spanien,
der Tschechischen Republik, Ungarn und dem Vereinigten Königreich.
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Vorwort

Dieses Dokument EN 14215:2003 wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 134 �Elastische und textile
Bodenbeläge� erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2003, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen müssen bis November 2003 zurückgezogen werden.

Die Anhänge A, B und C sind normativ.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Länder
gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen : Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden,
die Schweiz, die Slowakei, Spanien, die Tschechische Republik, Ungarn und das Vereinigte Königreich.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europäische Norm legt Anforderungen an maschinengefertigte abgepasste Polteppiche einschließlich einer
Einstufung für den Haushaltsgebrauch bezüglich Verschleiß und Komfort-Klassen fest.

Diese Europäische Norm gilt nicht für handgeknüpfte Teppiche, Eingangsmatten, Badteppiche oder Teppiche ohne
Polschicht.

2 Normative Verweisungen

Diese Europäische Norm enthält durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen
sind nachstehend aufgeführt. Bei datierten Verweisungen gehören spätere Änderungen oder Überarbeitungen nur
zu dieser Europäischen Norm, falls sie durch Änderung oder Überarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten
Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschließlich Änderungen).

EN 985, Textile Bodenbeläge  Stuhlrollenprüfung.

EN 1471, Textile Bodenbeläge  Beurteilung der Aussehensveränderung.

EN 1963, Textile Bodenbeläge  Tretradgerät System Lisson.

EN ISO 105-A01, Textilien  Farbechtheitsprüfungen  Teil A01: Allgemeine Prüfgrundlagen
(ISO 105-A01:1994).

EN ISO 105-B02, Textilien  Farbechtheitsprüfungen  Teil B02: Farbechtheit bei künstlichem Licht: Prüfung mit
Xenon-Bogenlampe (ISO 105-B02:1994, einschließlich Änderung 1:1998).

EN ISO 105-E01, Textilien  Farbechtheitsprüfungen  Teil E01: Farbechtheit gegen Wasser
(ISO 105-E01:1994).

EN ISO 105-X12, Textilien  Farbechtheitsprüfungen  Teil X12: Reibechtheit von Färbungen
(ISO 105-X12:2001).

ISO 1763, Carpets  Determination of number of tufts and/or loops per unit length and per unit area.

ISO 1765, Machine-made textile floor coverings  Determination of thickness.

ISO 1766, Textile floor coverings  Determination of thickness of pile above the substrate.

ISO 2424:1992, Textile floor coverings  Vocabulary.

ISO 3018, Textile floor coverings  Rectangular textile floor coverings  Determination of dimensions.

ISO 4919, Determination of tuft  Withdrawal force of carpet.

ISO 8543, Textile floor coverings  Methods for determination of mass.

ISO 10361, Textile floor coverings  Production of changes in appearance by means of a Vettermann drum and
hexapod tumbler testers.
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