DEUTSCHE NORM Oktober 1997

StraBenmarkierungsmaterialien D I N
Premixglasperlen -_—
Deutsche Fassung EN 1424 : 1997 EN 1424

ICS 93.080.20
Deskriptoren: StraBenmarkierung, Premixglasperle, Glasperle

Road marking materials — Premix glass beads;
German version EN 1424 : 1997

Produits de marquage routier — Microbilles de verre de prémélange;
Version allemande EN 1424 : 1997

Die Européaische Norm EN 1424 : 1997 hat den Status einer Deutschen
Norm.

Nationales Vorwort
Die vorliegende Europaische Norm wurde vom CEN/TC 226 “StraBenausstattung” (Sekretariat:
Frankreich), Arbeitsgruppe 2 “StraBenmarkierungen” (Federfihrung: Spanien), unter deutscher
Mitarbeit erarbeitet.
Der fir die deutsche Mitarbeit zusténdige Arbeitsausschuf3 im DIN Deutsches Institut fir Nor-
mung e. V. ist der als Spiegelausschu3 eingesetzte Arbeitsausschu3 NABau/FGSV 10.06.02
“StraBenmarkierungen”.
Folgende Vorschriften waren die Grundlage bei der deutschen Mitarbeit:
— TLP-MG Technische Bestimmungen fiir die Lieferung und Prifung von Markierungs-
glasperlen.
Far die in Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:
ISO 2591-1 siehe DIN 66165-1 und DIN 66165-2

Nationaler Anhang NA (informativ)
Literaturhinweise
DIN 66165-1

PartikelgroBenanalyse — Siebanalyse — Grundlagen

DIN 66165-2
PartikelgréBenanalyse — Siebanalyse — Durchfiihrung

Fortsetzung 4 Seiten EN

Normenausschuf3 Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
Normenausschuf3 Anstrichstoffe und ahnliche Beschichtungsstoffe (FA) im DIN
Normenausschu3 Farbe (FNF) im DIN
NormenausschuB Lichttechnik (FNL) im DIN
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