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Straßenmarkierungsmaterialien

Premixglasperlen
(enthält Änderung 1:2003)

Deutsche Fassung EN 1424:1997 + A1:2003 EN 1424

ICS 93.080.20

Road marking materials � Premix glass beads
(includes amendment 1:2003);
German version EN 1424:1997 + A1:2003

Produits de marquage routier � Microbilles de verre de prémélange
(inclut l�amendement 1:2003);
Version allemande EN 1424:1997 + A1:2003

Ersatz für
DIN EN 1424:1997-10

Die Europäische Norm EN 1424:1997 hat den Status einer Deutschen Norm
einschließlich der eingearbeiteten Änderung A1:2003, die von CEN getrennt verteilt
wurde.

Nationales Vorwort

Die vorliegende Europäische Norm wurde vom CEN/TC 226 �Straßenausstattung� (Sekretariat:
Frankreich), Arbeitsgruppe 2 �Straßenmarkierungen� (Federführung: Spanien), unter deutscher Mitarbeit
erarbeitet.

Der für die deutsche Mitarbeit zuständige Arbeitsausschuss im DIN Deutsches Institut für Normung e. V. ist
der als Spiegelausschuss eingesetzte Arbeitsausschuss NABau/FGSV 10.06.02 �Straßenmarkierungen�.

Für die in Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 2591-1   siehe DIN 66165-1 und DIN 66165-2

Fortsetzung Seite 2
und 7 Seiten EN

Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut für Normung e. V.
Normenausschuss Beschichtungsstoffe und Beschichtungen (NAB) im DIN

Normenausschuss Farbe (FNF) im DIN
 Normenausschuss Lichttechnik (FNL) im DIN

Full document details: DIN EN 1424:2003-08
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Änderungen

Gegenüber DIN EN 1424:1997-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

a) in Abschnitt 4.1 zweiter Absatz gekürzt;

b) in Abschnitt 4.4 das Referenzverfahren genannt;

c) in Tabelle 4 Ergänzungen vorgenommen.

Frühere Ausgaben

DIN EN 1424: 1997-10

Nationaler Anhang NA

DIN 66165-1, Partikelgrößenanalyse � Siebanalyse � Grundlagen.

DIN 66165-2, Partikelgrößenanalyse � Siebanalyse � Durchführung.

Full document details: DIN EN 1424:2003-08
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ICS 93.080.20

Deutsche Fassung

            

Straßenmarkierungsmaterialien
Premixglasperlen (enthält Änderung A1:2003)

Road marking materials

Premix glass beads

(includes amendment A1:2003)

Produits de marquage routier

Microbilles de verre de prémélange

(inclut l'amendement A1:2003)

Diese Europäische Norm wurde von CEN am 20. Juni 1997 angenommen.

Die Änderung A1 wurde von CEN am 2. Januar 2003 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Diese Europäische Norm wurde vom CEN in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch) erstellt. Eine Fassung in einer
anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen
Republik und dem Vereinigten Königreich.
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