DEUTSCHE NORM Dezember 1999

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel D I N
Bestimmung der Nadelpenetration —
Deutsche Fassung EN 1426 : 1999 EN 1426
ICS 75.140; 91.100.50 Ersatz fiir

DIN 52010 : 1983-12

siehe jedoch Nationales Vorwort
Bitumen and bituminous binders —
Determination of needle penetration;
German version EN 1426 : 1999

Bitumes et liants bitumineux —
Détermination de la pénétrabilité a Faiguille;
Version allemande EN 1426 : 1999

Die Europidische Norm EN 1426 : 1999 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Européische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 19/SC 1 ,Bitumen und verwandte Produkte” unter
intensiver deutscher Mitarbeit ausgearbeitet. Fiir die deutsche Mitarbeit ist der ArbeitsausschuB NMP 332/NABau/
FGSV 71.11 ,Bitumen und Steinkohlenteerpech, Priifverfahren und Anforderungen fiir die Bindemittel* der Normenaus-
schiisse Materialpriifung (NMP) und Bauwesen (NABau) verantwortlich.

Diese Norm gehért zu einem sogenannten ,Européischen Normenpaket® Gber Anforderungen und Prifverfahren flr
StraBenbaubitumen. Die in DIN 52010 enthaltenen Festlegungen kénnen erst dann vollstdndig durch DIN EN ersetzt
werden, wenn das Normenpaket vollstandig vorliegt. Es ist eine Ubergangszeit bis April 2000 vorgesehen. Die beste-
henden DIN-Normen fiir Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel dirfen bis zu diesem Zeitpunkt weiter angewendet
werden.

Fir die im Abschnitt 2 zitierte Internationale Norm wird im folgenden auf die entsprechende Deutsche Norm hingewie-
sen:

ISO 6508 siehe DIN EN 10004-1

Anderungen

Gegeniiber DIN 52010 : 1983-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Inhalt vollstandig lberarbeitet.

b) Verfahrensbeschreibung neu strukturiert.

¢) Charakteristik der zu verwendenden Thermometer aufgenommen.

Frithere Ausgaben
DIN 1995: 1929, 1934, 1941-11,1960x-02, 1980-12
DIN 52010: 1980-12,1983-12

Nationaler Anhang NA (informativ)
Literaturhinweise

DIN EN 10004-1
Metallische Werkstoffe — Hartepriiffung — Rockwell-Verfahren (Skalen A, B, C, D, E, F, G, H, K)
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EUROPAISCHE NORM EN 1426
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 1999

ICS 75.140

Deutsche Fassung

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel

Bestimmung der Nadelpenetration

Bitumen and bituminous binders — Determination of Bitumes et liants bitumineux — Détermination de la
needle penetration pénétrabilité a 'aiguille

Diese Européische Norm wurde von CEN am 5. September 1999 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede

Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographi-
schen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhéltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzé-
sisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentral-
sekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Repu-
blik und dem Vereinigten Konigreich.
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