DEUTSCHE NORM Dezember 1999

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel

Bestimmung des Siebriickstandes von Bitumenemulsionen DIN
und Bestimmung der Lagerbestandigkeit durch Sieben EN 1429
Deutsche Fassung EN 1429 : 1999

ICS 75.140; 91.100.50

Bitumen and bituminous binders —

Determination of residue on sieving of bitumen emulsions and
determination of storage stability by sieving;

German version EN 1429 : 1999

Bitumes et liants bitumineux —

Détermination du résidu sur tamis des émulsions de bitume et
détermination de la stabilité au stockage par tamisage;
Version allemande EN 1429 : 1999

Die Europidische Norm EN 1429 : 1999 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Européische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 19/SC 1 ,Bitumen und verwandte Produkie” unter
intensiver deutscher Mitarbeit ausgearbeitet. Fiir die deutsche Mitarbeit ist der UnterausschuB NMP 332.1/NABau/
FGSV 7121 ,Bitumenemulsionen und bitumenhaltige Bindemittel; Prifverfahren, Anforderungen und Anwendung® im
NormenausschuB Materialpriifung (NMP) verantwortlich.

Fir die im Abschnitt 2 zitierte Internationale Norm wird im folgenden auf die entsprechende Deutsche Norm hinge-
wiesen:

— 180565 siehe DIN ISO 565

Nationaler Anhang NA (informativ)
Literaturhinweise

DIN ISO 565
Analysensiebe — Metalldrahtgewebe, Lochplatten und elektrogeformte Siebfolien — Nenndffnungsweiten
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