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Nationales Vorwort

Diese Europäische Norm wurde von der Arbeitsgruppe 15 �An der Verwendungsstelle hergestellte
Dämmungen� (Federführung: Großbritannien) des Technischen Komitees CEN/TC 88 �Wärmedämmstoffe und
wärmedämmende Produkte� (Sekretariat: Deutschland) unter deutscher Mitwirkung erstellt.

Der für die deutsche Mitarbeit zuständige Arbeitsausschuss im DIN Deutsches Institut für Normung e. V. ist
der als Spiegelausschuss zum CEN/TC 88 eingesetzte Arbeitsausschuss 00.88.00 �Wärmedämmstoffe� des
Normenausschusses Bauwesen (NABau).

Diese DIN-EN-Norm ist vom Februar 2005 an anwendbar.

Die CE-Kennzeichnung von Bauprodukten in Deutschland kann erst nach der Veröffentlichung der Fundstelle
dieser DIN-EN-Norm im Bundesanzeiger von dem dort genannten Termin an erfolgen.

Diese DIN-EN-Norm ist als Teil eines Normenpaketes von DIN-EN-Normen bestimmt worden, deren Anwend-
barkeit von der Veröffentlichung der letzten der DIN-EN-Normen dieses Normenpaketes abhängt. Die
Europäischen Normen dieses Normenpaketes sind:

Wärmedämmstoffe für Gebäude

EN 14063-1:2004 An der Verwendungsstelle hergestellte Produkte aus Blähton-Leichtzuschlagstoffen
(LWA) � Teil 1: Spezifikation für Schüttdämmstoffe vor dem Einbau

prEN 14063-2:2004 An der Verwendungsstelle hergestellte Produkte aus Blähton-Leichtzuschlagstoffen
(LWA) � Teil 2: Spezifikation für die eingebauten Produkte

EN 14064-1:2004 An der Verwendungsstelle hergestellte Schüttdämmstoffe aus Mineralwolle (MW) � Teil 1:
Spezifikation für Schüttdämmstoffe vor dem Einbau

prEN 14064-2:2004 An der Verwendungsstelle hergestellte Schüttdämmstoffe aus Mineralwolle (MW) �
Teil 2: Spezifikation für die eingebauten Produkte

EN 14316-1:2004 An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung aus Blähperlit (EP) � Teil 1:
Spezifikation für gebundene Schüttdämmstoffe vor dem Einbau

prEN 14316-2:2004 An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung aus Blähperlit (EP) � Teil 2:
Spezifikation für die eingebauten Produkte

EN 14317-1:2004 An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung aus Vermiculit (EV) � Teil 1:
Spezifikation für gebundene Schüttdämmstoffe vor dem Einbau

prEN 14317-2:2004 An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung aus Vermiculit (EV) � Teil 2:
Spezifikation für die eingebauten Produkte

An der Verwendungsstelle hergestellte Schüttdämmprodukte aus Zellulose � Teil 1: Spezifikation für
Schüttdämmstoffe vor dem Einbau (DIN-EN-Norm in Vorbereitung)

An der Verwendungsstelle hergestellte Schüttdämmprodukte aus Zellulose � Teil 2: Spezifikation für die
eingebauten Produkte (DIN-EN-Norm in Vorbereitung)

An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung aus Harnstoff-Formaldehydharz-Schaum � Teil 1:
Spezifikation für das Schaumsystem vor dem Einbau (DIN-EN-Norm in Vorbereitung)
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An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung aus Harnstoff-Formaldehydharz-Schaum � Teil 2:
Spezifikation für die eingebauten Produkte (DIN-EN-Norm in Vorbereitung)

An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung aus Polyurethan (PUR)-Spritzschaum � Teil 1:
Spezifikation für das Schaumsystem vor dem Einbau (DIN-EN-Norm in Vorbereitung)

An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung aus Polyurethan (PUR)-Spritzschaum � Teil 2:
Spezifikation für die eingebauten Produkte (DIN-EN-Norm in Vorbereitung)

An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung aus dispensiertem Polyurethan (PUR)-Schaum �
Teil 1: Spezifikation für das Schaumsystem vor dem Einbau (DIN-EN-Norm in Vorbereitung)

An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung aus dispensiertem Polyurethan (PUR)-Schaum �
Teil 2: Spezifikation für die eingebauten Produkte (DIN-EN-Norm in Vorbereitung)
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 14316-1:2004) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 88 �Wärmedämmstoffe und
wärmedämmende Produkte� erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Februar 2005, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen müssen bis Februar 2005 zurückgezogen werden.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europäische Kommission und die
Europäische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstützt grundlegende Anforderungen der EU-
Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA der Bestandteil dieses Dokumentes
ist.

Diese Europäische Norm besteht aus zwei Teilen. Der erste, harmonisierte Teil, der das Mandat und die
Bauprodukten-Richtlinie (BPR) erfüllt und die Grundlage für die CE-Kennzeichnung bildet, behandelt die
Produkte, die auf den Markt gebracht werden. Der zweite, nicht harmonisierte Teil behandelt die Spezifikation
für die eingebauten Produkte.

Diese Europäische Norm ist Teil einer Reihe von Normen zu einer an der Verwendungsstelle hergestellten
Wärmedämmung aus Mineralwolle, Blähton, expandiertem Perlite, expandiertem Vermiculite, Polyurethan/
Polyisocyanurat, Zellulose und Harnstoff-Formaldehyd für die Verwendung in Gebäuden; sie kann jedoch
gegebenenfalls auch in anderen Bereichen angewendet werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische
Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt die Anforderungen an die vier Produktarten von expandiertem Perlite, Perlitekörner (en:
Perlite Aggregate, EPA), beschichtetes Perlite (en: Coated Perlite, EPC), wasserabweisendes Perlite (en:
Hydrophobic Perlite, EPH) und vorgemischtes Perlite (en: Premixed Perlite, EPM) fest, deren Gehalt an
organischen Stoffen weniger als 1 % beträgt, wie in Anhang D für an der Verwendungsstelle hergestellte
Wärmedämmung von Dächern, Decken, Wänden und Fußböden definiert.

Dieses Dokument ist eine Spezifikation für die wärmedämmenden Produkte vor dem Einbau.

Dieses Dokument beschreibt die Produktmerkmale und enthält Verfahren für Prüfung, Konformitätsbewertung
sowie Kennzeichnung und Etikettierung.

Dieses Dokument legt keine Anforderungsstufen für eine bestimmte Eigenschaft fest, die ein Produkt
erreichen muss, um für einen bestimmten Anwendungszweck gebrauchstauglich zu sein. Die für einen
bestimmten Anwendungszweck erforderlichen Stufen sind Vorschriften oder übereinstimmenden Normen zu
entnehmen.

Dieses Dokument gilt nicht für werkmäßig hergestellte wärmedämmende Produkte in vorgefertigten Formen
und Platten aus expandiertem Perlite oder an der Verwendungsstelle hergestellte Produkte zur
Wärmedämmung von Gebäudeausrüstungen und Industrieanlagen.

Dieses Dokument legt keine Leistungsanforderungen an die Luftschalldämmung und die Schallabsorption von
Anwendungen fest.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

EN 932-1, Prüfverfahren für allgemeine Eigenschaften von Gesteinskörnungen � Teil 1: Probenahme-
verfahren.

EN 932-2, Prüfverfahren für allgemeine Eigenschaften von Gesteinskörnungen � Teil 2: Verfahren zum
Einengen von Laboratoriumsproben.

EN 933-1, Prüfverfahren für geometrische Eigenschaften von Gesteinskörnungen � Teil 1: Bestimmung der
Korngrößenverteilung � Siebverfahren.

EN 1097-3, Prüfverfahren für mechanische und physikalische Eigenschaften von Gesteinskörnungen �
Teil 3: Bestimmung von Schüttdichte und Hohlraumgehalt.

EN 12667, Wärmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten � Bestimmung des Wärme-
durchlasswiderstandes nach dem Verfahren mit dem Plattengerät und dem Wärmestrommessplatten-
Gerät � Produkte mit hohem und mittlerem Wärmedurchlasswiderstand.

EN 13055-1, Leichte Gesteinskörnungen � Teil 1: Leichte Gesteinkörnungen für Beton, Mörtel und Einpress-
mörtel.

EN 13055-2, Leichte Gesteinskörnungen � Teil 2: Leichte Gesteinskörnungen für Asphalte und Ober-
flächenbehandlungen sowie für ungebundene und gebundene Verwendung.

EN 13172:2001, Wärmedämmstoffe � Konformitätsbewertung.

EN 13820, Wärmedämmstoffe für das Bauwesen � Bestimmung des Gehalts an organischen Bestandteilen.
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3 Begriffe, Symbole, Einheiten und Abkürzungen

3.1 Begriffe

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3.1.1
expandiertes Perlite
Blähperlite
leichter, körniger Dämmstoff aus natürlich vorkommendem vulkanischem Gestein, hergestellt, indem durch
Hitzeeinwirkung eine Zellstruktur gebildet wird

[prEN ISO 9229:1997]

3.1.2
Perlitekörner
unbehandeltes Perlite ohne Oberflächenbeschichtung, das entweder als lose Dämmung in die Hohlräume von
Wänden und Dächern ein- oder auf Decken aufgebracht oder aber vor Ort zwecks Aufbringung als
Oberflächenschicht in festgelegten Verhältnissen mit Haftmitteln gemischt wird

3.1.3
beschichtetes Perlite
expandiertes Perlite mit einer Beschichtung

3.1.4
Wasser abweisendes Perlite
expandiertes Perlite, das so behandelt wurde, dass es ein besonderes Wasser abstoßendes Verhalten zeigt,
und das an Orten verwendet wird, bei denen eine bestimmte Feuchte- oder Wasserabstoßung erforderlich ist

3.1.5
vorgemischtes Perlite
Blähperlit, das bereits mit Haftmittel(n) gemischt ist und vor Ort die Zugabe von Wasser oder sonstigen
Zusätzen erfordert, um eine Haftung der Wärmedämmung sowohl intern als auch an der Oberfläche des
Daches, der Decke, der Wand oder des Fußbodens zu ermöglichen

3.1.6
Setzmaß
zeitabhängige Verringerung der eingebauten Wärmedämmschicht, ausgedrückt in Prozent der ursprünglichen
Schichtdicke (nach Verdichtung, falls diese vorgeschrieben ist)

3.1.7
Stufe
angegebener Wert als obere oder untere Grenze einer Anforderung, wobei die Stufe durch den Nennwert der
betreffenden Eigenschaft angegeben ist

3.1.8
Klasse
Kombination zweier Stufen derselben Eigenschaft, zwischen denen die Leistung liegen muss, wobei die
Stufen als Nennwerte der betreffenden Eigenschaft angegeben sind

3.1.9
interne Direktmessungen
Messungen, die vom Hersteller unter Anwendung des für eine Anforderung festgelegten Verfahrens
durchgeführt werden

3.1.10
interne, indirekte Messungen
Messungen, die vom Hersteller mit dessen eigenem Prüfverfahren durchgeführt werden
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