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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN 14322:2021) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 112 �Holzwerkstoffe� 
erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 042-02-15 AA �Holzwerkstoffe � 
Spiegelausschuss zu CEN/TC 112 und ISO/TC 89� im DIN-Normenausschuss Holzwirtschaft und Möbel 
(NHM). 

Es wird darauf hingewiesen, dass in Deutschland in Bezug auf die Formaldehydabgabe die 
Chemikalienverbotsverordnung zu beachten ist.  

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument können über die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch 
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 14322:2017-07 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) als eine Option zur Bestimmung der Farbübereinstimmung wurde in 5.1 die ortsaufgelöste spektrale 
Messtechnik ergänzt. 

Frühere Ausgaben 

DIN 68751: 1964-07, 1968-07, 1976-03, 1987-11 
DIN 68765: 1973-09, 1976-03, 1981-08, 1987-11 
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ICS 79.060.20 Ersetzt EN 14322:2017 

Deutsche Fassung 

 Holzwerkstoffe �  
Melaminbeschichtete Platten zur Verwendung im Innenbereich �  

Definition, Anforderungen und Klassifizierung 

 

Wood-based panels �  
Melamine faced boards for interior uses �  
Definition, requirements and classification 

 Panneaux à base de bois �  
Panneaux surfacés mélaminés pour usages intérieurs � 

Définition, exigences et classification 

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 24. Oktober 2021 angenommen.  
 
Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter 
denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand 
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhältlich. 
 
Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen 
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem 
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen. 
 
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, 
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, 
Österreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Rumänien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien, 
Spanien, der Tschechischen Republik, der Türkei, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern. 
 
 
 

 
E U R O P Ä I S C H E S  K O M I T E E  F Ü R  N O R M U N G  
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION  
C O M I T É  E U R O P É E N  D E  N O R M A L I S A T I O N 
 

 

CEN-CENELEC Management-Zentrum:  Rue de la Science 23,  B-1040 Brüssel 
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