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Klebstoffe
Bestimmung des Schilwiderstandes von hochfesten Klebungen
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Rollenschélversuch
(1ISO 4578 : 1990 modifiziert) Deutsche Fassung EN 1464 : 1994 EN 146

ICS 83.180 Ersatz fir
DIN 53289 : 1979-09

Deskriptoren: Klebstoff, Schélwiderstand, Klebung, Materialpriifung, Rollen-
schélversuch

Adhesives —Determination of peel resistance of high-strength adhesive bonds —
Floating rolier method (ISO 4578 :1990 modified);

German version EN 1464 :1994

Adhésifs —Détermination de la résistance au pelage des assemblages a forte co-
hésion — Méthode des galets mobiles (ISO 4578 :1990 modifiée);

Version allemande EN 1464 :1994

Die Europidische Norm EN 1464 : 1994 hat den Status einer Deutschen
Norm.
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Nationales Vorwort
Diese Europdische Norm ist im Komitee CEN/TC 193 “Klebstoffe” unter intensiver
deutscher Mitarbeit am 1994-11-08 als modifizierte Ubernahme der Internationalen Norm
1SO 4578 :1990 zur Anwendung empfohlen worden.
Fir die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entspre-
chenden Deutschen Normen hingewiesen:

1SO 291 : 1977 siehe DIN EN 62

ISO 4588 siehe DIN 53281-1

Anderungen
Gegeniiber DIN 53289 :1979-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

— Inhalt vollstdndig lUberarbeitet.

Friihere Ausgaben
DIN 53289: 1975-05, 1979-09

Nationaler Anhang NA (informativ)

- Literaturhinweise in nationalen Zusitzen
DIN 53281-1 Priifung von Metallklebstoffen und Metallklebungen — Proben, Klebflichen-
vorbehandlung

DIN EN 62 Glasfaserverstarkte Kunststoffe — Normalklima fiir Vorbehandlung und
Priifung

Fortsetzung 4 Seiten EN

NormenausschuB Materialpriifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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