DEUTSCHE NORM Januar 1998

Textile Bodenbelage
Einstufung von Nadelvlies-Bodenbelégen DIN
ausgenommen Polvlies-Bodenbelage
Deutsche Fassung EN 1470 : 1997 EN 1470

ICS 59.080.60 Ersatz fiir
DIN 66095-3 : 1988-06
Deskriptoren: Textiler Bodenbelag, Einstufung, Bodenbelag, Nadelvlies

Textile floor coverings — Classification of needled floor coverings except for needled
pile floor coverings; German version EN 1470 : 1997

Revétements de sol textiles — Classement des revétements de sol aiguilletés
a lexception des moquettes aiguilletées; Version allemande EN 1470 : 1997

Die Europaische Norm EN 1470 : 1997 hat den Status einer Deutschen
Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm wurde im Komitee CEN/TC 134 “Elastische und textile Boden-
belage” unter intensiver deutscher Mitarbeit ausgearbeitet. Zustandig fir die Deutsche
Fassung ist der ArbeitsausschuB NMP 534 “Priifung und Verwendungsbereichseinstufung
textiler Bodenbelage”.

Fir die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die
entsprechenden Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 140-8 siehe DIN 52210-1

ISO 354 siehe DIN EN 20354/A1
ISO 717-2 siehe DIN EN ISO 717-2
ISO 1765 siehe DIN 53855-3

ISO 2424 siehe E DIN ISO 2424
ISO 2551 siehe DIN 54318

ISO 3018 siehe DIN 53851

ISO 3415 siehe DIN 54316

ISO 8543 siehe DIN 53854

ISO 8302 siehe DIN 52612-1

Anderungen
Gegeniiber DIN 66095-3 : 1988-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Einstufung des VerschleiBverhaltens.
b) Allgemeine Widerstandsfahigkeit.
¢) Aussehensverdnderung.
d) Liegeverhalten.
e) EN 1470 vollstandig tibernommen.

Frithere Ausgaben
DIN 66095-3: 1988-06
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Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise
DIN 52210-1 : 1984
Bauakustische Priifungen — Luft- und Trittschallddmmung — MeBverfahren

DIN 52612-1
Warmeschutztechnische Priifungen — Bestimmung der Warmeleitfahigkeit mit dem Plattengerdt — Durchfiihrung und
Auswertung

DIN 53851
Prifung von Textilien — Bestimmung der Lange und Breite von textilen Fldchengebilden

DIN 53854
Priifung von Textilien — Gewichtsbestimmungen an textilen Flachengebilden mit Ausnahme von Gewirken, Gestricken und
Viiesstoffen

DIN 53855-3
Priifung von Textilien — Bestimmung der Dicke textiler Flachengebilde, FuBbodenbelage

DIN 54316
Prifung von Textilien — Bestimmung des Eindruckverhaltens textiler Bodenbeldge unter statischer Druckbeanspruchung

DIN 54318
Maschinell hergestellte textile Bodenbelédge — Bestimmung der MaBanderung bei wechselnder Einwirkung von Wasser und
Warme

DIN EN 20354
Akustik — Messung der Schallabsorption im Hallraum (ISO 354 : 1985); Deutsche Fassung EN 20354 : 1993

DIN EN ISO 717-2
Akustik — Bewertung der Schallddmmung in Gebauden und Bauteilen — Teil 2: Trittschallddmmung (ISO 717-2 : 1996);
Deutsche Fassung EN ISO 717-2 : 1996

E DIN I1SO 2424
Textile Bodenbeldge — Begriffe (ISO 2424 : 1992)
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EUROPAISCHE NORM EN 1470
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 1997

ICS 59.080.60; 91.180

Deskriptoren: Bodenbelag, textiler FuBbodenbelag, Nadelvlies-Bodenbelag, Anforderung, Bezeichnung, Eigenschaft, Klassi-
fikation, VerschleiBversuch, Aussehen, Farbechtheit

Deutsche Fassung

Textile Bodenbelage
Einstufung von Nadelvlies-Bodenbelagen
ausgenommen Polvlies-Bodenbelage

Textile floor coverings — Classification of Revétements de sol textiles — Classement
needled floor coverings except for needled  des revétements de sol aiguilletés a 'excep-
pile floor coverings tion des moquettes aiguilletées

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 1997-09-26 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede

Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik
und dem Vereinigten Kdnigreich.

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG

European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel

© 1997 CEN — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten. Ref. Nr. EN 1470 : 1997 D
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