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Nationales Vorwort 

Diese Europäische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 203 „Gusseiserne Rohre, Formstücke 
und ihre Verbindungen“, dessen Sekretariat vom AFNOR (Frankreich) gehalten wird, ausgearbeitet. 

Für die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NA 082-00-05 AA „Gusseiserne Rohre und 
Formstücke“ im Normenausschuss Rohrleitungen und Dampfkesselanlagen (NARD) verantwortlich. 
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Deutsche Fassung 

 Rohre, Formstücke und Zubehör aus duktilem Gusseisen — 
Epoxidharzbeschichtung (für erhöhte Beanspruchung) von 
Formstücken und Zubehörteilen aus duktilem Gusseisen — 

Anforderungen und Prüfverfahren 

 

Ductile iron pipes, fittings and accessories — 
Epoxy coating (heavy duty) of ductile iron fittings  

and accessories — 
Requirements and test methods 

 Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile — 
Revêtement époxy (renforcé) des raccords et  

accessoires en fonte ductile — 
Prescriptions et méthodes d’essai 

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 20. April 2006 angenommen.  
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Vorwort 

Dieses Dokument (EN 14901:2006) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 203 „Gusseiserne Rohre, 
Formstücke und ihre Verbindungen“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2006, und etwaige entgegenstehende 
nationale Normen müssen bis November 2006 zurückgezogen werden. 

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, 
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, 
Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, 
Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern. 
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Einleitung 

Diese Norm ist in Übereinstimmung mit den allgemeinen Anforderungen, die bereits von CEN/TC 164 für den 
Bereich Wasserversorgung (z. B. Trinkwasser), von CEN/TC 165 für den Bereich Abwasser und von 
CEN/TC 234 für den Bereich Gasversorgung erstellt wurden. 

Hinsichtlich eventueller ungünstiger Auswirkungen des in dieser Norm behandelten Produktes auf die Güte 
des für den menschlichen Gebrauch bestimmten Wassers gilt: 

1) Diese Norm macht keine Angaben über mögliche Einschränkungen bei der Verwendung dieses Pro-
duktes in einem Mitgliedsstaat der EU oder der EFTA; 

2) es wird darauf aufmerksam gemacht, dass bis zur Annahme nachprüfbarer europäischer Kriterien die 
bestehenden nationalen Regelungen hinsichtlich der Verwendung und/oder der Eigenschaften dieses 
Produktes in Kraft bleiben. 

Full document details: DIN EN 14901:2006-08

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-14901-2006-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-14901-2006-08

