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Nationales Vorwort 

Diese Europäische Norm EN 14937-2:2006 wurde vom Technischen Komitee TC 133 „Kupfer und Kupfer-
legierungen“ (Sekretariat: Deutschland) des Europäischen Komitees für Normung (CEN) erarbeitet. 

Für die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NA 066-02-06 „Analysenverfahren für NE-Metalle“ des 
Normenausschusses Nichteisenmetalle (FNNE) verantwortlich. 
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ICS 77.120.30 

Deutsche Fassung 

 Kupfer und Kupferlegierungen — 
Bestimmung des Antimongehaltes — 

Teil 2: Flammenatomabsorptionsspektrometrisches  
Verfahren (FAAS) 

 

Copper and copper alloys — 
Determination of antimony content — 

Part 2: FAAS method 

 Cuivre et alliages de cuivre — 
Dosage de l'antimoine — 

Partie 2: Méthode par spectrométrie d'absorption atomique 
dans la flamme (SAAF) 

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 15. Mai 2006 angenommen.  
 
Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen 
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage 
erhältlich. 
 
Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, 
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum 
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen. 
 
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, 
Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern.
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Vorwort 

Dieses Dokument (EN 14937-2:2006) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 133 „Kupfer und Kupfer-
legierungen“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung eines 
identischen Textes oder durch Anerkennung bis Dezember 2006, und etwaige entgegenstehende nationale Nor-
men müssen bis Dezember 2006 zurückgezogen werden. 

Das Technische Komitee CEN/TC 133 hat im Rahmen seines Arbeitsprogramms die Arbeitsgruppe 
CEN/TC 133/WG 10 „Analysenverfahren“ beauftragt, folgende Norm zu erarbeiten: 

EN 14937-2, Kupfer und Kupferlegierungen — Bestimmung des Antimongehaltes — Teil 2: Flammenatomabsorp-
tionsspektrometrisches Verfahren (FAAS) 

Dies ist einer von zwei Teilen der Norm zur Bestimmung des Antimongehaltes in Kupfer und Kupferlegierungen. 
Der andere Teil ist: 

EN 14937-1, Kupfer und Kupferlegierungen — Bestimmung des Antimongehaltes — Teil 1: Spektrophoto-
metrisches Verfahren 

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Länder 
gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, 
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, 
Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische 
Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern. 

Full document details: DIN EN 14937-2:2006-09

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-14937-2-2006-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-14937-2-2006-09

