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DIN EN 14942-2:2006-09

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm EN 14942-2:2006 wurde vom Technischen Komitee TC 133 ,Kupfer und Kupfer-
legierungen® (Sekretariat: Deutschland) des Europaischen Komitees fur Normung (CEN) erarbeitet.

Fir die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NA 066-02-06 ,Analysenverfahren fir NE-Metalle* des
Normenausschusses Nichteisenmetalle (FNNE) verantwortlich.

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
DIN ISO Normen hingewiesen:

ISO 5725-1 siehe DIN ISO 5725-1
ISO 5725-2 siehe DIN ISO 5725-2
ISO 5725-3 siehe DIN ISO 5725-3

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 5725-1, Genauigkeit (Richtigkeit und Prézision) von Messverfahren und Messergebnissen — Teil 1:
Allgemeine Grundlagen und Begriffe

DIN ISO 5725-2, Genauigkeit (Richtigkeit und Prézision) von Messverfahren und Messergebnissen — Teil 2:
Grundlegende Methode fiir Ermittlung der Wiederhol- und Vergleichprézision eines vereinheitlichten Messver-
fahrens

DIN ISO 5725-3, Genauigkeit (Richtigkeit und Prézision) von Messverfahren und Messergebnissen — Teil 3:
Prézisionsmal3e eines vereinheitlichten Messverfahrens unter Zwischenbedingungen

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 14942-2:2006-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-14942-2-2006-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-14942-2-2006-09

EUROPAISCHE NORM EN 14942-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juni 2006

ICS 77.120.30

Deutsche Fassung

Kupfer und Kupferlegierungen —
Bestimmung des Arsengehaltes —
Teil 2: Flammenatomabsorptionsspektrometrisches Verfahren
(FAAS)

Copper and copper alloys — Cuivre et alliages de cuivre —
Determination of arsenic content — Dosage de l'arsenic —
Part 2: FAAS method Partie 2: Méthode par spectrométrie d'absorption atomique

dans la flamme (SAAF)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 15. Mai 2006 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien,
Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2006 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 14942-2:2006 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 14942-2:2006) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 133 ,Kupfer und Kupferlegie-
rungen” erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis Dezember 2006, und etwaige entgegenstehende nationale Nor-
men mussen bis Dezember 2006 zuriickgezogen werden.

Das Technische Komitee CEN/TC 133 hat im Rahmen seines Arbeitsprogramms die Arbeitsgruppe
CEN/TC 133/WG 10 ,Analysenverfahren” beauftragt, folgende Norm zu erarbeiten:

EN 14942-2, Kupfer und Kupferlegierungen — Bestimmung des Arsengehaltes — Teil 2: Flammenatomabsorp-
tionsspektrometrisches Verfahren (FAAS)

Dies ist einer von zwei Teilen der Norm zur Bestimmung des Arsengehaltes in Kupfer und Kupferlegierungen. Der
andere Teil ist:

prEN 14942-1, Kupfer und Kupferlegierungen — Bestimmung des Arsengehaltes — Teil 1: Spektrophoto-
metrisches Verfahren

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Europdische Norm zu ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, Rumaénien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische
Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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