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Nationales Vorwort 

Diese Norm enthält sicherheitstechnische Festlegungen. 

Dieses Dokument (EN 14973:2015) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 188 „Fördergurte“ erarbeitet, 
dessen Sekretariat von SNV (Schweiz) gehalten wird. 

Das zuständige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 045-02-05 AA "Fördergurte 
(Spiegelgremium zu CEN/TC 188, ISO/TC 41/SC 3)" im DIN-Normenausschuss Kautschuktechnik (FAKAU). 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 14973:2009-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Inhalt technisch und redaktionell überarbeitet; 

b) Prüfverfahren D, Anforderungen für alternative Prüfung der Brandausbreitung, wurde hinzugefügt; für 
einen definierten Bereich von Fördergurten kann die Laborbrandstollenprüfung an Stelle der 
Brandstreckenprüfung, festgelegt in EN 12881-1 und 8.4 dieses Dokuments, angewendet werden. 

Frühere Ausgaben 

DIN EN 14973: 2006-11, 2009-12 
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Europäisches Vorwort 

Dieses Dokument (EN 14973:2015) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 188 „Fördergurte“ erarbeitet, 
dessen Sekretariat vom SNV gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2016, und etwaige entgegenstehende nationale 
Normen müssen bis Mai 2016 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. CEN [und/oder] CENELEC sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen 
Patentrechte zu identifizieren. 

Dieses Dokument ersetzt EN 14973 + A1:2008. 

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europäische Kommission und die 
Europäische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstützt grundlegende Anforderungen der EU-
Richtlinien. 

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informative Anhänge ZA und ZB, die Bestandteile dieses 
Dokuments sind. 

Die wesentlichen technischen Änderungen zwischen diesem Dokument und der vorhergehenden Ausgabe 
dieser Europäischen Norm sind: 

Prüfverfahren D, Anforderungen für alternative Prüfung der Brandausbreitung wurde hinzugefügt. Für einen 
definierten Bereich von Fördergurten kann die Laborbrandstollenprüfung an Stelle der 
Brandstreckenprüfung, festgelegt in EN 12881-1 und 8.4 dieses Dokuments, angewendet werden 
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Einleitung 

Das vorliegende Dokument ist eine Typ-C-Norm, wie in EN ISO 12100 angegeben. 

Im Anwendungsbereich dieses Dokuments wird auf die betroffenen maschinellen Einrichtungen und auf den 
Umfang hingewiesen, in dem Gefährdungen, Gefährdungssituationen und Gefährdungsereignisse behandelt 
sind. 

Für Maschinen, die nach den Festlegungen dieser Typ-C-Norm konzipiert und gebaut worden sind, gilt: 
Wenn die Festlegungen in dieser Typ-C-Norm von den Festlegungen in Typ -A- oder Typ -B-Normen 
abweichen, haben die Festlegungen dieser Typ -C-Norm Vorrang gegenüber den Festlegungen der anderen 
Normen. 

Der Ansatz dieser Europäischen Norm ist, die Hauptgefahr, die mit der Fördergurtanwendung unter Tage 
verbunden ist, zu erkennen und Anforderungen an Fördergurte festzulegen, um die notwendige 
Betriebssicherheit zu erreichen. Drei Klassen, A, B und C wie in 3.9 bis 3.11 definiert, werden festgelegt.  

ANMERKUNG Gemäß den nationalen Behörden werden Förderbänder der Klasse C (C1/C2) für den Einsatz in EU-
Kohlebergbau gefordert. 
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