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Flansche und ihre Verbindungen
MaBe fir Dichtungen fur Flansche mit PN-Bezeichnung DIN
Teil 3: Nichtmetallische Weichstoffdichtungen mit PTFE-Mantel
Deutsche Fassung EN 1514-3: 1997 EN 1514-3

ICS 23.040.80
Deskriptoren: Industrierohrleitung, Flansch, Dichtung, Nichtmetall, Weichstoff

Flanges and their joints —

Dimensions of gaskets for PN-designated flanges —
Part 3: Non-metallic PTFE envelope gaskets;

German version EN 1514-3:1997

Brides et leurs assemblages —

Dimensions des joints pour les brides désignées PN —
Partie 3: Joints non métallique a enveloppe PTFE;
Version allemande EN 1514-3:1997

Die Europdische Norm EN1514-3:1997 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Européische Norm ist vom Technischen Komitee CEN/TC 74 “Flansche und ihre
Verbindungen” (Sekretariat: DIN) unter deutscher Mitwirkung ausgearbeitet worden.

Fir die deutsche Mitarbeit ist der ArbeitsausschuB FR-74 “Flansche und ihre Verbin-
dungen” im NormenausschuB3 Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen (FR) verant-
wortlich.

Warnhinweis:

Diese Europdische Norm schlieBt die Verwendung von asbestfaserhaltigen Dichtungs-
werkstoffen nicht ausdricklich aus. In Deutschland gilt jedoch ein allgemeines
Anwendungsverbot flr asbesthaltige Werkstoffe.
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ICS 23.040.80

Deskriptoren: Industrierohrleitung, Bérdelverbindung, Rohrverzweigung, Abmessung, Kennzeichnung

Deutsche Fassung

Flansche und ihre Verbindungen

MaBe fur Dichtungen fir Flansche mit PN-Bezeichnung
Teil 3: Nichtmetallische Weichstoffdichtungen mit PTFE-Mantel

Flanges and their joints — Dimensions of Brides et leurs assemblages — Dimen-

gaskets for PN-designated flanges —  sions des joints pour les brides désignées
Part 3: Non-metallic PTFE envelope PN — Partie 3: Joints non métallique a
gaskets enveloppe PTFE

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 1997-01-09 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhéltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Déanemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem
Vereinigten Konigreich.
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