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DIN EN 1515-4:2021-06

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 1515-4:2021) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 74 ,Flansche und
Flanschverbindungen“ erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 082-00-16 AA ,Flansche und ihre
Verbindungen; Spiegelausschuss zu CEN/TC 74" im DIN-Normenausschuss Rohrleitungen und Dampfkessel-
anlagen (NARD).

Fiir die in diesem Dokument zitierten Dokumente wird im Folgenden auf die entsprechenden deutschen
Dokumente hingewiesen:

ISO 261:1998 siehe DINISO 261:1999-11
[SO 965-1 siehe DINISO 965-1

[SO 965-2:1998 siehe DINISO 965-2:1999-11
ISO 965-3 siehe DINISO 965-3

[SO 965-4 siehe DINISO 965-4

ISO 965-5 siehe DIN ISO 965-5

ISO 8992 siehe DIN ISO 8992

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kénnen liber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 1515-4:2010-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Erlauterung von Anforderungen an Ausgangswerkstoffe nach EN 10269:2013;

b) einige Temperaturbereiche und die Zuordnung von Werkstoffgruppen in Tabelle 3 wurden gedndert;

c) Moglichkeit der Rickverfolgbarkeit mittels Loskennzeichnung anstelle von Priifbescheinigungen
aufgenommen;

d) an nicht in EN 10269:2013 enthaltene Schrauben und Muttern wurden gesonderte Anforderungen
gestellt;

e) Anforderungen an die Verhinderung von Sprédbruch wurden aktualisiert.
Friihere Ausgaben

DIN EN 1515-4: 2010-04
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 261:1999-11, Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner Anwendung — Ubersicht (1SO 261:1998)

DIN ISO 965-1, Metrisches 1SO-Gewinde allgemeiner Anwendung — Toleranzen — Teil 1: Prinzipien und
Grundlagen

DIN ISO 965-2:1999-11, Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner Anwendung — Toleranzen —Teil 2: Grenzmaf3e
fiir Aufden- und Innengewinde allgemeiner Anwendung; Toleranzklasse mittel (1SO 965-2:1998)

DIN ISO 965-3, Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner Anwendung — Toleranzen — Teil 3: GrenzabmafSe fiir
Konstruktionsgewinde

DIN ISO 965-4, Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner Anwendung — Toleranzen — Teil 4: GrenzmafSe fiir
feuerverzinkte AufsSengewinde, passend fiir Innengewinde der Toleranzfeldlagen H oder G nach Aufbringung des
Uberzuges

DIN ISO 965-5, Metrisches 1SO-Gewinde allgemeiner Anwendung — Toleranzen — Teil 5: GrenzmajSe fiir
Innengewinde, passend fiir feuerverzinkte AufSengewinde mit Hochstmafsen der Toleranzfeldlage h vor
Aufbringung des Uberzuges

DIN ISO 8992, Verbindungselemente — Allgemeine Anforderungen fiir Schrauben und Muttern
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EUROPAISCHE NORM EN 1515-4
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mirz 2021

ICS 21.060.10; 21.060.20; 23.040.60 Ersetzt EN 1515-4:2009

Deutsche Fassung

Flansche und ihre Verbindungen —
Schrauben und Muttern —
Teil 4: Auswahl von Schrauben und Muttern zur Anwendung
im Gultigkeitsbereich der Druckgeraterichtlinie 2014/68/EU

Flanges and their joints — Brides et leurs assemblages —
Bolting — Boulonnerie —
Part 4: Selection of bolting for equipment subject to the Partie 4: Sélection de la boulonnerie pour équipements
Pressure Equipment Directive 2014/68/EU relevant de la Directive Equipements sous pression
2014/68/EU

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 01. Februar 2021 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 1515-4:2021) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 74 ,Flansche und
Flanschverbindungen” erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis September 2021, und etwaige entgegenstehende

nationale Normen miissen bis September 2021 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 1515-4:2009.

EN 1515, Flansche und ihre Verbindungen — Schrauben und Muttern, besteht aus den folgenden Teilen:
— Teil 1: Auswahl von Schrauben und Muttern

— Teil 2: Klassifizierung von Schraubenwerkstoffen fiir Stahlflansche, nach PN bezeichnet

— Teil 3: Klassifizierung von Schraubenwerkstoffen fiir Stahlflansche, nach Class bezeichnet

— Teil 4: Auswahl von Schrauben und Muttern zur Anwendung im Gliltigkeitsbereich der Druckgerdite-
richtlinie 2014/68/EU

Wesentliche Anderungen im Vergleich zur Ausgabe EN 1515-4:2009:
— Erlauterung von Anforderungen an Ausgangswerkstoffe nach EN 10269:2013;
— einige Temperaturbereiche und die Zuordnung von Werkstoffgruppen in Tabelle 3 wurden gedndert;

— Maoglichkeit der Riickverfolgbarkeit mittels Loskennzeichnung anstelle von Priifbescheinigungen
aufgenommen;

— an nicht in EN 10269:2013 enthaltene Schrauben und Muttern wurden gesonderte Anforderungen
gestellt;

— Anforderungen an die Verhinderung von Spréodbruch wurden aktualisiert.

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Mandats erarbeitet, das die Europdische Kommission und die
Europdische Freihandelsassoziation CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der
EU-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments
ist.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu libernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien,
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument ist anzuwenden fiir die Auswahl von Schrauben und Muttern fiir Flanschverbindungen bei
Geraten, die der Druckgeraterichtlinie 2014 /68/EU unterliegen.

Es legt Normen und zusdtzliche Anforderungen an Mafie, Werkstoffeigenschaften und technische
Lieferbedingungen fiir Schrauben und Muttern fest.

ANMERKUNG 1 Unterlegscheiben liegen nicht im Anwendungsbereich dieses Dokuments.

Die Auswahl beruht auf allgemein gebrduchlichen Schrauben und Muttern. Sie umfasst {ibliche
Temperaturbereiche fiir den allgemeinen Betrieb von Flanschen.

Bei der Auswahl von Schrauben und Muttern nach diesem Dokument ist es unerlasslich,
Umgebungsbedingungen und weitere Parameter einschliefdlich der Art von Fliissigkeiten, Korrosions-
gefahrdungen, sauren Betriebsbereichen, Spréodbruch bei niedrigen Temperaturen und Relaxation bei
erhohten Temperaturen zu beriicksichtigen.

Der Zweck dieses Dokuments ist es, eine Auswahl der gebrauchlichsten Arten und Werkstoffkombinationen
von Schrauben und Muttern bereitzustellen.

Es ist nicht beabsichtigt, simtliche moéglichen Anwendungen festzulegen, sondern eine Leitlinie fiir die
gebrduchlichsten Anwendungen bereitzustellen. Beispielsweise werden Anwendungsgrenzen von
Werkstoffen im Zeitstandbereich in diesem Dokument nicht explizit behandelt. Wenn in einer
Werkstoffnorm mechanische Eigenschaften fiir den Zeitstandbereich bereitgestellt werden, wird in Tabelle 3
darauf entsprechend verwiesen.

ANMERKUNG 2 Spezielle Betriebsbereiche und Umgebungsbedingungen konnen das Aufbringen von Beschichtungen
erfordern. Die diesbeziigliche Entscheidung liegt beim Besteller. In Abhéngigkeit von der verwendeten Beschichtung

kann eine Uberpriifung der in Tabelle 3 und Tabelle 4 angegebenen Temperaturbereiche erforderlich sein.

ANMERKUNG 3 Anhang B enthdlt Arten und Werkstoffkombinationen von Schrauben und Muttern entsprechend
gebrauchlicher nationaler Normen, die nicht in Tabelle 2, Tabelle 3 und Tabelle 4 aufgefiihrt sind.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschliefilich aller Anderungen).

EN 764-5:2014, Druckgerdte — Teil 5: Priifbescheinigungen fiir metallische Werkstoffe und Ubereinstimmung
mit der Werkstoffspezifikation

EN 1092-1:2018, Flansche und ihre Verbindungen — Runde Flansche fiir Rohre, Armaturen, Formstiicke und
Zubehérteile, nach PN bezeichnet — Teil 1: Stahlflansche

EN 1759-1:2004, Flansche und ihre Verbindungen — Runde Flansche fiir Rohre, Armaturen, Formstiicke und
Zubehérteile, nach Class bezeichnet — Teil 1: Stahlflansche, NPS 1/2 bis 24

EN 10204:2004, Metallische Erzeugnisse — Arten von Priifbescheinigungen

EN 10269:2013, Stdhle und Nickellegierungen fiir Befestigungselemente fiir den Einsatz bei erhohten und/oder
tiefen Temperaturen
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