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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN 15317:2007) wurde vom CEN/TC 138 „Zerstörungsfreie Prüfung“ erarbeitet, dessen 
Sekretariat von AFNOR (Frankreich) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Gremium ist der NMP 823 „Ultraschallprüfung“ im Normenausschuss Material-
prüfung (NMP). 
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Vorwort 

Dieses Dokument (EN 15317:2007) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 138 „Zerstörungsfreie 
Prüfung“ erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis August 2007, und etwaige entgegenstehende nationale 
Normen müssen bis August 2007 zurückgezogen werden. 

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, 
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, 
Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, 
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern. 
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1 Anwendungsbereich 

Dieses Dokument legt Verfahren und Zulässigkeitsgrenzen zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit von 
Geräten zur Dickenmessung mit Ultraschall nach dem Impuls-Echo-Verfahren fest. 

In diesem Dokument werden Prüfgeräte erfasst, die sowohl den gemessenen Wert direkt (digital) anzeigen als 
auch die Wellenform darstellen können und dabei Prüfköpfe mit einem Schwinger oder SE-Prüfköpfe 
benutzen. 

Dieses Dokument darf zur Verifizierung der in Teil 1 bis Teil 3 von EN 12668 erfassten Prüfausrüstung 
angewendet werden, wenn sie zur Dickenmessung eingesetzt wird. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).  

EN 1330-4:2000, Zerstörungsfreie Prüfung — Terminologie — Teil 4: Begriffe der Ultraschallprüfung 

EN 10025-2, Warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten Baustählen — Teil 2: Technische Lieferbedin-
gungen für unlegierte Baustähle 

EN 12668-2, Zerstörungsfreie Prüfung — Charakterisierung und Verifizierung der Ultraschall-Prüfaus-
rüstung — Teil 2: Prüfköpfe 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 1330-4:2000. 

4 Allgemeine Anforderungen zur Übereinstimmung mit dieser Norm 

Die Prüfausrüstung zur Dickenmessung mit Ultraschall entspricht der vorliegenden Norm, wenn alle 
nachfolgend aufgeführten Bedingungen erfüllt werden: 

a) Ultraschallgerät und Prüfkopf entsprechen den technischen Anforderungen dieser Norm; 

b) eine Konformitätsbescheinigung, die von einer nach EN ISO 9001 oder von einer nach 
EN ISO/IEC 17050-1 und EN ISO/IEC 17050-2 bestätigten Prüfstelle ausgestellt wird, oder ein Prüfbe-
richt von einer Prüfstelle, die innerbetriebliche Kalibrierungen durchführt, liegt vor; 

c) Ultraschallgerät und Prüfkopf tragen eine eindeutige fortlaufende Nummer und sind dauerhaft gekenn-
zeichnet, so dass Hersteller, Typ und Serie vollständig zu identifizieren sind; 

d) ein Benutzerhandbuch für die jeweilige Art und Baureihe der Ultraschall-Prüfausrüstung liegt vor; 

e) ein technisches Merkblatt für die jeweilige Art und Baureihe der Ultraschall-Prüfausrüstung liegt vor, in 
dem die Kriterien für die Leistungsfähigkeit in Übereinstimmung mit dieser Norm definiert werden. 

ANMERKUNG Das technische Merkblatt des Herstellers ist keine Bescheinigung für die unter b) geforderten Werte. 
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