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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN 15330-2:2008) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 217 „Sportböden“ erarbeitet, 
dessen Sekretariat vom BSI (Vereinigtes Königreich) gehalten wird.  

Das zuständige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-01-21 AA „Kunststoffrasenflächen" im 
Normenausschuss Bauwesen (NABau). 
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EUROPÄISCHE NORM 

EUROPEAN STANDARD 

NORME EUROPÉENNE 

 
 EN 15330-2 
  

 
 Januar 2008 

ICS 97.220.10 

Deutsche Fassung 

 Sportböden — 
Überwiegend für den Außenbereich hergestellte 

Kunststoffrasenflächen und Nadelfilze — 
Teil 2: Festlegungen für Nadelfilze 

 

Surfaces for sports areas — 
Synthetic turf and needle-punched surfaces primarily 

designed for outdoor use — 
Part 2: Specification for needle-punched surfaces 

 Sols sportifs — 
Surfaces en gazon synthétique et en textile aiguilleté 

principalement destinées à l'usage en extérieur — 
Partie 2: Spécifications relatives aux surfaces en textile 

aiguilleté 

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 22. Dezember 2007 angenommen.  
 
Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen 
dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf 
Anfrage erhältlich. 
 
Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum 
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen. 
 
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, 
Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal,
Rumänien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Königreich
und Zypern. 
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Vorwort 

Dieses Dokument (EN 15330-2:2008) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 217 „Sportböden“ erarbeitet, 
dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juli 2008, und etwaige entgegenstehende nationale 
Normen müssen bis Juli 2008 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berühren können. 
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu 
identifizieren. 

EN 15330 besteht aus den folgenden Teilen mit dem Haupttitel: Sportböden — Überwiegend für den Außen-
bereich hergestellte Kunststoffrasenflächen und Nadelfilze: 

Teil 1: Festlegungen für Kunststoffrasen 

Teil 2: Festlegungen für Nadelfilze 

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, 
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, 
Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, 
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern. 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Europäische Norm legt die Leistungs- und Dauerhaftigkeitseigenschaften von Nadelfilzen für Sportbö-
den fest, die üblicherweise im Außenbereich zur Verwendung gelangen. Es werden zwei Kategorien von 
Belägen behandelt, die auf der überwiegenden sportlichen Nutzung der Beläge basieren, und zwar: 

  Nadelfilze, die für mehrere Sportarten konzipiert sind und 

  Nadelfilze, die vorwiegend für Tennis konzipiert sind. 

Die Anforderungen gelten für Beläge, die für den Breitensport und Schulsport vorgesehen sind. Für den 
Leistungssport haben viele Sportföderationen eigene Anforderungen veröffentlicht, die von den in dieser 
Europäischen Norm angegebenen abweichen können. Die Bauherren von Sportanlagen sollten sicherstellen, 
dass der gewählte Sportboden das richtige Leistungsniveau für die Wettkämpfe, die auf dem jeweiligen 
Sportplatz ausgetragen werden, sicherstellt. 

Diese Europäische Norm basiert auf der Typprüfung von Produkten im Laboratorium. Bestimmte Anforderun-
gen können auch in situ geprüft werden, um die Eignung von eingebauten Sportböden zu beurteilen. Hinweise 
für die Prüfung von eingebauten Sportböden sind in Anhang A angegeben. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

EN 430, Elastische Bodenbeläge — Bestimmung der flächenbezogenen Masse 

EN 933-1, Prüfverfahren für geometrische Eigenschaften von Gesteinskörnungen — Teil 1: Bestimmung der 
Korngrößenverteilung — Siebverfahren 

EN 1097-3, Prüfverfahren für mechanische und physikalische Eigenschaften von Gesteinskörnungen — 
Teil 3: Bestimmung von Schüttdichte und Hohlraumgehalt 

EN 1969, Sportböden — Bestimmung der Dicke von Kunststoffbelägen 

EN 12616, Sportböden — Prüfverfahren zur Bestimmung der Wasserdurchlässigkeit 

EN 12230, Sportböden — Bestimmung der Zugfestigkeitseigenschaften von Kunststoffflächen 

EN 12235, Sportböden — Bestimmung der Ballreflexion 

EN 12228, Sportböden — Bestimmung der Nahtfestigkeit von Kunststoffbelägen 

EN 12229, Sportböden — Verfahren zur Herstellung von Probekörpern aus Kunststoffrasen und textilen  
Belägen 

EN 12234, Sportböden — Bestimmung des Ballrollverhaltens 

EN 13036-7, Oberflächeneigenschaften von Straßen und Flugplätzen — Prüfverfahren — Teil 7: Messung 
von Einzelunebenheiten von Verkehrsflächen: Messung mit der Richtlatte 

EN 13672, Sportböden — Bestimmung des Verschleißverhaltens von ungefülltem Kunststoffrasen 

EN 13744, Sportböden — Verfahren der beschleunigten Alterung durch Eintauchen in heißes Wasser 

EN 13865, Sportböden — Bestimmung des winkligen Ballverhaltens — Tennis 
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