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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN 15336:2007) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 193 „Klebstoffe“ erarbeitet, 
dessen Sekretariat von AENOR (Spanien) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Gremium ist der NA 062-04-55 AA „Prüfung von Konstruktionskleb-
stoffen, -klebverbindungen und Kernverbunden“ im Normenausschuss Materialprüfung (NMP). 

Gegenüber ISO 15109:1998 wurden von CEN folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Sicherheitshinweis eingefügt; 

b) ISO 4587 durch EN 1465 ersetzt; 

c) ISO 4588 durch EN 13887 ersetzt; 

d) Proben mit Fügeteilen aus Holz aus der Norm entfernt und die Unterabschnitte 5.1 bis 5.4 
entsprechend abgeändert. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 53284:1979-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Titel der Norm geändert; 

b) Prüfkörper geändert; 

c) Vorbehandlung der Fügeteile festgelegt; 

d) Anzahl der Proben auf drei reduziert; 

e) Durchführung der Prüfung modifiziert. 

Frühere Ausgaben 

DIN 53284: 1968-06, 1979-09 
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Deutsche Fassung 

 Klebstoffe — 
Bestimmung der Zeit bis zum Bruch geklebter 
Fügeverbindungen unter statischer Belastung 

(ISO 15109:1998 modifiziert) 

 

Adhesives — 
Determination of the time to rupture of bonded joints under 

static load  
( ISO 15109:1998 modified) 

 Adhésifs — 
Détermination du temps jusqu'à la rupture de joints collés 

soumis à une charge statique 
(ISO 15109:1998 modifiée) 

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 29. Dezember 2006 angenommen.  
 
Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen 
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf 
Anfrage erhältlich. 
 
Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum 
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen. 
 
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, 
Rumänien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Königreich
und Zypern. 
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