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DIN EN 15342:2008-02

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 15342:2007) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 249 ,Kunststoffe erarbeitet,
dessen Sekretariat vom NBN (Belgien) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 054-01-06 AA ,Kunststoffverwertung“ im
Normenausschuss Kunststoffe (FNK).
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EUROPAISCHE NORM EN 15342
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 2007

ICS 83.080.20; 13.030.50

Deutsche Fassung

Kunststoffe —
Kunststoff-Rezyklate —
Charakterisierung von Polystyrol (PS)-Rezyklaten

Plastics — Plastiques —
Recycled Plastics — Plastiques recyclés —
Characterization of polystyrene (PS) recyclates Caractérisation des recyclats de polystyréne (PS)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 25. Oktober 2007 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Déanemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich
und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2007 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 15342:2007 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 15342:2008-02


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-15342-2008-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-15342-2008-02

DIN EN 15342:2008-02
EN 15342:2007 (D)

Inhalt

Seite
YT T o o 3
=T 1= 0] OSSR 4
1 ANWENdUNGSDErEICh ... 5
2 NOrMative VErweISUNGEN ......ccicceiiiiiiii it as s pa s an e e an e e nn e e e s 5
3 Begriffe und ADKUIrZUNGEN.........coiiiiiiiii e s s 6
4 Charakterisierung von PS-RezykKlaten............c.covciiiiiimiiiniiinmr s 6
5 L@ T =T =T E=T=] 1] 1= T T ' 8
Anhang A (normativ) Prifverfahren zur Bestimmung der Schiittdichte.........ccccccccmmiiiicemrnccceern e 9
LiteratUrNiNWEISEe .......oi it n e e s e e e e e e e e s anmn e e e e ee s e nnmnne e e s 12
Bilder
Bild A.1 — Beispiel einer Einrichtung zur Bestimmung der Schiittdichte ...........cccccvreeeirircccniccceeeee 10
Tabellen
Tabelle 1 — Charakterisierung von Polystyrol-Rezyklaten.........ccccccccccecmmmmmmiiniccscsseseeess s sssesse s e sssssssssnees 7

Documents

2 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 15342:2008-02


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-15342-2008-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-15342-2008-02

DIN EN 15342:2008-02
EN 15342:2007 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (EN 15342:2007) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 249 ,Kunststoffe” erarbeitet,
dessen Sekretariat vom NBN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2008, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen missen bis Juni 2008 zurtickgezogen werden.

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berlihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafur verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Diese Norm ist Teil einer Reihe von CEN-Verodffentlichungen zum Recycling von Kunststoffen, die wie folgt
aufgebaut ist:

— EN 15342, Kunststoffe — Kunststoff-Rezyklate — Charakterisierung von Polystyrol (PS)-Rezyklaten

— EN 15343, Kunststoffe — Kunststoff-Rezyklate — Rlickverfolgbarkeit bei der Kunststoffverwertung und
Bewertung der Konformitét und des Rezyklatgehalts

— EN 15344, Kunststoffe — Kunststoff-Rezyklate — Charakterisierung von Polyethylen (PE)-Rezyklaten
— EN 15345, Kunststoffe — Kunststoff-Rezyklate — Charakterisierung von Polypropylen (PP)-Rezyklaten

— EN 15346, Kunststoffe — Kunststoff-Rezyklate — Charakterisierung von Polyvinylchlorid (PVC)-Rezy-
klaten

— EN 15347, Kunststoffe — Kunststoff-Rezyklate — Charakterisierung von Kunststoffabfall

— EN 15348, Kunststoffe — Kunststoff-Rezyklate — Charakterisierung von Polyethylenterephthalat (PET)-
Rezyklaten

— CEN/TR 15353, Kunststoffe — Kunststoff-Rezyklate — Leitfaden fiir die Entwicklung von Normen fiir
Kunststoff-Rezyklate

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu udbernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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