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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN 15416-3:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 193 „Klebstoffe“ erarbeitet, 
dessen Sekretariat von UNE (Spanien) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 042-04-05 AA „Spiegelausschuss 
zu CEN/TC 193/SC 1 Holzklebung“ im DIN-Normenausschuss Holzwirtschaft und Möbel (NHM). 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 15416-3:2010-06 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Verweisung auf EN 16254 für EPI-Klebstoffe im Anwendungsbereich aufgenommen; 

b) die zu verwendende Klebstofffugendicke wird EN 15425 oder EN 16254 entnommen; 

c) Angabe alternativer Arten der Herstellung von Prüfkörpern in 6.2 und 6.3; 

d) Möglichkeit der Anwendung anderer Klimabedingungen, als in 7.1, Tabelle 1, angegeben, gestrichen; 

e) Grenzabweichung für Lasten von ±50 N in 7.1 aufgenommen; 

f) Zeitspannen sind EN 15425 oder EN 16254 zu entnehmen; 

g) Bestimmung der Dicke der Klebstofffuge im Prüfkörper ergänzt. 

Frühere Ausgaben 

DIN EN 15416-3: 2008-01, 2008-03, 2010-06 
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Test methods — 
Part 3: Creep deformation test at cyclic climate 
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Partie 3: Essai de déformation par fluage dans des 
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Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 30. Oktober 2016 angenommen. 
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Europäisches Vorwort 

Dieses Dokument (EN 15416-3:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 193 „Klebstoffe“ erarbeitet, 
dessen Sekretariat von UNE gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juli 2017, und etwaige entgegenstehende nationale 
Normen müssen bis Juli 2017 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. CEN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Dieses Dokument ersetzt EN 15416-3:2007+A1:2010. 

Gegenüber EN 15416-3:2007+A1:2010 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Verweisung auf EN 16254 für EPI-Klebstoffe im Anwendungsbereich ergänzt; 

b) die zu verwendende Klebstofffugendicke wird EN 15425 oder EN 16254 entnommen; 

c) Angabe alternativer Arten der Herstellung von Prüfkörpern in 6.2 und 6.3; 

d) Möglichkeit der Anwendung anderer Klimabedingungen, als in 7.1, Tabelle 1, angegeben, gestrichen; 

e) Grenzabweichung für Lasten von ±50 N in 7.1 aufgenommen; 

f) Zeitspannen sind EN 15425 oder EN 16254 zu entnehmen; 

g) Bestimmung der Dicke der Klebstofffuge im Prüfkörper ergänzt. 

Dieses Dokument ist Teil einer Normenreihe über Klebstoffe für Holzbauteile und wird zur Unterstützung 
von Produktnormen für verklebte tragende Holzbauteile veröffentlicht. 

Die Normenreihe enthält drei Klassifizierungen sowie die Leistungsanforderungen an Klebstoffe für 
tragende Holzbauteile, Klebstoffe auf Phenoplast- und Aminoplastbasis (EN 301), Einkomponenten-
Klebstoffe auf Polyurethanbasis (EN 15425) und emulsionspolymerisierte Isocyanat-(EPI-)Klebstoffe 
(EN 16254) sowie insgesamt zwölf Prüfverfahren (EN 302, Teile 1 bis 8, sowie EN 15416, Teile 1 und 3 bis 
5). 

Diese Europäischen Normen haben die folgenden Titel: 

 EN 301, Klebstoffe, Phenoplaste und Aminoplaste, für tragende Holzbauteile — Klassifizierung und 
Leistungsanforderungen 

 EN 15425, Klebstoffe — Einkomponenten-Klebstoffe auf Polyurethanbasis (PUR) für tragende 
Holzbauteile — Klassifizierung und Leistungsanforderungen 

 EN 16254, Klebstoffe — Emulsionspolymerisiertes Isocyanat (EPI) für tragende Holzbauteile — 
Klassifizierung und Leistungsanforderungen 
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