DEUTSCHE NORM Februar 1998

Produkte und Systeme fiir den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken D I N
Prufverfahren —
Bestimmung der Zugfestigkeitsentwicklung von Polymeren
Deutsche Fassung EN 1543 : 1998 EN 1 543

ICS 91.080.40; 91.100.30

Deskriptoren: Betonbau, Tragwerk, Instandsetzung, Schutz, Priifverfahren

Products and systems for the protection and repair of concrete
structures — Test methods — Determination of tensile strength develop-
ment for polymers;

German version EN 1543 : 1998

Produits et systémes pour la protection et la réparation des structures en
béton — Méthodes d’essais — Détermination du developpement de la
résistance en traction des polyméres;

Version allemande EN 1543 : 1998

Die Européaische Norm EN 1543 : 1998 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Européische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 104 , Beton; Anforderungen, Herstellung, Verarbei-
tung und Gitenachweis“ erarbeitet. Deutschland war durch den NABau-Spiegelausschu3 fir CEN/TC 104/SC 8 an der
Bearbeitung beteiligt.
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EUROPAISCHE NORM EN 1543
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Januar 1998

ICS 91.080.40

Deskriptoren: Betonbau, Reparatur, Absicherung, Material, Polymer, EP, Betonbauprodukt, Priifung, Bestimmung, Zugfestigkeit,
Hérten

Deutsche Fassung

Produkte und Systeme fiir den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken

Prifverfahren

Bestimmung der Zugfestigkeitsentwicklung von Polymeren

Products and systems for the protection and repair of Produits et systémes pour la protection et la réparation des

concrete structures — Test methods — Determination of structures en béton — Méthodes dessais — Détermination

tensile strength development for polymers du developpement de la résistance en traction des poly-
méres

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 1997-12-20 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflillen, in der
die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede Ande-
rung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographi-
schen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Fran-
zdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekre-
tariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dédnemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Repu-
blik und dem Vereinigten Konigreich.
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