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Deskriptoren: GieBereiwesen, GuBeisen, Temperguf, Anforderung und
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Founding — Malleable cast irons;
German version EN 1562 1997

Fonderie — Fonte malléable;
Version allemande EN 1562 ;1997

Die Europaische Norm EN 1562 : 1997 hat den Status einer Deutschen
Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm EN 1562 : 1997 ist vom Technischen Komitee (TC) 190 “GieBerei-
wesen” (Sekretariat: Deutschland) des Europaischen Komitees fiir Normung (CEN)
ausgearbeitet worden.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der ArbeitsausschuB GINA-AA1.3
“TemperguB3” des Normenausschusses GieBereiwesen (GINA) im DIN Deutsches Institut
fur Normung e. V.

Anderungen

Gegeniiber DIN 1692:1982-01 und DIN 50149 : 1988-01 wurden folgende Anderungen
vorgenommen:

a) Werkstoffkurzzeichen und Werkstoffnummern geéndert, siehe Tabelle.
b) 5 Werkstoffsorten neu aufgenommen, siehe Tabelle.

c) Probestab aus DIN 50149 integriert und Probestabdurchmesser 6 mm zuséatzlich
aufgenommen.

Friihere Ausgaben
DIN 1692: 1930-01, 1940-03, 1950-11, 1963-06, 1982-01
DIN 50149: 1951-03, 1967-06, 1988-01
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Tabelle: Gegeniiberstellung der neuen Werkstoffbezeichnungen nach DIN EN 1562 zu den

frilheren Werkstoffbezeichnungen nach DIN 1692 : 1982-01

Full document details: DIN EN 1562:1997-08

Werkstoff nach DIN 1692 Werkstoff nach DIN EN 1562

Kurzzeichen Nummer Kurzzeichen Nummer
GTW-35-04 0.8035 EN-GJMW-350-4 EN-JM1010
GTW-S 38-12 0.8038 EN-GJMW-360-12 EN-JM1020
GTW-40-05 0.8040 EN-GJMW-400-5 EN-JM1030
GTW-45-07 0.8045 EN-GJMW-450-7 EN-JM1040
- — EN-GJMW-550-4 EN-JM1050
— — EN-GJMB-300-6 EN-JM1110
GTS-35-10 0.8135 EN-GJMB-350-10 EN-JM1130
GTS-45-06 0.8145 EN-GJMB-450-6 EN-JM1140
— — EN-GJMB-500-5 EN-JM1150
GTS-55-04 0.8155 EN-GJMB-550-4 EN-JM1160
— — EN-GJMB-600-3 EN-JM1170
GTS-65-02 0.8165 EN-GJMB-650-2 EN-JM1180
GTS-70-02 0.8170 EN-GJMB-700-2 EN-JM1190
- — EN-GJMB-800-1 EN-JM1200
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ICS 77.080.10

Deskriptoren: GieBereitechnik, EisenguBl, GuB, TemperguB, Bezeichnung, Klassifikation, mechanische Eigenschaft,
Zugfestigkeit, Dehnspannung, Harte, Probenentnahme, mechanische Priifung

Deutsche Fassung

GieBereiwesen

TemperguB

Founding — Malleable cast irons Fonderie — Fonte malléable

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 1997-05-02 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflllen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Miiglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Ddnemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechische Republik
und dem Vereinigten Kénigreich.
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