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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 15655-2:2020) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 203 �Gusseiserne Rohre, 
Formstücke und ihre Verbindungen� erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR (Frankreich) gehalten wird.

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 082-00-05 AA �Gusseiserne 
Druckrohre und Formstücke; Spiegelausschuss zu CEN/TC 203� im DIN-Normenausschuss Rohrleitungen 
und Dampfkesselanlagen (NARD). 

Für die in diesem Dokument zitierten Dokumente wird im Folgenden auf die entsprechenden deutschen 
Dokumente hingewiesen:

ISO 8504-1 siehe DIN EN ISO 8504-1 

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument können über die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch 
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Änderungen

Gegenüber DIN EN 15655:2009-06 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) EN 15655 wurde in zwei Teile geteilt. Dieser Teil deckt Auskleidung von Rohren aus thermoplastisch 
säuremodifiziertem Polyolefin (TMPO) ab.

Frühere Ausgaben

DIN EN 15655: 2009-06

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 8504-1, Vorbereitung von Stahloberflächen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen � 

Verfahren für die Oberflächenvorbereitung � Teil 1: Allgemeine Grundsätze
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Europäisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 15655-2:2020) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 203 �Gusseiserne Rohre, 
Formstücke und ihre Verbindungen� erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR gehalten wird.

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2021, und etwaige entgegenstehende nationale 
Normen müssen bis Mai 2021 zurückgezogen werden.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. CEN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 15655:2009. 

Die wesentlichen Änderungen gegenüber EN 15655:2009 sind: 

a) EN 15655 wurde in zwei Teile geteilt. Dieser Teil deckt Auskleidung von Rohren aus thermoplastisch 
säuremodifiziertem Polyolefin (TMPO) ab.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die 
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, 
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, 
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, 
Vereinigtes Königreich und Zypern.
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Einleitung

Dieses Dokument ist in Übereinstimmung mit den allgemeinen Anforderungen, die bereits von CEN/TC 164 
für den Bereich der Wasserversorgung (z. B. Trinkwasser) und von CEN/TC 165 für den Bereich Abwasser 
erstellt wurden.

Hinsichtlich eventueller ungünstiger Auswirkungen des von diesem Dokument abgedeckten Erzeugnisses 
auf die Güte des für den menschlichen Gebrauch bestimmten Wassers gilt: 

a) es werden keine Angaben über mögliche Einschränkungen bei der Verwendung dieses Erzeugnisses in 
einem Mitgliedsstaat der EU oder der EFTA gemacht;

b) es sollte beachtet werden, dass bis zur Annahme nachprüfbarer europäischer Kriterien die bestehenden 
nationalen Regelungen hinsichtlich der Verwendung und/oder der Eigenschaften dieses Erzeugnisses in 
Kraft bleiben.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt die Anforderungen an werksseitig aufgebrachte Innenauskleidungen aus thermo-
plastisch säuremodifiziertem Polyolefin (en: thermoplastic acid modified polyolefin, TMPO) für den 
Korrosionsschutz für erhöhte Beanspruchung von Rohren aus duktilem Gusseisen nach EN 545, EN 598 und 
EN 969 sowie die dafür geltenden Prüfverfahren fest. Dieses Dokument gilt auch für Rohre, bei denen nur 
Muffen- und Einsteckenden mit TMPO beschichtet sind. Formstücke und Zubehörteile werden durch 
EN 14901-2 gesondert abgedeckt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon 
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

EN 545, Rohre, Formstücke, Zubehörteile aus duktilem Gusseisen und ihre Verbindungen für

Wasserleitungen � Anforderungen und Prüfverfahren

EN 598:2007+A1:2009, Rohre, Formstücke, Zubehörteile aus duktilem Gusseisen und ihre Verbindungen für die 

Abwasser-Entsorgung � Anforderungen und Prüfverfahren

EN 805, Wasserversorgung � Anforderungen an Wasserversorgungssysteme und deren Bauteile außerhalb von 

Gebäuden

EN 969, Rohre, Formstücke, Zubehörteile aus duktilem Gusseisen und ihre Verbindungen für Gasleitungen � 

Anforderungen und Prüfverfahren

EN 14901-1, Rohre, Formstücke und Zubehör aus duktilem Gusseisen � Anforderungen und Prüfverfahren für 

organische Beschichtungen von Formstücken und Zubehörteilen aus duktilem Gusseisen � Teil 1: 

Epoxidharzbeschichtung (für erhöhte Beanspruchung)

EN 14901-2, Rohre, Formstücke und Zubehör aus duktilem Gusseisen � Anforderungen und Prüfverfahren für 

organische Beschichtungen von Formstücken und Zubehör aus duktilem Gusseisen � Teil 2: Beschichtung aus 

thermoplastisch säuremodifiziertem Polyolefin

EN ISO 4624, Beschichtungsstoffe � Abreißversuch zur Bestimmung der Haftfestigkeit (ISO 4624)

EN ISO 4628-2:2016, Beschichtungsstoffe � Beurteilung von Beschichtungsschäden � Bewertung der Menge 

und der Größe von Schäden und der Intensität von gleichmäßigen Veränderungen im Aussehen � Teil 2: 

Bewertung des Blasengrades (ISO 4628-2:2016)

EN ISO 4628 (Normenreihe), Beschichtungsstoffe � Beurteilung von Beschichtungsschäden � Bewertung der 

Menge und der Größe von Schäden und der Intensität von gleichmäßigen Veränderungen im Aussehen

EN ISO 62:2008, Kunststoffe � Bestimmung der Wasseraufnahme (ISO 62:2008)

EN ISO 527-3, Kunststoffe � Bestimmung der Zugeigenschaften � Teil 3: Prüfbedingungen für Folien und 

Tafeln (ISO 527-3)

EN ISO 6272-1:2011, Beschichtungsstoffe �Prüfung der Widerstandsfähigkeit bei schlagartiger Verformung

(Schlagprüfung) � Teil 1: Prüfung durch fallendes Gewichtsstück, große Prüffläche (ISO 6272-1:2011)

EN ISO 8501-1, Vorbereitung von Stahloberflächen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen � Visuelle 

Beurteilung der Oberflächenreinheit � Teil 1: Rostgrade und Oberflächenvorbereitungsgrade von 

unbeschichteten Stahloberflächen und Stahloberflächen nach ganzflächigem Entfernen vorhandener 

Beschichtungen (ISO 8501-1)
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