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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN 15776:2011) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 54 „Unbefeuerte 
Druckbehälter" erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI (Vereinigtes Königreich) gehalten wird. Das zuständige 
deutsche Gremium ist der NA 012-00-05 „Druckbehälter" im Normenausschuss Chemischer Apparatebau 
(FNCA).  
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Vorwort 

Dieses Dokument (EN 15776:2011) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 54 „Unbefeuerte 
Druckbehälter“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis August 2011, und etwaige entgegenstehende nationale 
Normen müssen bis August 2011 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berühren können. 
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu 
identifizieren. 

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europäische Kommission und die 
Europäische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstützt grundlegende Anforderungen der EU-
Richtlinien. 

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist. 

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, 
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, 
Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, 
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern.
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Einleitung 

Bei der Verwendung von Gusseisensorten mit Lamellengraphit oder Gusseisensorten mit Kugelgraphit mit 
einer Bruchdehnung   15 % für Druckgeräte sind besondere Vorsichtsmaßnahmen erforderlich, um dasselbe 
Sicherheitsniveau wie bei der Verwendung von Gusseisensorten mit Kugelgraphit mit einer Bruchdehnung 
von mehr als 15 % zu erreichen. Einschränkungen und Grenzen für den Betrieb sind in Abschnitt 4 
angegeben. 

Zu beachten sind die in einigen Abschnitten der vorliegenden Norm EN 15776 enthaltenen Verweisungen auf 
EN 13445-6 zu Konstruktion und Herstellung entsprechend spezifischer Werkstoffsorten nach den Werkstoff-
normen EN 1563 und EN 13835. Anforderungen an die Konstruktion, den Werkstoff, die Herstellung sowie die 
Prüfung von Druckbehältern und Druckbehälterteilen aus ferritischem oder austenitischem Gusseisen mit 
Kugelgraphit mit einer Bruchdehnung von mehr als 15 % sind EN 13445-6 zu entnehmen. 

Gusseisen mit einer Bruchdehnung   15 % darf ausschließlich für Druckgeräte verwendet werden, wenn 
dessen Verwendung statt der in EN 13445-6 angegebenen Gusseisensorten mit einer Bruchdehnung von 
mehr als 15 % aufgrund betrieblicher oder technischer Vorteile erforderlich ist. 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Europäische Norm legt die Anforderungen an die Konstruktion, den Werkstoff, die Herstellung sowie die 
Prüfung von Druckbehältern und Druckbehälterteilen aus Werkstoffen fest, für die Einzelheiten in den folgen-
den Werkstoffnormen für spezifische Werkstoffsorten festgelegt sind, die die Kriterien hinsichtlich einer Bruch-
dehnung   15 % erfüllen. 

! EN 1561, Gießereiwesen — Gusseisen mit Lamellengraphit; 

! EN 1563, Gießereiwesen — Gusseisen mit Kugelgraphit; 

! EN 13835, Gießereiwesen — Austenitische Gusseisen. 

Der zulässige Inhalt des Druckbehälters und der Druckbehälterteile ist ein Medium der Gruppe 2 nach 
Richtlinie 97/23/EG. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

EN 764-5:2002, Druckgeräte — Teil 5: Prüfbescheinigungen für metallische Werkstoffe und Übereinstimmung 
mit der Werkstoffspezifikation 

EN 1370, Gießereiwesen — Prüfung der Oberflächenrauheit mit Hilfe von Vergleichsmustern 

EN 1371-1:1997, Gießereiwesen — Eindringprüfung — Teil 1: Sand-, Schwerkraftkokillen- und Niederdruck-
kokillengußstücke 

EN 1559-1, Gießereiwesen — Technische Lieferbedingungen — Teil 1: Allgemeines 

EN 1559-3, Gießereiwesen — Technische Lieferbedingungen — Teil 3: Zusätzliche Anforderungen an Eisen-
gußstücke 

EN 1561, Gießereiwesen — Gusseisen mit Lamellengraphit 

EN 1563, Gießereiwesen — Gusseisen mit Kugelgraphit 

EN 12680-3, Gießereiwesen — Ultraschallprüfung — Teil 3: Gussstücke aus Gusseisen mit Kugelgraphit 

EN 13445-3:2009, Unbefeuerte Druckbehälter — Teil 3: Konstruktion 

EN 13445-5:2009, Unbefeuerte Druckbehälter — Teil 5: Inspektion und Prüfung 

EN 13445-6:2009, Unbefeuerte Druckbehälter — Teil 6: Anforderungen an die Konstruktion und Herstellung 
von Druckbehältern und Druckbehälterteilen aus Gusseisen mit Kugelgraphit 

EN 13835, Gießereiwesen — Austenitische Gusseisen 

EN ISO 8062-3, Geometrische Produktspezifikationen (GPS) — Maß-, Form- und Lagetoleranzen für 
Formteile — Teil 3: Allgemeine Maß-, Form- und Lagetoleranzen und Bearbeitungszugaben für Gussstücke 
(ISO 8062-3:2007) 
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3 Begriffe, Einheiten und Symbole 

3.1 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe. 

3.1.1 
Gusseisen mit Lamellengraphit 
Gusswerkstoff, basierend auf Eisen und Kohlenstoff, wobei der Kohlenstoff überwiegend in Form von blätt-
rigen (lamellaren) Graphitpartikeln vorliegt 

[EN 1561] 

ANMERKUNG Gusseisen mit Lamellengraphit ist auch als Lamellengraphit-Gusseisen bekannt, seltener als lamellares 
Graphitgusseisen. 

3.1.2 
Gusseisen mit Kugelgraphit 
Gusswerkstoff auf der Basis Eisen-Kohlenstoff, wobei der Kohlenstoff überwiegend in Form von kugeligen 
Graphitpartikeln vorliegt  

[EN 1563] 

ANMERKUNG Gusseisen mit Kugelgraphit ist auch als duktiles Gusseisen bekannt, seltener als nodulares Gusseisen. 

3.1.3 
austenitisches Gusseisen 
Gusswerkstoff mit austenitischer Matrix auf der Basis Eisen-Kohlenstoff und mit Nickel, Mangan, Kupfer 
und/oder Chrom zur Stabilisierung des austenitischen Gefüges bei Raumtemperatur legiert 

ANMERKUNG Der Graphit kann in lamellarer oder kugeliger Form vorliegen. 

[EN 13835] 

3.1.4 
zutreffende Wanddicke 
zwischen Hersteller und Käufer vereinbarter Querschnitt des Gussstücks, für den die festgelegten mecha-
nischen Eigenschaften gelten 

3.1.5 
kritischer Bereich 
sehr stark beanspruchter Bereich, in dem bei einer Berstprüfung erwartungsgemäß ein Bruch auftritt 

ANMERKUNG 1 Dies kann beispielsweise eine der folgenden Ursachen haben: 

  plötzliche Änderung des Durchmessers; 

  scharfe Kanten; 

  scharfe Radien; 

  Spitzenspannungen; 

  Biegespannungen; 

  Beanspruchungen durch andere Ursachen als Membranspannungen; 

  Änderungen der Krümmung. 

ANMERKUNG 2 Ein kritischer Bereich wird in einem geeigneten Verfahren analysiert, z. B. holographisches, interfero-
metrisches Verfahren, Verfahren zur Messung der Beanspruchung, Berstprüfung, Ermüdungsprüfung, FEM-Analyse usw. 

ANMERKUNG 3 Darüber hinaus sind Wärmegradienten und Wärmespannungen durch unterschiedliche Betriebs-
temperaturen der Behälterwand bei der Festlegung der kritischen Bereiche zu berücksichtigen. 
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3.1.6 
Käufer 
Einzelperson oder Organisation, die Druckgeräte, einschließlich Baugruppen und Bauteilen, entweder für die 
eigene Verwendung oder die Verwendung durch einen Anwender und/oder eine Bedienpersonen kauft 

3.1.7 
Hersteller 
Einzelperson oder Organisation, die für Konstruktion, Herstellung, Prüfung, Inspektion und Einbau von 
Druckgeräten und, sofern zutreffend, Baugruppen verantwortlich ist 

ANMERKUNG 1 Der Hersteller kann unter seiner Verantwortung einen Unterauftragnehmer mit einer oder mehreren 
der oben erwähnten Aufgaben betrauen. 

3.1.8 
Hersteller der Gussstücke 
Unterauftragnehmer, der die Gussstücke herstellt, die bei der Herstellung der Druckgeräte verwendet werden 

3.1.9 
Temperaturfaktor 
Minderungsfaktor, der für die 0,2-%-Dehngrenze gilt, um den Temperatureinfluss zu berücksichtigen 

3.1.10 
Wanddickenfaktor 
Minderungsfaktor, der für die Nenn-Auslegungsspannung gilt, um den Einfluss von verringerten mecha-
nischen Eigenschaften zu berücksichtigen 

3.1.11 
Spannungsfaktor 
Verhältnis zwischen Spitzenspannung und Gesamtspannung 

3.1.12 
Gesamtspannung 
Gesamtspannung in einem Konstruktionsmodell, einschließlich aller Auswirkungen von Spannungskonzen-
tration, lokal begrenzt oder nicht 

3.2 Symbole 

Für die Anwendung dieses Dokuments sind die in EN 13445-6:2009 verwendeten Symbole in Tabelle 1 
aufgeführt. 

Tabelle 1 — Symbole 

Symbol Größe Einheit 

c Korrosionszuschlag mm 

e erforderliche Wanddicke mm 

ea Analysendicke mm 

eact tatsächliche Wanddicke mm 

emax maximale Wanddicke des Bauteils am Ausgangspunkt eines möglichen Ermüdungsrisses mm 

emin Mindest-Wanddicke entsprechend Darstellung mm 

f Nenn-Auslegungsspannung MPa 

fe Korrekturfaktor für die Wanddicke  
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 Tabelle 1 (fortgesetzt)  

Symbol Größe Einheit 

fm Korrekturfaktor für die mittlere Spannung  

ftest Nenn-Auslegungsspannung bei Prüfbedingungen MPa 

fT Korrekturfaktor für die Temperatur  

fs Korrekturfaktor für die Oberflächenbeschaffenheit  

mC Exponent in der Gleichung der Ermüdungs-Auslegungskurve  

n von der Form der Behälterwand abhängiger Faktor  

neq Anzahl der jeweiligen vollständigen Druckwechselbeanspruchungen  

T, Tc Berechnungstemperatur °C 

A, A5 Mindest-Bruchdehnung % 

CC Koeffizient in der Gleichung der Ermüdungs-Auslegungskurve  

Ce Minderungsfaktor der Wanddicke  

CT Minderungsfaktor der Temperatur  

E Elastizitätsmodul MPa 

F Prüffaktor bei der experimentellen Beurteilung des Ermüdungsverhaltens  

Keff effektiver Spannungskonzentrationsfaktor  

Kt theoretischer elastischer Spannungskonzentrationsfaktor  

M mittlerer Spannungsempfindlichkeitsfaktor MPa 

mc 
Wert aus den zutreffenden Tabellen 10, 11, 13, 14 in dem bei der Berechnung des Ermüdungs-
verhaltens verwendeten Bereich für die Anzahl der Lastwechsel 

 

N Gesamtanzahl der vorgesehenen Arten von Lastwechseln mit unterschiedlicher Amplitude  

Nall zulässige Anzahl der Lastwechsel nach der Ermüdungs-Auslegungskurve  

Nmin Mindestanzahl der Lastwechsel nach der experimentellen Beurteilung des Ermüdungsverhaltens  

ni Anzahl der Lastwechsel mit der Amplitude  Pi  

PC, pc Berechnungsdruck MPaa 

Pb Berstprüfdruck MPaa 

Pb,act tatsächlicher Berstprüfdruck MPaa 

PD, pd Auslegungsdruck MPaa 

Pmax maximal zulässiger Druckb MPaa 

PS, ps maximal zulässiger Druckb bara 

PT, pt Prüfdruckb MPa 

Rm Mindest-Zugfestigkeit MPa 

R*
m 

mittlere Zugfestigkeit von drei Probestäben aus derselben Gussmasse für die Auslegung nach 
DBE-Verfahren 

MPa 

Rp0,2 kleinste 0,2-%-Dehngrenze MPa 
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 Tabelle 1 (fortgesetzt)  

Symbol Größe Einheit 

Rp0,2/T kleinste 0,2-%-Dehngrenze bei Temperatur T in Grad Celsius MPa 

Rz Parameter der Oberflächenrauheit: Abstand zwischen höchstem und tiefstem Punkt  m 

RM Festigkeitsparameter des Werkstoffs MPa 

S Sicherheitsfaktor  

TSmax, 

TSmin 
höchste/niedrigste zulässige Temperatur °C 

V Volumen L 

!P Druckbereich MPaa 

!Pi Amplitude der Drucklastwechsel  

!" zulässiger Spannungsbereich MPa 

!"* pseudoelastischer Spannungsbereich MPa 

!"cut Abschaltgrenze MPa 

!"D Haltbarkeitsgrenze MPa 

!"eq,struc baulicher Spannungsbereich MPa 

!"R Spannungsbereich der Ermüdungs-Auslegungskurve MPa 

# Grenzabweichungen des Gussstücks mm 

$ zusätzliche Wanddicke durch den Gießprozess mm 

%R partieller Sicherheitsfaktor  

& Spannungsfaktor  

' Poissonzahl  

"e Nenn-Auslegungsspannung bei äußerer Druckbeanspruchung MPa 

a Für Berechnungszwecke sind ausschließlich MPa anzuwenden, sonst ist als Einheit bar zu verwenden (1 MPa = 10 bar). 

b Siehe auch EN 13445-3:2009, Tabelle 4-1. 
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3.3 Wechselwirkung der festgelegten Dicken (EN 13445-6) 

 

Legende 
e erforderliche Wanddicke 
ea Analysendicke 

emin Mindest-Wanddicke einschließlich Korrosionszuschlag, wie in der Zeichnung angegeben 

eact tatsächliche Wanddicke 

c Korrosionszuschlag 
  zusätzliche Wanddicke durch den Gießprozess 
! Grenzabweichungen des Gussstücks 

Bild 1 

DIN EN 15776:2011-05 

Full document details: DIN EN 15776:2011-05

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-15776-2011-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-15776-2011-05

