DEUTSCHE NORM Dezember 1997

Aluminium und Aluminiumlegierungen
HF-langsnahtgeschweiBte Rohre |
Teil 4; Grenzabmafe und Formtoleranzen fir _—

quadratische, rechteckige und geformte Rohre EN 1 592-4
Deutsche Fassung EN 1592-4 : 1997

Z

ICS 77.150.10
Deskriptoren: Aluminiumlegierung, Rohr, Grenzabmaf3, Formtoleranz

Aluminium and aluminium alloys —

HF seam welded tubes —

Part 4: Tolerances on dimensions and form for square, rectangular and
shaped tubes;

German version EN 1592-4 : 1997

Aluminium et alliages d'aluminium —

Tubes électrosoudés HF —

Partie 4: Tolérances sur dimensions et forme des tubes a section carrée,
rectangulaire ou profilée;

Version allemande EN 1592-4 : 1997

Die Europdische Norm EN 1592-4 : 1997 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Européische Norm EN 1592-4 : 1997 ist von der Arbeitsgruppe 12 "HF-langs-
nahtgeschweiBte Rohre" im Technischen Komitee TC 132 "Aluminium und Alu-
miniumlegierungen" (Sekretariat: Frankreich) des Europdischen Komitees flr
Normung (CEN) erarbeitet worden.

Das zustéandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschu3 FNNE-AA 2.12

"HF-langsnahtgeschweiBte Rohre" des Normenausschusses Nichteisenmetalle
(FNNE) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.

Fortsetzung 8 Seiten EN

Normenausschufl3 Nichteisenmetalle (FNNE) im DIN Deutsches Institut fur Normung €. V.
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ICS 77.150.10

Deskriptoren: Aluminium, Aluminiumlegierung, Aluminiumrohr, geschweiBtes Rohr, MaBtoleranz, Formtoleranz

Deutsche Fassung

Aluminium und Aluminiumlegierungen
HF-langsnahtgeschweil3te Rohre
Teil 4: Grenzabmafe und Formtoleranzen fir
quadratische, rechteckige und geformte Rohre

Aluminium and aluminium alloys Aluminium et alliages d'aluminium

HF seam welded tubes Tubes électrosoudés HF

Part 4: Tolerances on dimensions and form for Partie 4: Tolérances sur dimensions et forme des
square, rectangular and shaped tubes tubes a section carrée, rectangulaire ou profilée

Diese Européaische Norm wurde von CEN am 19. September 1997 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflllen, in der
die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographi-
schen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzé-
sisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekre-
tariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechische Republik und
dem Vereinigten Konigreich.
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