DEUTSCHE NORM Oktober 1997

SchweiBzusatze
Prifmethoden DIN
Teil 1: Prifstiick zur Entnahme von Proben aus reinem SchweiBgut I
an Stahl, Nickel und Nickellegierungen -
Deutsche Fassung EN 1597-1 : 1997 EN 1597 1
ICS 25.160.20 Ersatz fiir

DIN 32525-1 : 1981-12
Deskriptoren: SchweiBzusatz, Priifmethode, Probenentnahme, Nickel, Stahl

Welding consumables, Test methods — Part 1: Test piece for all-weld
metal test specimens in steel, nickel and nickel alloys;
German version EN 1597-1 ; 1997

Produits consommables pour le soudage, Méthodes d’essai — Partie 1: Assemblage d'essai
d’éprouvettes prélévées dans le métal fondu hors dilution pour le soudage de I'acier,
du nickel et des alliages de nickel; Version allemande EN 1597-1 : 1997

Die Europdische Norm EN 1597-1:1997 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Européische Norm EN 1597-1 wurde im Technischen Komitee CEN/TC 121 “SchweiBen”
vom Unterkomitee 3 “SchweiBzusétze” erarbeitet. Das zustandige deutsche Normungsgre-
mium ist der ArbeitsausschuB AA 31/AG W 5.1 “SchweiBzusétze flir Stahle” im Normen-
ausschuB SchweiBtechnik (NAS).

Anderungen
Gegeniiber DIN 32525-1 : 1981-12 wurde folgende Anderung vorgenommen:

— Bei vergleichbarem Konzept und Inhalt wurde der Anwendungsbereich auf die
Bestimmung der mechanischen Eigenschaften des SchweiBgutes flir die Einteilung von
SchweiBzusétzen zum LichtbogenschweiBen von Stahl, Nickel und Nickellegierungen
eingeschrankt.

Frithere Ausgaben
DIN 32525-1: 1981-12

Fortsetzung 4 Seiten EN

NormenausschuB3 SchweiBtechnik (NAS) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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