DEUTSCHE NORM Oktober 1999

Textilien und textile Erzeugnisse
Brennverhalten industrieller und technischer Textilien DIN
Verfahren zur Bestimmung der Entzlindbarkeit vertikal EN 162 5
angeordneter MeBproben Deutsche Fassung EN 1625 : 1999

ICS 13.220.40; 59.080.30

Textiles and textile products — Burning behaviour of industrial and
technical textiles — Procedure to determine the ignitability of vertically
oriented specimens;

German version EN 1625 : 1999

Textiles et produits textiles — Comportement au feu des textiles
industriels et techniques — Méthode de détermination de la facilité
d'allumage d’éprouvettes orientées verticalement;

Version allemande EN 1625 : 1999

Die Europidische Norm EN 1625 : 1999 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom CEN/TC 248 , Textilien und textile Erzeugnisse” erarbeitet. Fiir die deutsche Mitar-
beit ist der ArbeitsausschuB NMP 543 ,Brennverhalten von Textilien“ des Normenausschusses Materialpriifung (NMP)
verantwortlich.
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