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Nationales Vorwort

Dieses Dokument enthélt in den Abschnitten 7 und 8 sowie im normativen Anhang A sicherheitstechnische
Festlegungen.

Dieses Dokument (EN 16436-1:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 181 , Fliissiggasgerate und
Fliissiggasanlagen in Freizeitfahrzeugen sowie Erdgasgerdte fiir die Verwendung im Freien“, dessen

Sekretariat AFNOR (Frankreich) gehalten wird, unter Mitwirkung deutscher Experten erstellt.

Das zustindige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 032-03-04 AA ,Flissiggas“ im
DIN-Normenausschusses Gastechnik (NAGas).

Die Norm wurde in das DVGW-Regelwerk ,Gas“ aufgenommen.

Dieses Dokument enthilt die Anderung A1, die vom CEN am 2015-10-01 angenommen wurde und die
Anderung A2, die von CEN am 2018-05-13 angenommen wurde.

Der Beginn und das Ende eines Textes, der durch Anderung eingefiigt oder geandert wurde, wird im Text
durch die Markierungen und (tdangezeigt.

Fiir die in Abschnitt 2 und den Literaturhinweisen zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf
die entsprechenden Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 105-A02 siche  DINEN 20105-A02
ISO 8331 sieche  DIN ENISO 8331

Anderungen

Gegentiber DIN EN 16436-1:2016-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Anwendungsbereich geringfligig liberarbeitet;

b) normative Verweisungen korrigiert;

¢) im Abschnitt 3 ,Begriffe“ wurden bei 3.1 die Anmerkung 1 zum Begriff korrigiert sowie bei 3.4 die
Definition umformuliert;

d) in der Auflistung unter 5 wurde Listenpunkt 3 prazisiert;

e) Abschnitt 8.1 wurde prazisiert;

f) Abschnitt 8.3 wurde umformuliert;

g) Tabelle 5 wurde liberarbeitet;

h) Abschnitt 8.11 wurde prazisiert;

i) Abschnitt 9 wurde bei den Punkten a), b) und f) angepasst sowie das Beispiel unter i) prazisiert;
j)  Abschnitt A.7 wurde iiberarbeitet;

Documents
2 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 16436-1:2018-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-16436-1-2018-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-16436-1-2018-12

DIN EN 16436-1:2018-12

k) die Abschnitte A.9 und A.10 wurden prazisiert;
1) Anhang B wurde hinzugefiigt;

m) die Literaturhinweise wurden korrigiert.

Friihere Ausgaben

DIN 4815: 1956-05

DIN 4815-1: 1975-09, 1979-11, 2009-06
DIN EN 1763-1: 2001-04

DIN EN 16436-1: 2014-09, 2016-04
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 20105-A02, Textilien — Farbechtheitspriifungen — Teil AO2: GraumafSstab zur Bewertung der
Anderung der Farbe

DIN EN ISO 8331, Gummi- und Kunststoffschlduche und -schlauchleitungen — Richtlinien fiir die Auswahl,
Lagerung, Verwendung und Wartung

Documents

4 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 16436-1:2018-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-16436-1-2018-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-16436-1-2018-12

EUROPAISCHE NORM EN 16436-1:2014+A2

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE September 2018

ICS 23.040.70 Ersatz fiir EN 16436-1:2014+A1:2015

Deutsche Fassung

Gummi- und Kunststoff-Schlauche und -Schlauchleitungen mit
und ohne Einlage zur Verwendung mit Propan, Butan und
deren Gemischen in der Gasphase —

Teil 1: Schlauche mit und ohne Einlage

Rubber and plastics hoses, tubing and Tuyaux, tubes et flexibles en caoutchouc et
assemblies for use with propane and butane en plastique pour utilisation avec le propane, le
and their mixtures in the vapour phase — butane et leurs mélanges en phase vapeur —

Part 1: Hoses and tubings Partie 1: Tuyaux et tubes

Diese Europiische Norm wurde vom CEN am 1. Oktober 2015 angenommen und schliet Anderung 2 ein, die am 13. Mai 2018
vom CEN angenommen wurde.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und

Zypern.
EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION
CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
© 2018 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 16436-1:2014+A2:2018 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN
vorbehalten. Docu ments

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 16436-1:2018-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-16436-1-2018-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-16436-1-2018-12

DIN EN 16436-1:2018-12
EN 16436-1:2014+A2:2018 (D)

Inhalt
Seite

Europadisches VOrwort .. 3
1 Anwendungsbereich.......mmn. 4
2 Normative Verweisungen ... 4
3 Begriffe ..., 5
4 Klassifikation der Schlauche mit und ohne Einlage......c.ummmmmmmn 5
5 Werkstoffe und Aufbau der Schlduche mit und ohne Einlage.......ocns 6
6 Abmessungen der Schlduche mit und ohne Einlage ......cccoceininnnnenssnenssnen, 7
6.1 Innendurchmesser, Wandstirken und Konzentrizitat......cconcnnscsnsesnsesssesmsssscesessssesssssssssssans 7
6.2 Messung der Ovalitit......ommmmmmmmmmm. 8
7 Werkstoffeigenschaften fiir Schlauche ohne Einlage und Innen- und Aufdenschicht von

Schlduchen mit Einlage........cocoonmnninnncninsimsnncnnns 8
71 Zugfestigkeit und Bruchdehnung ... 8
7.2 Beschleunigte Alterung.........onnn. 8
7.3 Bestindigkeit gegen n-Pentan ... 9
8 Leistungsanforderungen an Schliduche mit und ohne Einlage ... 9
8.1 Abschiatzung sichtbarer Schiaden........oooimieisneneinens 9
8.2 Sauberkeit ..., 9
8.3 Druckanforderungen ..., 9
8.4 Haftung in Schlauchen mit Einlage......cummmmmms 10
8.5 Knickwiderstand........c.cocconinninnniesssssins 10
8.6 Quetschwiderstand........ccocoeveerrrnnscsnnnsesencans 10
8.7 Kilteflexibilitit......cccooomemrnnsnsmnnnsssnnnnns 10
8.8 Brennverhalten ..., 10
8.9 Durchlissigkeit gegeniiber Propan .........ccooomnmnssnsnsssssnns 10
8.10 Ozonbestindigkeit.......cooviiescininiccnsienne 10
8.11 UV-Priifung (Xenon-Bogenlampe)......c.coninmemsmmssssines 10
8.12 Massenverlust nach Erwarmen (nur fiir nicht vulkanisierte (Kunststoff-)Werkstoffe).............. 11
8.13 Bestindigkeit der Kennzeichnung.........oooovverevrerevsessenenenenans 11
9 Kennzeichnung......cconmmmn 11
Anhang A (normativ) Priifverfahren fiir Schlauche mit oder ohne Einlage.......cccocuininnnnsnensnnnssnnsssens 12
A1l Bestimmung der AbmeSSUNGeN........cuumimsmismsssmsessssssmsssssns 12
A.2 Zugfestigkeit und Bruchdehnung ... 12
A3 Bestidndigkeit gegen n-Pentan ... 12
A4 Beurteilung von sichtbaren Beschddigungen ... 13
A.5 Sauberkeit ... 13
A.6 Knickwiderstand........c.ocnnmmnmn, 13
A7 Quetschwiderstand ........oeieeesiesssssssnenn. 14
A8 Kilteflexibilitat.......ccconnniiinnnnnsnnssssinnes 14
A9 Brennverhalten ... s 14
A.10 OzonbestindigKeit ... 15
A.11 Bestindigkeit der Kennzeichnung........ccoooosmnmssnsnsssnsssnsssnnns 15
Anhang B (informativ) A-Abweichungen ..., 17
Literaturhinweise.......ccouinnninnnnnininnnns 18

Documents

2 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 16436-1:2018-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-16436-1-2018-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-16436-1-2018-12

DIN EN 16436-1:2018-12
EN 16436-1:2014+A2:2018 (D)

Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 16436-1:2014+A2:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 181
,Flussiggasgerdte und Fliissiggasanlagen in Freizeitfahrzeugen sowie Erdgasgeréte fiir die Verwendung im
Freien“ erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Marz 2019, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis Marz 2019 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument enthélt die Anderung A1, die von CEN am 2015-10-01 angenommen wurde und die
Anderung A2, die von CEN am 2018-05-13 angenommen wurde.

Dieses Dokument ersetzt [A2 EN 16436-1:2014+A1:2015.

Anfang und das Ende der durch die Anderung eingefiigten oder geinderten Texte sind jeweils durch
Anderungsmarken und angegeben.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschiaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumadnien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei,
Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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